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7.1.5.2 Caracterización estructural - Microscopio e lectrónico de barrido 
(MEB) 

Por medio del microscopio electrónico de barrido (MEB) se pudo identificar los 
siguientes minerales: 

- Cuarzo  
- Caolinitas  
- y algunos óxidos de hierro y aluminio 

 

En las imágenes tomadas por el microscopio electrónico de barrido (Fotografías 
19 y 20) y en las Figuras 31 y 32 se pueden observar los principales elementos 
químicos existentes en la muestra y sus proporciones. Adicionalmente se 
observa una estructura orientada que caracteriza a los suelos no lateríticos. 

 

Foto 19. Imagen de cristales de cuarzo obtenida med iante MEB zoom: x100 
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Figura 31. Composición de cristales de cuarzo obten ida mediante MEB 

 

Foto 20.  Imagen de caolinitas obtenidas mediante M EB zoom: x1500 
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Figura 32. Composición de la caolinita obtenida med iante MEB 

7.1.6 Caracterización química.  

En la Tabla 21 se muestran los resultados de la caracterización química de la 
muestra de suelo del km 41+500.  La muestra presenta un valor de pH que 
indican un suelo ácido.  La capacidad de intercambio catiónico efectiva (CICE) 
se encuentra en el rango de la caolinita, identificada en la caracterización 
mineralógica del capítulo 4.6.4 y en la tabla 1.  Como se ve en ese capítulo, un 
valor de CICE del orden 4, se encuentra dentro de los valores bajos de 
Capacidad de Intercambio Catiónico, lo cual indica que el suelo tiene poca 
capacidad de retener y liberar iones positivos. La capacidad de intercambio 
catiónico (CICE) se encuentra en el rango de los arcillo minerales, identificados 
en la caracterización mineralógica. 

Tabla 21. Composición química de la muestra del km 41+500 

M.O. pH P Al  Ca Mg K 
CICE 

% H2O (ppm)  (meq / 100 g de suelo)  
0.2 5.5 45 1 0.7 1.9 0.36 4 

El Magnesio tiene la mayor proporción relativa entre los elementos encontrados, 
esto se debe a la presencia marcada de micas (moscovitas magnesianas) tal 
como se indicó en la caracterización física y se comprobó mediante la 
caracterización mineralógica.  


