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RESUMEN 

MATERIALES COMPUESTOS CON BASE EN MATRICES POLIMÉRICAS 

BIODEGRADABLES PARA USO EN REPARACIÓN Y REGENERACIÓN DE 

TEJIDO ÓSEO 

 

Se pretende aprovechar las propiedades mecánicas y osteogénicas de la Poli (e-Caprolactona) 

(PCL), aumentando su degradabilidad al incorporar un agente hidrofílico como el Poli (Óxido de 

Etileno) (PEO), o de alta degradabilidad como el Poli (L-Ácido Láctico) (PLLA). Así, 

poliuretanos a partir de dioles de PCL y PEO como segmentos poliméricos, y 

Hexametilendiisocianato (HMDI) como agente enlazante, son sintetizados y caracterizados en bajo 

y alto peso molecular. Los poliuretanos de bajo peso molecular resultan ser altamente cristalinos y 

presentando dos fases amorfas independientes, pero resultan no tener capacidad de adhesión 

osteoblástica por el alto contenido de PEO. Para compensar la falta de osteoconductividad, los 

poliuretanos de alto peso molecular son también sintetizados con menor contenido de PEO, y se 

evalúan integrando Fibronectina (FN) en la matriz polimérica y Risedronato de Sodio (RSD) en 

partículas de Hidroxiapatita (HAp), obteniendo materiales compuestos que permiten la 

proliferación y diferenciación osteoblástica. Se evalúa además la degradación hidrolítica de 

membranas fabricadas previamente mediante freeze extraction; estas membranas son mezclas de 

PLLA y PCL, hallando que la relación PLLA/PCL=80/20 w/w se mantiene durante 66 semanas de 

degradación, a pesar de los cambios en sus propiedades mecánicas y aumento del grado de 

cristalinidad. 

 

Palabras clave: Poliuretanos, Poli (e-Caprolactona), Poli (Óxido de Etileno), Osteoblastos, 

Risedronato de Sodio, Degradación Hidrolítica, Poli (Ácido L-Láctico). 
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ABSTRACT 

COMPOSITES BASED ON BIODEGRADABLE POLYMERIC MATRIX ES FOR 

REPAIR AND REGENERATION OF BONE TISSUE  

 

The objective of this thesis is to take advantage of Poly (e-Caprolactone) (PCL) mechanical and 

osteogenic properties by raising its degradability. It may be achieved by integrating both Poly 

(Ethylene Oxide) (PEO) as hydrophilic factor, and Poly (L-Lactic Acid) (PLLA) as high 

degradability agent. So, polyurethanes were synthesized from diols of PCL and PEO as polymeric 

segments, and Hexamethylene Diisocyanate (HMDI ) as bonding agent, yielding low and high 

molecular weight copolymers, and then characterized. Low molecular weight polyurethanes have 

high crystal content and show two different amorphous zones, but they have no capability of 

osteoblastic adhesion because of the high PEO content. In order to improve the osteoconductivity, 

high molecular weight polyurethanes were also synthesized and characterized using lower PEO 

content, and then evaluated by incorporating both Fibronectin (FN) in the polymeric matrix and 

Sodium Risedronate (RSD) in Hydroxyapatite (Hap) particles; indeed, these composites allow 

osteoblasts to proliferate and differentiate. It was also evaluated the hydrolytic degradation of 

membranes, which were previously made by freeze extraction technique; these membranes are 

blends of PLLA and PCL, and it was found that composition PLLA/PCL=80/20 w/w remained 

during 66 weeks of degradation, besides the changes of its mechanical properties and degree of 

crystallinity. 

 

Key words: Polyurethanes, Poly (e-Caprolactone), Poly (Ethylene Oxide), Osteoblasts, Sodium 

Risedronate, Hydrolytic Degradation, Poly (L-Lactic Acid). 
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INTRODUCCIÓN  

Ingeniería Tisular de hueso 

El tejido óseo puede describirse como un material compuesto que tiene una fase inorgánica de 

Hidroxiapatita (HAp),  un fosfato cálcico que le confiere dureza, y una fase orgánica conformada 

principalmente de Colágeno Tipo I que le otorga elasticidad, propiedades que en conjunto permiten 

soportar grandes esfuerzos sin quebrarse. Además, es un tejido en constante remodelación por la 

acción celular, por lo que su estructura y composición están en permanente cambio según el 

esfuerzo que ha de soportar. Así, se espera que los implantes que se utilicen para reparar este tipo 

de tejido favorezcan la formación de nuevo tejido óseo u osteogénesis, empezando con la 

osteoconducción, que se refiere a la capacidad del implante de proveer una estructura sobre la cual 

las células óseas puedan migrar desde el tejido circundante. También se requiere de la 

osteoinducción, propiedad del implante que permite a las células osteoprogenitoras, o células 

madre, diferenciarse y convertirse en osteoblastos, células que producen la matriz ósea sintetizando 

Colágeno Tipo I que luego mineralizan depositando HAp entre sus fibras. Dentro de este contexto, 

los materiales poliméricos son candidatos de gran potencial en la búsqueda de implantes que 

cumplan los requerimientos en ingeniería tisular, ya que sus propiedades pueden ser fácilmente 

cambiadas durante su síntesis, mediante mezclas o modificando sus grupos funcionales. Polímeros 

como Poli (Ácido L-Láctico) (PLLA), Poli (Ácido Glicólico) (PGA), Poli (Etileno) (PE), etc., y de 

manera destacada la Poli (e-Caprolactona) (PCL), han sido utilizados para este fin. 

 

La PCL en ingeniería tisular de hueso: ventajas y desventajas 

La PCL es un excelente material en ingeniería tisular que favorece el crecimiento y proliferación 

de células de cartílago (da Silva et al. 2010, Casper et al. 2010, GarciaȤGiralt et al. 2008, 

Schagemann et al. 2010) y células óseas (Amato et al. 2007, Ciapetti et al. 2003), permite una fácil 

transformación para su estudio mediante técnicas sencillas como solvent casting y spin coater, u 

otras más elaboradas para obtener estructura tridimensional como freeze extraction (Izquierdo et 

al. 2008, Zhao et al. 2003) y electrospinning (Danesin et al. 2012, Pant et al. 2011). Las 

características de la PCL permiten diseñar materiales que demuestran gran resistencia a la 

degradación en el agresivo ambiente que los líquidos tisulares ofrecen, de 2 a 4 años (Woodruff et 

al. 2010), cambiando por ejemplo su peso molecular y/o porosidad. Pero lo que en principio parece 

una ventaja al presentar poca degradación, se convierte en inconveniente al momento de regenerar 

nuevo tejido por parte de los osteoblastos que se adhieren al implante hecho de PCL, ya que si el 

implante no se degrada a una velocidad equivalente a la velocidad con que el nuevo tejido se 
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forma, se obtiene una regeneración o curación incompleta del lugar de la lesión que se pretende 

regenerar. 

 

Estrategia propuesta en la tesis: Acelerar la degradación  

Así, estudiar alternativas para acelerar la degradación de implantes basados en PCL se convierte en 

un aspecto primordial, buscando aprovechar las ventajas de este polímero en cuanto a sus 

propiedades mecánicas y proliferación celular, pero mejorando su velocidad de degradación para 

permitir una adecuada regeneración de tejido óseo. Para esto, el correspondiente trabajo 

experimental fue realizado en el Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular de la Universidad 

Politécnica de Valencia - España, donde se utilizaron técnicas de caracterización como DSC, GPC, 

1
H NMR, DMA y DRS, en el análisis de los polímeros estudiados. Así, esta Tesis se ha dividido en 

tres partes que describen igual número de materiales basados en PCL.  

 

Parte I. A partir del diol de la PCL y del Poli (Óxido de Etilieno) (PEO), en presencia de 

hexametilendiisocianato (HMDI) se obtienen los poliuretanos PCL/PEO. En este caso, el aumento 

de la degradabilidad habrá de obtenerse por el aumento en la hidrofilicidad que proporciona el 

PEO; sin embargo, esta parte se limita tanto al estudio de la caracterización de los poliuretanos 

PCL/PEO, copolímeros que se comportan como un copolímero de bloque al azar y cuyos 

segmentos de PCL y PEO son capaces de cristalizar en todo el intervalo de composiciones 

estudiados, siendo el grado de cristalinidad la propiedad que rige sus propiedades mecánicas. La 

presencia de PEO incrementa la hidrofilicidad del copolímero, lo que trae como consecuencia una 

mayor capacidad de degradación; sin embargo, 10%mol de PEO en el copolímero evidencia una 

total falta de adherencia de células osteoblásticas sobre la matriz polimérica, por lo que se hace 

necesario buscar una composición que satisfaga los requerimientos de degradación, manteniendo 

sus propiedades osteoconductivas. Los cultivos de osteoblastos sobre los poliuretanos PCL/PEO 

fueron realizados por Myriam Lebourg, Codirectora de esta Tesis. 

 

Parte II. Teniendo en cuenta la información resultante de la caracterización de los poliuretanos 

PCL/PEO, se sintetizan nuevos copolímeros modificando las proporciones de PCL, PEO y HMDI, 

denominados poliuretanos PCL/PEO-HMW, caracterizados por un mayor peso molecular, menor 

grado de cristalinidad y menor contenido de PEO, siendo capaces de absorber mayor contenido de 

agua, pero con limitadas propiedades osteoconductivas. Por tanto, a la matriz polimérica le fue 

incorporada fibronectina, tratamiento que proporcionó evidentes mejoras en la adherencia celular 
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hasta 10%mol de PEO. Se aprovecha además la modulación de la hidrofilicidad para estudiar la 

liberación un fármaco antiosotoporótico, el Risedronato de Sodio (RSD), parte de la familia de los 

bisfosfonatos; el RSD es previamente adsorbido en partículas de HAp, para luego ser incorporadas 

en la matriz polimérica. La liberación controlada del RSD desde estos materiales compuestos, 

mejora la proliferación y diferenciación de los osteoblastos sembrados. De igual manera, los 

cultivos de osteoblastos sobre los poliuretanos PCL/PEO-HMW fueron realizados por Myriam 

Lebourg, Codirectora de esta Tesis. 

 

Parte III. Se describe la caracterización de mezclas porosas de PLLA y PCL degradadas 

previamente en solución buffer fosfato PBS por Myriam Lebourg, Codirectora de esta Tesis; en 

este caso el PLLA no posee naturaleza hidrofílica, pero si tiene una degradabilidad superior a la 

correspondiente de la PCL, lo que aumenta la velocidad de degradación de la matriz polimérica. Se 

observa durante el proceso de degradación hidrolítica, que el peso y el peso molecular de las 

membranas se reducen a mayor contenido de PLLA, pero aumentando su resistencia mecánica en 

las primeras semanas de degradación debido a  un proceso de cristalización del PLLA. Un 

contenido de 20%w de PCL aumenta la resistencia del PLLA a ser degradado e inclusive mejora 

sus propiedades mecánicas.  

 

Parte de los resultados presentados en la presente tesis han sido publicados según: 

 

Eventos: 

- The Effect of Degradation on PLLA/PCL Membranes Prepared by Frezee Extraction. European 

Polymer Congress. Granada-Spain, 26th june - 1st july, 2011 

- Síntesis y Caracterización de Poliuretanos con base en PCL y PEG. XIII 

Simposio Latinoamericano de Polímeros. Bogotá-Colombia, 23-26 Septiembre 2012. 

 

Revistas: 

- Hydrolytic Degradation of PLLA and PCL Microporous Membranes Prepared by Freeze 

Extraction. 2012. Polymer Degradation and Stability, 97, 1621-1632 

 

 

 

 





 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Estudiar las propiedades de materiales poliméricos con base en PCL, mezclado con PLLA en 

membranas porosas, y obtenido en forma de poliuretano junto con PEO, llevando a cabo su 

respectiva caracterización, con el fin de evaluar su potencial como matriz polimérica en materiales 

del tipo Fase Polimérica - Fase Inorgánica, evaluando su aplicación para regeneración ósea en 

técnicas de ingeniería tisular o como implantes ortopédicos. 

 

Objetivos Específicos 

Á Analizar y entender el comportamiento físico químico de las mezclas PLLA/PCL y los 

poliuretanos PCLcoPEO, tomando como parámetros de evaluación las propiedades mecánicas, 

cristalinidad y biodegradabilidad. 

 

Á Definir las condiciones necesarias para la obtención de poliuretanos a partir de PCLdiol y 

macrómeros de PEO buscando que el polímero elaborado sea propicio para el crecimiento 

celular 

 

Á Estudiar el comportamiento de los copolímeros PCLcoPEO obtenidos, evaluando el papel que 

juega la incorporación de Hidroxiapatita, así como el efecto de la liberación de Risedronato de 

Sodio en el crecimiento celular. 

 

Á Estudiar el cambio en las propiedades mecánicas y cristalinas de las membranas porosas 

hechas a partir de mezclas de PLLA/PCL durante y después de su degradación hidrolítica en 

solución buffer fosfato. 

 

Á Realizar recomendaciones sobre los métodos de diseño de matrices poliméricas con fines 

ortopédicos a partir de los datos y conclusiones obtenidos. 

 





 

1. PARTE I: POLIURETANOS DE PCL Y PEO 

 

Se describe a continuación la obtención y caracterización de poliuretanos basados en segmentos de 

PCL (ὓ å2000), PEO (ὓ å4000) y HMDI. Es ampliamente utilizado el término Poli (Éster Éter 

Uretano), para describir este tipo de copolímeros. Sin embargo, los copolímeros aquí estudiados 

son referidos como ñpoliuretanos PCL/PEOò, cuya composición es presentada como PCL/PEO 

mol/mol. El poliuretano compuesto solamente de segmentos de PCL se denomina ñpoliuretano de 

PCL 100/0ò; y el poliuretano cuyos segmentos son de PEO se denomina ñpoliuretano de PEO 

0/100ò. 

 

Las denominaciones Poli (Etilén Glicol) (PEG) y PEO, son empleados por varios autores para 

nombrar cadenas poliméricas cuya unidad repetitiva es ïOïCH2ïCH2ï. Sin embargo, la 

denominación PEG se aplica solo a pequeñas cadenas, cuya naturaleza química tiene significativas 

contribuciones por parte de los grupos ïOH terminales en cada cadena, dado su bajo peso 

molecular (Spitzer et al. 2002). En cambio, PEO es referido a cadenas de alto peso molecular, en 

las que los grupos ïOH terminales no aportan significativamente a las propiedades finales de la 

cadena; por tanto esta última denominación será utilizada en la presente investigación. 

 

1.1 ESTADO DEL ARTE  

Los poliuretanos biodegradables han sido ampliamente estudiados con el fin de aprovechar sus 

propiedades dentro de la ingeniería tisular. Estos polímeros ofrecen varias ventajas en el diseño de 

materiales biodegradables: buena biocompatibilidad, fácil funcionalización para el crecimiento y la 

proliferación celular, y una velocidad de degradación modulable. Además, sus propiedades 

mecánicas pueden ser modificadas para su uso en tejidos duros o blandos (Vermette et al. 2001, 

Bonzani et al. 2007). 

 

Poliuretanos amfifílicos, es decir con características hidrofóbicas e hidrofílicas, han sido 

sintetizados buscando aprovechar las propiedades mecánicas de la PCL como el componente 

hidrofóbico, y las propiedades del PEO como el elemento hidrofílico; estos materiales, dada su 
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biocompatibilidad y no toxicidad, son ideales en los proceso de liberación de fármacos y en la 

fabricación de implantes con velocidad de degradación variable, de acuerdo al contenido del 

componente hidrofílico. 

 

Se han estudiado poliuretanos con segmentos de PEO y PCL en diferentes distribuciones: a) 

multibloque del tipo PEO-PCL-PEO (Yen 1997, Petrova et al. 2008); b) poliuretanos dibloque 

PCL-PEO de bajo peso molecular e inyectable (Sosnik et al. 2003) y c) en bloque al azar (Cometa 

2010), siendo este último tipo de distribución de particular interés en el presente estudio. 

 

Una de las características que se busca en los poliuretanos PCL/PEO, como polímeros de interés 

para ser materiales implantables, es la capacidad de permitir la proliferación celular sobre su 

superficie, capacidad que se reduce con la presencia del PEO (Hubbell 2007). Para fomentar esta 

proliferación, varios procedimientos han sido utilizados: incorporación de microdominios de PCL 

dispersos dentro del poliuretano, con lo que se logra la adherencia de osteoblastos (Wingkono et al. 

2008); como una simple alternativa, el contenido de PEO en el poliuretano se mantiene en bajos 

valores, consiguiendo así la adhesión de fibroblastos (Rechichi et al. 2008); también se ha 

funcionalizado el poliuretano con la incorporación de proteínas dentro de la estructura de la cadena 

polimérica y sobre su superficie, logrando la adhesión de células endoteliales (Guan et al. 2005). 

 

Es particularmente interesante el trabajo realizado por Cometa y colaboradores (Cometa 2010, 

Cometa et al. 2010), quienes han centrado su investigación en poliuretanos con segmentos de PCL 

(ὓ å2000) y PEO (ὓ å2000) distribuidos como bloques al azar, comprobando su degradabilidad 

hidrolítica y enzimática, sin características citotóxicas y una adhesión exitosa por parte de 

fibroblastos hasta el 25%w de PEO. 

 

Como características generales de los trabajos previos acerca de los poliuretanos PCL/PEO, las 

longitudes del segmento de la PCL y el PEO son mantenidas en el mismo orden de magnitud, con 

pesos moleculares entre 500 y 2.000. Además, se suele limitar la composición en que el contenido 

de PCL es mayoritario, dejando de lado la caracterización de aquellas composiciones en que el 

PEO se encuentra en mayor proporción. 

 

Por tanto, el presente estudio precisa una descripción más completa de las propiedades de los 

poliuretanos PCL/PEO en un intervalo más amplio de composiciones incluyendo el poliuretano 
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compuesto únicamente de segmentos de PEO; también cabe utilizar segmentos de PEO con peso 

molecular mayor que el correspondiente a la PCL, y evaluando también la capacidad de adhesión 

de los osteoblastos sobre la matriz polimérica, prueba clave en el éxito de los poliuretanos 

PCL/PEO en la reparación y regeneración de tejido óseo. 

 

1.2 MATERIALES Y MÉTODOS  

1.2.1 Condiciones de Polimerización  

Se utilizaron HMDI de pureza 99% (Sigma), Tolueno (Scharlab), Octoato de estaño (Sn(Oct)2) 

(Sigma) y los prepolímeros de PEO (Sigma, ὓ å4000) (PEO4000) y Policaprolactonadiol (Sigma, 

ὓ å2000) (PCLdiol). Las estructuras de estos reactivos y el poliuretano obtenido pueden ser vistos 

en la Figura 1ï1. 

 

Figura 1ï1: Estructura química de los reactivos y el poliuretano PCL/PEO obtenido 

 

 

Las condiciones de polimerización se ajustan según datos aportados por varios autores (Cometa 

2010, ChanȤPark et al. 2004, Nagata 2006, Jiang et al. 2007) y reacciones previas llevadas a cabo. 

La polimerización en solución favorece la remoción de calor de la mezcla reactiva, debido al 

carácter exotérmico de la mayoría de las polimerizaciones, además de permitir una cómoda 

extracción del producto terminado del balón de reacción. El uso de un solvente permite asimismo 
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eliminar la posible humedad de los reactivos mediante destilación azeotrópica, ya que la presencia 

de agua produciría un gran número de reacciones laterales que consumen los grupos isocianato, 

reduciendo la eficiencia de la polimerización, según la Figura 1ï2.  

 

Figura 1ï2. Reacciones alternas a partir de isocianato y agua en presencia de trietilamina como 

catalizador (Shkapenko et al. 1960) 

 

 

Las cantidades utilizadas, tomando una masa, mT, que incluye los macrómeros y el HMDI, se 

calculan asumiendo que los macrómeros son monodispersos, según las Ecuaciones (1ï1), que al 

ser combinadas, permiten hallar las cantidades de cada macrómero y del HMDI en función de YPCL 

y mT, obteniendo las Ecuaciones (1ï2). 

 

Balance molar: 
ά

ὓ
 
ά

ὓ
  
ά

ὓ
 

(1ï1) Balance en masa: ά   ά   ά   ά   

Fracción en masa: ὣ  
ά

ά  ά
 

Donde: 

mPCL, mPEO, y mHMDI, son la masa de PCLdiol, PEO4000 y HMDI respectivamente. 

ὓ = 2000 es el peso molecular promedio del PCLdiol 

ὓ = 4000 es el peso molecular promedio del PEO4000 

YPCL es la fracción en peso de PCL, libre de isocianato en el copolímero 

MHMDI = 168 es el peso molecular del HMDI 
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Así, para obtener mT=13g de copolímero y una fracción, YPCL, se hallan las cantidades necesarias 

para la polimerización según la Tabla 1ï1. El solvente utilizado para preparar la mezcla reactiva es 

el tolueno, en volúmenes de 70 y 100mL buscando el mayor avance de la reacción  

 

Tabla 1ï1. Cantidades utilizadas de los reactivos, calculadas a partir del peso molecular promedio de 

los macrómeros en la síntesis de los poliuretanos PCL/PEO. 

PCL/PEO 

(mol/mol) 

PCL 

(%w) 

mHMDI  

(g) 

mPCL 

(g) 

mPEO 

(g) 

100/0 100,0 1,008 11,992 0,000 

90/10 81,8 1,004 11,876 0,120 

80/20 66,7 0,851 8,099 4,050 

70/30 53,8 0,790 6,575 5,635 

60/40 42,9 0,737 5,256 7,008 

50/50 33,3 0,690 4,103 8,207 

40/60 25,0 0,649 3,088 9,263 

20/80 11,1 0,580 1,380 11,040 

0/100 0,00 0,525 0,000 12,475 

1.2.2 Seguimiento de la polimerización.  

En el seguimiento del avance de la polimerización, se utilizó un método adaptado a partir de la 

norma ASTM D5155-01 (ASTM International 2001) para cuantificar la cantidad de HMDI 

presente en la solución. Para ello, inmediatamente después de ser tomada de la mezcla reactiva, 

cada muestra de aproximadamente 1mL, se mezcla y pesa junto con 2mL de una solución de 

dibutilamina, DBA, 2N en tolueno. A continuación se adicionan 4mL de Isopropanol, IPA, y 1mL 

del indicador Azul de Bromofenol que imprime coloración azul; la mezcla se titula con HCl 0,04N 



12 MATERIALES COMPUESTOS CON BASE EN MATRICES POLIMÉRICAS 

BIODEGRADABLES PARA USO EN REPARACIÓN Y REGENERACIÓN DE TEJIDO ÓSEO 

 

hasta el punto final de color amarillo. El fundamento de este método se basa en la reacción de los 

grupos isocianato del HMDI con la amina del DBA; los grupos amina del DBA todavía disponibles 

(en el momento de su mezcla con la muestra) se hacen reaccionar con HCl en la titulación inversa, 

con lo cual puede conocerse la concentración de HMDI, según la Ecuación (1ï3): 

 

ϷὌὓὈὍ
ςάὒ ɇὈὄὃ

άὩή
άὒ

ὠ άὒɇὌὅὰ
άὩή
άὒ

ɇ
ρφψάὫ
ςάὩή

ά άὫ
ɇρππ 

(1ï3) 

Donde: 

%HMDI:   Concentración en peso de HMDI. 

DBA[meq/mL]  Concentración de la solución de DBA. 

VHCl [mL]   Volumen gastado de HCl 

HCl[meq/mL]  Concentración de la solución de HCl. 

mmuestra[mg]  Masa de la muestra 

168mg/meq  Peso molecular de HMDI, que corresponde a 2 miliequivalentes. 

 

La concentración de la solución de DBA se determina previamente utilizando el mismo método, 

titulando 2mL de DBA únicamente, según la Ecuación (1ï4): 

 

Ὀὄὃ
άὩή

άὒ

ὠ άὒɇὌὅὰ
άὩή
άὒ

ςάὒ
 (1ï4) 

  

Entonces el avance de la reacción ARi para cada tiempo i se calcula según la Ecuación (1ï5): 

 

ὃὙ
ϷὌὓὈὍϷὌὓὈὍ

ϷὌὓὈὍ
Ȣρππ (1ï5) 

Donde  

%HMDIo y %HMDIi son las concentraciones de HMDI en los tiempos 0 e i de la reacción. 

 

Así, el procedimiento definido para producir los poliuretanos PCL/PEO es: se dispone del 

prepolímero (PCLdiol + PEO4000) y se disuelve en un volumen, V, de tolueno. Se realiza una 

destilación azeotrópica al vacío a 60°C hasta recoger 12mL de destilado para eliminar posibles 

rastros de humedad  según el montaje de la Figura 1ï3. Se cambia el montaje al que muestra la 
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Figura 1ï4 y se adiciona una cantidad estequiométrica de HMDI disuelto en 7mL de tolueno; con 

burbujeo de nitrógeno y agitación constantes se eleva la temperatura hasta 70°C momento en el 

cual  se adiciona el catalizador Sn(Oct)2 (durante 5 segundos aproximadamente) disuelto en 5mL 

de tolueno; el inicio de la reacción se asume en el instante en que termina la adición de este 

catalizador. Las muestras son tomadas antes del inicio de la reacción y en tiempos de 

polimerización previamente definidos para medir el avance de la reacción según se explicó 

anteriormente.  

 
Figura 1ï3. Montaje para la destilación azeotrópica previa a la síntesis de los poliuretanos PCL/PEO.  

 

 

Transcurridas 3h de reacción se procede a enfriar el sistema y la solución se transvasa a un vaso de 

precipitados de 500mL. Para el poliuretano 100/0 se adicionan entre 300 y 400mL de etanol entre -

5 y 0°C con permanente agitación; para los demás poliuretanos PCL/PEO se adicionan entre 300 y 

400mL de dietil éter también entre -5 y 0°C y agitación, con lo que el poliuretano se insolubiliza y 

precipita. El líquido sobrante se descarta y el polímero se deja bajo campana de extracción en 

recipientes de teflón durante 48h, y a continuación durante 72h en extracción continua en 

desecador al vacío a temperatura ambiente para eliminar cualquier traza de los solventes utilizados. 

Los poliuretanos se almacenan en recipientes con desecante hasta ser utilizados en su 

caracterización y estudio. 
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Para las técnicas de Absorción de agua, DSC, Tensión, DMA y Microscopía Óptica, se fabricaron 

láminas de estos poliuretanos disolviéndolos en cloroformo en concentraciones que variaron entre 

el 5 y el 8% w/v, vertiendo las soluciones en moldes de teflón, permitiendo la evaporación del 

solvente. Las láminas obtenidas fueron cortadas en las geometrías y dimensiones requeridas por 

cada técnica de caracterización. 

 

Figura 1ï4. Montaje para la síntesis de los poliuretanos PCL/PEO 

 

1.2.3 Análisis por 
1
H

 
NMR. 

Las composiciones de los copolímeros obtenidos fueron analizadas mediante Resonancia 

Magnética Nuclear de Protón (
1
H NMR), para lo cual se utilizó un espectrómetro Brucker AV300 a 

300MHz. Tetrametilsilano (TMS) fue usado como referencia y las muestras disueltas en 

cloroformo deuterado (CDCl3) en concentración de 10mg/mL. Los espectros fueron procesados 

mediante el programa MestReC 4.8.6.0 

1.2.4 Cromatografía de Permeación en Gel (GPC) 

La distribución del peso molecular de los poliuretanos PCL/PEO y los macrómeros utilizados 

como reactivos fue estudiada mediante GPC utilizando un cromatógrafo Waters 1525 adecuado 

con una bomba binaria HPLC, un detector de índice de refracción Waters 2414 y cuatro columnas 
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en serie Styragel HR 5 THF, Styragel HR 4 THF, Styragel HR 1 THF, Styragel HR 0.5 THF de 

7.8×300mm, y tetrahidrofurano, THF, como fase móvil a un flujo de 0,5mL/min y cloroformo para 

disolver las muestras al 1%w/v (10mg en 1mL). Para estimar el peso molecular del poliuretano de 

PCL 100/0 y del macrómero PCLdiol se utilizaron estándares de poliestireno (PS) SM-105 (Showa 

Denko), con su respectiva curva de calibración según se aprecia en la Figura 1ï5, y aplicando el 

concepto de calibración universal según lo descrito por (Painter et al. 1997); los parámetros de 

Mark-Houwink-Sakurada para el PS son KPS=1.14×10
-4 

dL/g y aPS=0.716, y los parámetros para la 

PCL son KPCL=1.395×10
-4 

dL/g y aPCL=0.786 (Reijenga et al. 2007), según la Ecuación (1-6). 

Aunque la PCL difiere del poliuretano de PCL 100/0 debido a la existencia de los segmentos duros 

de HMDI, la estimación del peso molecular utilizando las constantes para la PCL puede 

considerarse una aproximación adecuada. 

 

Figura 1ï5. Curva de Calibración GPC de patrones de PS en THF 0,5mL/min. 

 

 

ὑ ɇὓ ὑ ɇὓ  (1-6) 

Donde  

MPCLi y MPSi son los pesos moleculares de PCL y PS respectivamente en el tiempo de retención i. 

 

El poliuretano de PEO 0/100 y el macrómero PEO4000 fueron analizados mediante GPC en THF 

como solvente, bajo las mismas condiciones que el resto de composiciones para ser comparados en 

función del tiempo de retención; además, con el objeto de estimar la respectiva distribución de 

peso molecular, el poliuretano de PEO 0/100 y el macrómero PEO4000 también fueron inyectados 

en fase acuosa comparándolos con estándares monodispersos de PEO (Polymer Standard Service 
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GmbH), utilizando los mismos cromatógrafo y detector, utilizando como fase móvil agua con azida 

de sodio al 0,5% con un flujo de 1mL/min y una concentración de muestra de 1mg/mL también en 

solución acuosa de azida, usando 4 columnas en serie de 7.8×300mm Ultrahydrogel 1000, 

Ultrahydrogel 500, Ultrahydrogel 250 y Ultrahydrogel 120. La curva de calibración para el PEO se 

muestra en la Figura 1ï6. De manera similar a lo analizado para el poliuretano de PCL 100/0, el 

poliuretano de PEO 0/100 posee segmentos duros de HMDI a diferencia de los patrones de PEO, 

sin embargo este método también resulta adecuado en la estimación de la distribución del peso 

molecular. 

 

Figura 1ï6. Curva de Calibración GPC de patrones de PEO en agua, 1mL/min. 

 

 

A partir de las distribuciones de peso molecular obtenidas, el Peso Molecular Promedio en Peso, 

ὓ , y el Peso Molecular Promedio en Número, ὓ , fueron calculados, así como el Índice de 

Polidispersidad, PDI=ὓ /ὓ , según las Ecuaciones (1-7): 

 

ὓ
ρ

В
ὼ
ὓ

                 ὓ ὼȢὓ  (1-7) 

Donde  

xi es la fracción de la cadena i, de peso molecular Mi presente en el polímero. 
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1.2.5 Absorción de agua 

Muestras de 10x10mm, y espesor aproximado de 0,2mm, fueron sumergidas en agua y la ganancia 

en peso fue medida mediante gravimetría, CH2O,w, así como el aumento del área midiendo la 

longitud del lado del cuadrado, CH2O,A, de acuerdo a las Ecuaciones (1ï8). 

 

ὅ ȟ

ά ά

ά
ɇρππ          ὅ ȟ

ὃ ὃ

ὃ
ɇρππ (1ï8) 

Donde  

mHid y AHid son el peso y el área de la muestra hidratada. 

mPol y APol son el peso y el área de la muestra sin hidratar. 

 

Muestras hinchadas durante 12h, lo suficientemente pequeñas para poder ser ubicadas dentro de 

una cápsula de aluminio de 50mL, también fueron cortadas para estudiar el efecto de la hidratación 

en la cristalinidad de los poliuretanos PCL/PEO mediante DSC, como se describe en la siguiente 

sección. 

1.2.6 Calorimetría  Diferencial de Barrido (DSC) 

Las medidas de DSC fueron llevadas a cabo en un Calorímetro Mettler Toledo 823e. Las muestras 

se pesaron entre 5 y 10mg, a partir de láminas hechas con un procedimiento análogo a la sección 

1.2.5. El calentamiento inicial se realizó a 10°C/min desde -80°C hasta 90°C, lo que permite el 

estudio de los poliuretanos después de la evaporación del solvente. Se mantuvo a 90°C durante 3 

minutos y se enfrió hasta 0°C a 2°C/min. Entonces se llevó a cabo un segundo calentamiento a 

10°C/min hasta 90ºC para estudiar el comportamiento después de haber borrado la historia térmica. 

La temperatura de transición vítrea, Tg, es hallada como el punto medio del aumento del cambio 

del calor específico, DCp, mientras que la temperatura de fusión, Tm, es medida en el máximo del 

pico de fusión. 

 

Los grados de cristalinidad, XC,PCL y XC,PEO, fueron calculados utilizando los valores del calor de 

fusión para los cristales puros, DHºPCL=136,1J/g (Yam et al. 1999) y DHºPEO=200J/g (Beaumont et 

al. 1966, Afifi-Effat et al. 1972, Preechatiwong et al. 1996), según las Ecuaciones (1ï9): 
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ὢȟ
ЎὌ

ЎὌЈ
ɇρππ         ὢȟ

ЎὌ

ЎὌЈ
ɇρππ (1ï9) 

Donde  

DHPCL y DHPEO son los calores de fusión calculados a partir área bajo la curva de los picos de 

fusión de la PCL y el PEO respectivamente. 

 

Las muestras hidratadas según se describe en la sección 1.2.5, se sometieron a un único 

calentamiento en un equipo DSC Pyris (Perkins-Elmer) desde 10 hasta 70°C a 5°C/min. 

1.2.7 Microscopía Óptica 

Con el objeto de verificar el comportamiento cristalino de los poliuretanos PCL/PEO, se preparan 

soluciones de cada composición al 1% w/v en cloroformo. A continuación, sobre un cubreobjeto de 

12mm se adicionan 80mL de la solución y se deja evaporar a temperatura ambiente. Después la 

capa polimérica es observada bajo el microscopio óptico NIKKON ECLIPSE E6000, en el modo 

de transmisión utilizando luz polarizada y filtro NCB11, y tomando las respectivas fotografías con 

cámara de video acoplada al microscopio. 

1.2.8 Pruebas Mecánicas 

Para las pruebas mecánicas, se fabricaron  y analizaron 5 muestras de 3x25mm y espesor 

aproximado de 0,15mm. Para estudiar el módulo elástico de los poliuretanos sintetizados, se 

sometieron las muestras a pruebas de tensión en una máquina de tracción Microtest EM1/FR y un 

programa de control SCM-300095, aplicando una velocidad de estiramiento de 0,5mm/min desde 

una longitud inicial de 15mm, a temperatura ambiente. El módulo elástico fue medido entre 1 y 2% 

de elongación. 

 

Las pruebas de Análisis Dinámico Mecánico, DMA, fueron llevadas a cabo en un equipo Seiko 

DMS 210U, calentando desde -80 hasta 40°C a 1°C/min, aplicando una frecuencia de 1Hz, 

utilizando también muestras de 3x25mm y una longitud entre mordazas de 15mm. Así, fue medido 

el módulo complejo o dinámico, E*, que relaciona el Módulo de Almacenamiento, Eô, el Módulo 

de Disipación, Eò,  y el Factor de Pérdida o Tangente de Delta, Tand,  según las Ecuaciones (1ï

10): 

Ὁᶻ Ὁ  ὭɇὉ                Ὕὥὲ‏
Ὁ

Ὁ
 (1ï10) 
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1.2.9 Espectroscopia de Relajación Dieléctrica (DRS) 

Como alternativa a la técnica DMA, que está limitada a bajas frecuencias (hasta decenas de Hz) y  

por tanto provee información solamente de procesos relativamente lentos, los poliuretanos fueron 

estudiados utilizando espectroscopía de relajación dieléctrica, DRS (Dielectric Relaxation 

Spectroscopy), técnica similar al DMA en la cual un campo eléctrico alterno es aplicado a la 

muestra, obteniendo la permitividad compleja e*  a partir de las medidas de fase y amplitud de la 

corriente y el voltaje. Igual que el DMA, es posible considerar información variando la 

temperatura y la frecuencia entre 10
-2
 y 10

11
Hz (Davis 2004) 

 

En la técnica DRS, la muestra actúa como un dieléctrico al ser ubicada dentro de un condensador; 

las cargas dentro del material tienden a aproximarse al electrodo de carga opuesta, induciendo una 

carga adicional dentro de las placas del condensador desde la fuente de voltaje. Por tanto, la 

presencia del dieléctrico incrementa la capacidad del condensador de almacenar cargas. La relación 

entre las capacitancias con y sin dieléctrico es denominada constante dieléctrica o permitividad eô, 

que en realidad no es constante pues depende de la temperatura y frecuencia. Cuando un voltaje 

que varía sinusoidalmente es aplicado al condensador que contiene el material dieléctrico, la carga 

sinusoidal resultante retrasa el voltaje en un ángulo de fase, d (Avakian et al. 2002). De ahí surge 

la Permitividad Dieléctrica Compleja, e* , la Constante Dieléctrica o Permitividad, eǋ, el Factor de 

Pérdida Dieléctrica, eǌ, y la Tangente de Pérdida Dieléctrica, Tand, que se relacionan según las 

Ecuaciones (1ï11):  

‐ᶻ ‐  Ὥɇ‐         Ὕὥὲ‏
‐

‐
 (1ï11) 

 

Estas medidas se realizaron en función de la frecuencia (10
-1
 - 10

7
 Hz) desde -140°C hasta 30°C y 

cada 5°C; fueron llevadas a cabo en un espectrómetro dieléctrico de banda ancha, consistente de un 

analizador de impedancia Alpha S y un control de temperatura por chorro de nitrógeno Quatro 

Cryosystem (Novocontrol GmbH). Se utilizaron muestras de 15x15mm y espesor medio de 

0,15mm. Dada la alta rugosidad en las muestras con alto contenido de PEO, producida por el gran 

tamaño de esferulitas que el PEO forma (evaluada por inspección visual), se hizo necesario el 

recubrimiento de estas muestras con oro mediante sputtering (recubrimiento mediante diferencia 

de potencial en vacío), para garantizar un contacto óptimo con los electrodos del espectrómetro. La 

muestra se ubica entre dos electrodos de oro (20mm de diámetro) en un condensador de placas 
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paralelas, que a su vez está en un criostato BDS 1100 y expuesto a una corriente de nitrógeno 

gaseoso proveniente de un Dewar de nitrógeno líquido.  

1.2.10  Cultivos Celulares 

Para evaluar el comportamiento celular, se utilizan poliuretanos PCL/PEO=100/0, 

PCL/PEO=90/10 y PCL/PEO=80/20, composiciones que presentan el menor hinchamiento en agua 

por su menor contenido de PEO. Las muestras fueron preparadas a partir de soluciones de los 

poliuretanos PCL/PEO al 5%w/v (50mg de PCL/PEO en 1mL de cloroformo), adicionando entre 50 

y 80mL sobre moldes circulares de teflón entre 8 y 10mm de diámetro y posterior evaporación del 

solvente; una vez el solvente se ha evaporado (en condiciones ambientales) se someten al vacío 

durante 2h para asegurar la evaporación total del cloroformo. A continuación, las láminas formadas 

son separadas del molde de teflón y almacenadas en recipientes con desecante, hasta ser utilizadas 

en el respectivo cultivo. La preparación de los medios de cultivo y la siembra de los osteoblastos 

sobre las muestras se describen en el Anexo A 

 

1.3 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

1.3.1 Avance de la Reacción 

El método de titulación inversa fue validado mediante la cuantificación de dos muestras de HMDI 

de masa conocida, utilizando una solución de DBA 2,0317N y una solución de HCl 0,04N cuyos 

resultados se aprecian en la Tabla 1ï2. 

 
Tabla 1ï2 Validación del método de titulación inversa para la cuantificación del HMDI 

Muestra 

HMDI  

(mg) 

Volumen 

DBA 

(mL) 

Volumen 

HCl 

(mL) 

HMDI 

calculado 

(mg) 

Error  

% 

18,62 0,4 14,7 18,89 -1,4 

28,87 0,4 12,0 27,97  3,1 

 

De acuerdo a este resultado, el método puede considerarse adecuado en la cuantificación del 

HMDI. Sin embargo, al momento de ser aplicado durante la polimerización, varios aspectos 

afectan su reproducibilidad. Cada vez que una muestra era tomada el reactor debía ser destapado, 
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acción que permite al solvente escapar dado el constante burbujeo de nitrógeno; la cuantificación 

de las muestras se realizó mediante gravimetría, que para líquidos resulta inconveniente dada la 

volatilidad del tolueno, pero de todos modos una mejor opción que la medición por volumetría, 

pues las muestras de alta viscosidad se adherían a las paredes de la pipeta, haciendo imposible la 

medición del volumen tomado; la preparación de la solución al titular con IPA y Azul de 

Bromofenol implicó transvasar la muestra del vial a un vaso Erlenmeyer de 100mL,  acción que 

podría causar pérdida de parte de la muestra; dada la naturaleza amfif ílica de los poliuretanos 

PCL/PEO, al iniciar el goteo de la solución de HCl, la solución a titular se convirtió en una 

suspensión lechosa y en algunos casos altamente viscosa, lo que dificultaba enormemente tanto su 

homogenización como la visualización del punto final de azul a amarillo, como puede observase al 

comparar la Figura 1ï7 con la Figura 1ï8, en las que se aprecian las titulaciones en solución 

homogénea de baja viscosidad, y suspensión lechosa de alta viscosidad respectivamente. 

 

Figura 1ï7. Cambio de color en la titulación inversa en solución homogénea de baja viscosidad 

 

 

Así, buscando cuantificar el error en el cálculo del avance de la reacción mediante el método de 

titulación inversa, se tomaron y cuantificaron 3 muestras antes de iniciar y otras 3 muestras a las 3 

horas de reacción, esto en la polimerización de la composición PCL/PEO=80/20 en 70mL. En la 

Tabla 1ï3 pueden verse las concentraciones de HMDI antes y después de esta reacción, con lo que 

se obtiene a las 3 horas un avance de 93±6%, lo que todavía puede considerarse como una 

reproducibilidad adecuada, a pesar de las múltiples causas de error ya descritas. 
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Figura 1ï8. Cambio de color en la titulación inversa en suspensión lechosa de alta viscosidad 

 

 

Tabla 1ï3. Contenido de HMDI en la reacción para la composición PCL/PEO=80/20 

Tiempo 

(min) 

Concentración de 

HMDI (% w) 

Promedio 

(%w) 

Desviación 

Estándar 

0 1,28 1,27 1,44 1,33 0,09 

180 0,02 0,17 0,08 0,09 0,08 

 

Con el fin de comparar los rendimientos de la polimerización, el avance de la reacción obtenido 

por el método de titulación inversa se representa en la Figura 1ï9 y en la Figura 1ï10, para 

volúmenes de 70 y 100mL respectivamente.  

 
Figura 1ï9. Avance de la reacción en un volumen de 100mL para los poliuretanos PCL/PEO.  
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Figura 1ï10. Avance de la reacción en un volumen de 70mL para los poliuretanos PCL/PEO.  

 
 

El avance de la reacción fue favorecido con mayor concentración y menor peso molecular de los 

macrómeros, lo que permite un mayor encuentro entre grupos terminales -OH de los macrómeros y 

el ïN=C=O del HMDI para formar los enlaces uretano. Esto se verifica a baja concentración, en 

que cerca de los 30 minutos se ha alcanzado el equilibrio, mientras que a alta concentración a los 

10 minutos el equilibrio ya se ha alcanzado. También se verifica en el desarrollo de la reacción en 

la que se pudo apreciar, por inspección visual, que se obtenía mayor viscosidad de la mezcla 

reactiva a mayor concentración del PEO4000, macrómero de mayor peso molecular. 

 

Dado que se obtiene un mayor avance de reacción utilizando un volumen de 70mL de tolueno, el 

resto de poliuretanos fueron sintetizados en estas mismas condiciones. Las reacciones de 

polimerización a partir de soluciones 18,6% w/v obtuvieron un avance de reacción cercano al 95% 

como puede apreciarse en la Tabla 1ï4. Sin embargo el avance final de la composición 

PCL/PEO=0/100 alcanzó solamente un 85%, situación que puede atribuirse a una mayor 

viscosidad de la mezcla reactiva, lo que dificulta la movilidad de las cadenas y por tanto el 

encuentro de los grupos ïOH y ïN=C=O. 

 

Tabla 1ï4. Avance de la reacción después de 3 horas para los poliuretanos PCL/PEO, en 70mL. 

PCL/PEO 

(mol/mol) 
100/0 90/10 80/20 60/40 50/50 40/60 20/80 0/100 

Avance de la  

Reacción (%) 
95 109 93 97 93 94 104 85 
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Las composiciones PCL/PEO=90/10 y PCL/PEO=20/80 presentan avances de reacción superiores 

al 100%,  lo que no necesariamente indica una total conversión de los grupos isocianato en enlaces 

uretano, considerando las causas de error en la cuantificación del HMDI, ya descritas. 

1.3.2 Composición  

La estructura de los poliuretanos PCL/PEO se asocia con copolímeros en bloque, en la que bloques 

de PCL (ὓ å2000) y bloques de PEO (ὓ å4000) se distribuyen al azar a lo largo de la cadena de 

copolímero, unidos entre sí por los grupos uretano. Los diferentes picos reportados en los espectros 

de 
1
H NMR fueron comparados en la literatura (Petrova et al. 2008, Chausson 2008, Fu et al. 

2011) para verificar sus posiciones y calcular la composición después de la polimerización 

mediante la relación entre áreas. La identificación de la PCL se puede apreciar en los picos 

correspondientes a los protones enlazados con los carbonos nombrados como e (4,06ppm), a 

(2,31ppm), b-d (1,64ppm) y g (1,38ppm). El pico en 3,64ppm corresponde a los protones enlazados 

con los carbonos identificados como a, asociados al PEO. Los protones enlazados con los carbonos 

g se asocian al HMDI (3,15ppm) y el grupo uretano se verifica con los picos del protón f enlazado 

con el nitrógeno (4,90 y 4,70ppm). Estos picos pueden ser identificados en la Figura 1ï11 

correspondiente a la composición PCL/PEO=90/10, siendo un espectrograma típico de los 

poliuretanos PCL/PEO. 

 
Figura 1ï11. Espectro 

1
H NMR para el poliuretano PCL/PEO=90/10. 
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El análisis de los datos de 
1
H NMR se basa en la relación de las áreas entre los picos característicos 

de los macrómeros. Así, se normalizan los espectrogramas asignando un valor de 1 al área del pico 

e en todas las composiciones, excepto para el poliuretano de PEO 0/100, donde e no está presente y 

en cuyo caso el valor unitario se asigna al pico a. La relación PCL/PEO (w/w) se halla según la 

Ecuación (1ï12): 

ὖὅὒ

ὖὉὋ

ὃȢ
ρρτὫ
ςὌ

ὃȢ
ττὫ
τὌ

 (1ï12) 

Donde 

Ae Área del pico e, que se lee en 4.06ppm correspondiente a 2H
+ 

Aa Área del pico a, que se lee en 3.64ppm correspondiente a 4H
+
  

114g y 44g son los pesos moleculares de las unidades repetitivas del PCL y PEO respectivamente. 

 

A partir de las relaciones PCL/PEO w/w obtenidas mediante 
1
H NMR, se hallan las composiciones 

para cada copolímero y a su vez comparadas con la composición esperada a partir de los 

macrómeros pesados para cada reacción; la Figura 1ï12 muestra esta comparación, donde cabría 

esperar que los puntos experimentales estén sobre la diagonal, pero para la mayoría de 

composiciones se aprecia en cambio que el contenido de la PCL después de la reacción es inferior 

al medido antes de esta.  

 

Figura 1ï12. Composición de los poliuretanos PCL/PEO de acuerdo a los resultados de 
1
H NMR 
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Aunque esta diferencia parecer no ser significativa, el hecho que la solución sobrenadante después 

de la precipitación presentara aspecto lechoso, indica algún grado de pérdida de macrómeros u 

oligómeros; además, en varias composiciones el avance de la reacción no alcanzó el 100%. Así, 

podría afirmarse que parte de la PCL y de bajo peso molecular, fue disuelta por el dietil éter 

utilizado en el proceso de precipitación; así como parte del PEO, pero el mayor peso molecular del 

macrómero PEO4000 habría reducido su pérdida. 

 

Para comprobar la presencia del enlace uretano se compara el área correspondiente a los protones g 

(equivalente a 4H
+
 por molécula de HMDI) con el área correspondiente a los protones f 

(equivalente a 2H
+
 por molécula de HMDI), es decir que el área de g ha de dividirse entre dos 

antes de ser comparada con el área de f. Se asigna un valor de 1 a la suma de ambas áreas relativas, 

por tanto cada área debería tener un valor de 0,5. Los valores de estas áreas pueden apreciarse en la 

Figura 1ï13 y estos en promedio tienen una variación de ±6% respecto al valor medio esperado 

0,5. Este resultado verifica la formación de los enlaces uretano. 

 

Figura 1ï13. Relación entre las áreas de f y g en los espectros 
1
H NMR de los poliuretanos PCL/PEO 

 
 

1.3.3 Distribución de Peso Molecular 

El aumento del peso molecular después de la reacción se representa en la Figura 1ï14, que es 

asociado con la disminución del tiempo de retención en los cromatogramas GPC de los 

poliuretanos obtenidos respecto a los macrómeros. Existe una fracción de cadenas de bajo peso 
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molecular correspondiente a los macrómeros, y por tanto presentes en el producto final, hecho que 

se aprecia con mayor facilidad en las distribuciones de peso molecular estimadas para los 

poliuretanos de PCL 100/0 y de PEO 0/100 según las Figura 1ï15 y la Figura 1ï16 

respectivamente, e igual situación para los demás poliuretanos obtenidos, lo que produce un mayor 

índice de polidispersidad respecto a los macrómeros, acorde con la Tabla 1ï5.  

 

Figura 1ï14. Cromatogramas de GPC de los poliuretanos PCL/PEO en THF, 0,5mL/min 

 

 

Además, es posible inferir a partir de las distribuciones de peso molecular de los poliuretanos de 

PCL 100/0 y de PEO 0/100, que se han obtenido copolímeros con un índice de polidispersidad 

promedio cercano a 2 y de peso molecular promedio en peso, ὓ , entre 4×10
4
 y 6×10

4
, siendo 

mayor con un alto contenido de PCL. El menor aumento en peso molecular, correspondiente al 

poliuretano de PEO 0/100, es acorde con el menor avance de reacción para esta composición. 
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Figura 1ï15. Distribución de peso molecular del macrómero y poliuretano de PCL 100/0 

 

 

Figura 1ï16. Distribución de peso molecular del macrómero y poliuretano de PEO 0/100 

 

 

Tabla 1ï5. Peso molecular promedio estimado para poliuretanos de PCL 100/0 y de PEO 0/100 

Macrómero 

o Polímero 
╜◌ ╜▪ 

Índice de 

Polidispersidad 

PCLdiol 2.947 1.621 1,8 

100/0 59.344 26.953 1,9 

PEO4000 4.217 3.925 1,1 

0/100 42.966 19.915 2,2 
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1.3.4 Fase amorfa y fase cristalina 

Los poliuretanos PCL/PEO son semicristalinos, como lo son los polímeros de PCL y PEO. Así, las 

temperaturas de transición vítrea, Tg, reportadas para PCL y PEO varían entre -70 y -40°C (Mark 

1999). Con el objeto de estudiar la transición vítrea, se amplían los termogramas de primer 

calentamiento con lo que se obtienen las curvas representadas en la Figura 1ï17. Se identifican las 

temperaturas de transición vítrea señaladas con una flecha y representadas en la Figura 1ï18 (línea 

continua) junto con el cambio del calor específico, DCp. 

 

Figura 1ï17. Termograma DSC, detalle de la zona de transición vítrea. Las flechas señalan la Tg de los 

poliuretanos PCL/PEO 

|  

 

El comportamiento de Tg al aumentar el contenido de la PCL, presenta un valor máximo en el 

poliuretano de PEO 0/100, disminuye hasta alcanzar un mínimo en PCL/PEO=40/60, y luego 

aumenta hasta el poliuretano de PCL 100/0. También puede observarse que el DCp va en aumento a 

mayor contenido de PCL, alcanzando un máximo en la composición PCL/PEO=80/20. Se han 

descrito modelos (Sperling 2005) en los cuales la temperatura de transición vítrea, Tg, de una 

mezcla homogénea de dos polímeros puede ser estimada, según la Ecuación (1ï13). Aplicando este 
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modelo, se obtiene una Tg para los poliuretanos PCL/PEO y representada en la línea punteada en la 

Figura 1ï18, muy diferente a los resultados experimentales, indicio claro de la naturaleza 

heterogénea de la fase amorfa de los poliuretanos PCL/PEO. 

 

Figura 1ï18. Temperatura de transición vítrea, Tg, datos experimentales ( ) y datos estimados 

mediante la Ecuación (1ï13) ( ); cambio del calor específico, DCp, en la transición vítrea de los 

poliuretanos PCL/PEO. 

 

  

ὒὲὝ
ὣ ɇῳὅȟ ɇὒὲὝ ὣ ɇῳὅȟ ɇὒὲὝ

ὣ ɇῳὅȟ ὣ ɇῳὅȟ
 (1ï13) 

Donde: 

YPCL y YPEO son las fracciones en masa de la PCL y el PEO en los poliuretanos PCL/PEO. 

DCp,PCL y DCp,PEO son los cambios de calor específico para los poliuretanos de PCL 100/0 y PEO 

0/100 respectivamente. 

TgPCL y TgPEO son las temperaturas de transición vítrea de los poliuretanos de PCL 100/0 y PEO 

0/100 respectivamente. 

 

La fase cristalina de los poliuretanos PCL/PEO es evidente en las fotografías de microscopía óptica 

de la Figura 1ï19 y su ampliación en la Figura 1ï20. Se observa un alto contenido de cristales, 

cuyo tamaño aproximado es de 5mm en el poliuretano de PCL 100/0, hasta alcanzar el menor 

tamaño en PCL/PEO=80/20. En las composiciones PCL/PEO=70/30 y PCL/PEO=60/40 se ven 

algunos cristales de mayor tamaño (entre 20 y 50mm); y en las composiciones PCL/PEO=50/50 y 

PCL/PEO=40/60, se forman esferulitas con tamaños entre 300 y 400mm (estimado por inspección 

visual). Las fotografías de PCL/PEO=40/60 y PCL/PEO=50/50 se aprecian en diferente tono pues 
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fue necesario retirar el filtro NCB11 para poder visualizar las zonas brillantes difíciles de definir, 

filtro que si fue utilizado para observar las demás composiciones. Por último, las composiciones 

PCL/PEO=20/80 y PCL/PEO=0/100 evidencian una estructura cristalina típica fácil de identificar a 

esta escala, con esferulitas que alcanzan inclusive 2mm de ancho siendo evidente a simple vista. 

 

Figura 1ï19. Películas de poliuretanos PCL/PEO (espesor aproximado 100mm) bajo microscopio 

óptico con luz polarizada. 

 

Figura 1ï20. Películas de poliuretanos PCL/PEG. Ampliación de las fotografías de la Figura 1ï19 
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En La Figura 1ï21, sin incluir la zona de transición vítrea, se aprecia el primer calentamiento en 

DSC, en el cual se observan los picos de fusión de los cristales de los poliuretanos PCL/PEO, 

cristales que se han formado desde la solución del copolímero en cloroformo. 

 

Figura 1ï21. Termogramas de DSC, primer calentamiento para poliuretanos de PCLPEO. Se 

identifica el pico de fusión adicional en la composición PCL/PEO=80/20 

 

 

La temperatura de fusión, medida en el punto máximo de los respectivos picos de fusión en los 

termogramas DSC, y representados en la Figura 1ï22, es menor en composiciones intermedias 

respecto a aquellas de los poliuretanos de PCL 100/0 y de PEO 0/100. Esto evidencia una 

interferencia entre los segmentos de PCL y PEO durante la cristalización, reduciendo el tamaño de 

las lamelas formadoras de cristal, fenómeno particularmente evidente para la composición 

PCL/PEO=70/30, cuya temperatura de fusión es la menor entre todas las composiciones. Se 

identifica además en la Figura 1ï21 un pico de fusión adicional a menor temperatura para la 

composición PCL/PEO=80/20, y que también se representa en la Figura 1ï22, indicio de la 

presencia de lamelas de diferentes tamaños en esta composición. 

 

Para la caracterización mediante DSC las muestras se han preparado por evaporación de una 

disolución del copolímero en cloroformo, buen solvente para ambos componentes, por lo que 

puede esperarse que los ovillos de las cadenas de copolímero se encuentren mezclados 

homogéneamente en la disolución. Al evaporarse el disolvente, la separación de fases se lleva a 

cabo dada la propia inmiscibilidad entre la PCL y el PEO (Bogdanov et al. 1998, Qiu et al. 2003) 
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que haría que, incluso en ausencia de cristalinidad, los bloques de cada componente en el 

copolímero tendieran a formar dominios de tamaños nanométricos, como se encuentra 

frecuentemente en copolímeros en bloque de componentes inmiscibles (Sperling 2005).  

 

Figura 1ï22. Temperatura de Fusión, Tm, de los poliuretanos PCL/PEO. ö y ǅ corresponden al pico de 

fusión principal. æ y ƶcorresponden al segundo pico de fusión de la composición PCL/PEO=80/20 

 

 

La formación de lamelas de PCL y lamelas de PEO requiere el plegado de sus propios bloques y 

también reunir bloques adyacentes para hacer crecer cristales de tamaños mayores que los que la 

longitud de un único bloque permitiría. Este efecto es muy claro en el caso de PEO, un polímero 

cuya cristalización desde la disolución o desde el fundido permite la formación de esferulitas de 

gran tamaño. Como se ve en la Figura 1ï19, el hecho de interrumpir la cadena de PEO por parte de 

los grupos uretano no impide la formación de estas grandes esferulitas en el poliuretano de PEO 

0/100, y la formación de la lamela parece ser capaz de apartar estos grupos a regiones amorfas 

inter-lamela sin que se vea impedido el crecimiento del cristal. En el copolímero PCL/PEO=20/80, 

el fenómeno podría ser similar: el crecimiento de las lamelas de PEO expulsaría los bloques de la 

PCL a regiones inter-lamela. Este fenómeno ha sido reportado en mezclas de PEO con otros 

polímeros con los que es miscible en fase líquida (Radhakrishnan et al. 1996). Es posible además 

que los pequeños cristales de PCL sirvan como núcleos para el crecimiento de cristales de PEO.  

 

Tanto las imágenes de la Figura 1ï19 y la Figura 1ï20, como los termogramas de DSC del primer 

calentamiento en la Figura 1ï21, prueban que los poliuretanos PCL/PEO cristalizan en cualquier 

composición, es decir, que la evaporación del disolvente conduce a la formación de lamelas 
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cristalinas de uno y otro componente. Sin embargo, la cristalización es parcial y por tanto las 

lamelas coexisten con una fase amorfa intercristalina, donde cristales o bloques en fase amorfa de 

PCL están dentro de las regiones inter-lamela de las esferulitas de PEO. Esto puede deducirse de 

los valores del calor de fusión representados en la Figura 1ï23, los cuales están por debajo de la 

línea recta que marca una relación lineal con la composición, es decir, valores menores del que 

tendrían si cada componente cristalizara en el poliuretano copolímero de igual manera que si 

cristalizara en su respectivo poliuretano homopolímero. El grado de cristalinidad no es posible 

calcularlo para composiciones intermedias dado que los cristales de PEO y PCL funden en el 

mismo intervalo de temperatura, formando un solo pico de fusión durante el calentamiento del 

DSC, por tanto el grado de cristalinidad es calculado solo para los poliuretanos de PEO 0/100 y de 

PCL 100/0 como se muestra en la Tabla 1ï6. 

 

Figura 1ï23. Calor de Fusión para poliuretanos PCL/PEO. La línea discontinua corresponde a una 

relación del calor de fusión proporcional a la composición. 

 

 
Tabla 1ï6. Grados de cristalinidad, Xc, de los poliuretanos de PCL 100/0 y de PEO 0/100 

PCL/PEO 

(mol/mol) 
DHm  

(J/g) 

Xc  

(%) 

100/0   65,9 48,4 

0/100 128,6 64,3 

 

Las cadenas de PCL dificultan la cristalización de las cadenas de PEO y viceversa, así como la 

presencia de los segmentos formadores de grupos uretano, por tanto el calor de fusión y la 

temperatura de fusión se ven disminuidos. Sin embargo, no se presenta una total inhibición de la 

cristalización de igual manera a lo reportado en el estudio de cristalización de mezclas de PCL y 
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PEO (Chuang et al. 2006). Esto se sustenta en que los valores del calor de fusión son mayores que 

aquellos correspondientes a la cristalización de un solo componente Por ejemplo, si la PCL no 

cristalizara en el poliuretano PCL/PEO=70/30, la entalpía de fusión sería máximo 60J/g 

correspondiente al PEO, mientras que el valor experimental es 83J/g, análisis que arroja el mismo 

resultado en todas las composiciones. Así, es posible calcular un déficit porcentual del calor de 

fusión, Def, que mide la diferencia entre el calor experimental y el esperado, según la Ecuación (1ï

14) y representado en función del contenido de PCL acorde a la Figura 1ï24. 

 

ὈὩὪ
ῳὌȟ ῳὌ

ῳὌ
ɇρππ (1ï14) 

Donde 

DHm,Max es la suma de los calores de fusión máximos esperados de PEO y PCL 

DHm es el calor de fusión experimental 

 

Figura 1ï24. Déficit del Calor de Fusión, Def, en los poliuretanos PCL/PEO 

 

 

Esto demuestra que la cristalización de los poliuretanos PCL/PEO es impedida en mayor medida al 

aumentar el contenido de PCL y sigue una tendencia lineal, y puede ser asociado a diferentes 

cinéticas de cristalización en que el PEO al cristalizar en primer lugar limita la cristalización del 

PCL (Loh et al. 2008). La desviación en Def para PCL/PEO=60/40 concuerda con cristalizaciones 

simultáneas, y en menor medida restrictivas entre sí, como ha sido reportada para copolímeros en 

bloque de PEO y PCL en proporciones comparables (Nojima et al. 1992).  
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Todo esto es compatible con una estructura compuesta de regiones de esferulitas en las que lamelas 

de PCL encierran regiones amorfas con PCL y PEO y otras regiones en las que lamelas de PEO 

encierran regiones amorfas inter-lamela conteniendo también PCL y PEO; por supuesto en estas 

regiones amorfas también se encuentran los grupos uretano que no pueden ser parte de la estructura 

cristalina. Las imágenes de los poliuretanos PCL/PEO=60/40, PCL/PEO=50/50 y 

PCL/PEO=40/60, que muestra esferulitas de diferentes tamaños, apoyan este tipo de estructura 

como puede apreciarse en la Figura 1ï19. 

 

Otro detalle de interés en la Figura 1ï21 es el pico de fusión durante el primer calentamiento. El 

proceso de fusión no puede interpretarse como característico de uno u otro componente en el 

poliuretano PCL/PEO, ya que PCL y PEO funden en el mismo intervalo de temperatura. El 

termograma de la muestra PCL/PEO=80/20 evidencia un pico de fusión, que se encuentra 

alrededor de 40ºC, y que podría ser asociados a la fusión de lamelas de bajo espesor. El 

termograma DSC no permite identificar si estas lamelas de pequeño espesor son de uno u otro 

componente, pero podría asociarse a la formación de pequeños cristales de PEO dentro de las 

regiones confinadas por los cristales de PCL. Estos pequeños cristales estarían formados por la 

fracción de bajo peso molecular rica en PEO, cuya presencia se comprueba según los resultados de 

GPC.  

 

El enfriamiento de las muestras, representado en la Figura 1ï25, parte de un estado de 

inmiscibilidad entre la PCL y el PEO en estado fundido. De forma análoga a la fusión del primer 

calentamiento, las temperaturas de cristalización son menores en composiciones intermedias 

respecto a los poliuretanos de PCL 100/0 y de PEO 0/100 y también se presenta un doble pico de 

cristalización en la composición PCL/PEO=80/20, lo que podría ser indicio de la formación de dos 

tamaños de cristal de forma similar a la cristalización desde la disolución. 

 

Este análisis de la cristalinidad de los poliuretanos PCL/PEO es coincidente con lo reportado por 

Nojima y colaboradores para copolímeros en bloque de PCL y PEO. Ellos describen una 

cristalización preferente del componente de mayor contenido, relegando las cadenas del 

componente minoritario hacia las capas amorfas entre las lamelas del cristal. Sin embargo, en 

contenidos comparables, los dos componentes cristalizan simultáneamente y los dos tipos de cristal 

coexisten dentro de una misma región cristalina. Durante la cristalización, se forma una estructura 

lamelar alternada de PEO y PCL influenciándose mutuamente, reduciendo el espesor de la lamela 

(o aumento de la fase amorfa intercristalina) y por tanto disminuyendo la temperatura de fusión en 
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estas composiciones con respecto a los homopolímeros (Nojima et al. 1992). Los barridos de 

fusión que se miden después de cristalizar la muestra desde el fundido en el segundo 

calentamiento, representado en la Figura 1ï26, vuelven a mostrar igual comportamiento que el 

descrito para el primer calentamiento, lo que nuevamente confirma la mutua interferencia entre los 

componentes durante la cristalización esta vez desde el estado fundido, disminuyendo el tamaño de 

las lamelas cristalinas y por tanto la temperatura de fusión en composiciones intermedias. También 

se presenta una resuelta diferencia entre dos tipos de cristal para PCL/PEO=80/20, evidente en los 

dos picos de fusión, aunque no es posible asociar cada pico a uno u otro componente. 

 
Figura 1ï25. Termogramas de DSC, enfriamiento después de borrar la historia térmica, para 

poliuretanos de PCL/PEO. Se identifica el pico de fusión adicional en la composición PCL/PEO=80/20 

 

Figura 1ï26. Termograma de DSC, segundo calentamiento, para poliuretanos de PCL/PEO. Se 

identifica el pico de fusión adicional en la composición PCL/PEO=80/20 

 



38 MATERIALES COMPUESTOS CON BASE EN MATRICES POLIMÉRICAS 

BIODEGRADABLES PARA USO EN REPARACIÓN Y REGENERACIÓN DE TEJIDO ÓSEO 

 

 

1.3.5 Absorción de agua 

En la Figura 1ï27 se aprecian las ganancias en peso, CH2O,w, y en área, CH2O,A, de las muestras de 

los poliuretanos PCL/PEO después de su hidratación. Es evidente que a mayor contenido de PEO 

en los poliuretanos PCL/PEO, mayor es la cantidad de agua absorbida dada la alta hidrofilicidad 

del PEO. El poliuretano de PCL 100/0 no obtuvo un hinchamiento apreciable, dada la naturaleza 

hidrofóbica de los bloques de PCL, mientras el poliuretano de PEO 0/100 se disolvió totalmente; la 

composición PCL/PEO=20/80 después de la hidratación no soportó la manipulación desarmándose 

con facilidad, esto debido a la alta hidrofilicidad de las cadenas de PEO. Las demás composiciones 

mantuvieron su forma y consistencia a pesar del hinchamiento y su manipulación, lo cual es 

posible dada la presencia del enlace uretano entre los segmentos de PCL y PEO, situación que 

evita la total solubilización de las cadenas hidrofílicas de PEO. 

 

Figura 1ï27. Cantidad de agua absorbida por los polímeros PCL/PEO, en peso CH2O,w y en área CH2O,A 

 

 

Los resultados de calorimetría de las muestras hidratadas evidencian picos de fusión más pequeños 

durante el calentamiento en DSC, representados en la Figura 1ï28. Esto indica que la cantidad de 

cristales en los poliuretanos PCL/PEO ha disminuido por acción de la hidratación de las cadenas de 

PEO. También puede apreciarse que el pico de fusión no es solamente más pequeño, sino también 

se desplaza hacia menores temperaturas, ya que el agua actuando como impureza reduce el punto 

de fusión de los cristales. Esto es evidente en PCL/PEO=90/10 y PCL/PEO=80/20, y todavía 

apreciable en PCL/PEO=70/30, mientras en cantidades mayores de PEO el pico de fusión para los 
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poliuretanos hidratados es inexistente. La hidratación de las muestras se traduce en calores de 

fusión de menor valor respecto a las muestras secas, acorde con la Figura 1ï29. Estos calores de 

fusión, DHm,Pol, fueron calculados con base en el peso de la muestra seca según la Ecuación (1ï15). 

 

Figura 1ï28. Termogramas de DSC para poliuretanos PCL/PEO secos ( ) y después de su 

hinchamiento en agua ( ), normalizado respecto al polímero seco. 

 

  

ῳὌ ȟ ῳὌ ȟ ɇ
ά

ά
 (1ï15) 

Donde 

DHm,Hid es el calor de fusión de la muestra hidratada, calculado a partir del área bajo la curva del 

termograma de DSC 

mHid y mPol son los pesos de la muestra hidratada y sin hidratar respectivamente. 

 

El cambio en las características del pico de fusión puede atribuirse a la hidratación de las cadenas 

de PEO, y dada la presencia de agua dentro de la matriz polimérica, al tratarse de una impureza 

disminuye la temperatura de fusión; estas cadenas hidratadas, dados los enlaces uretano con las 

cadenas de PCL, no están en la capacidad de abandonar la matriz polimérica por acción de la 

hidratación, aunque la presencia de cadenas de bajo peso molecular, según los resultados de GPC, 

no descarta que algunas cadenas no enlazadas hayan salido durante la hidratación. Por otro lado, 

dada su hidrofobicidad, existe una reorganización de los cristales de PCL debida a la tensión 

impuesta por el hinchamiento de las cadenas de PEO, situación que se manifiesta en una  mayor 

intensidad del pico de fusión en menores temperaturas. 
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Como se observa en la Figura 1ï29, a partir de la composición PCL/PEO=70/30 hacia mayores 

contenidos de PEO, se presenta una baja cristalización indicando una total plastificación de las 

cadenas, convirtiendo la matriz polimérica del estado semicristalino a un estado amorfo; esta 

situación también podría asociarse a una mínima presencia de cristales de PCL en poliuretanos con 

alto contenido de PEO, como ha sido reportado para copolímeros en bloque de PCL y PEO 

(Nojima et al. 1992), por lo que la cristalinidad de estas muestras secas correspondería en mayor 

parte a los segmentos de PEO. 

 
Figura 1ï29. Calor de fusión correspondiente a muestras de poliuretanos PCL/PEO hidratadas y secas 

 

1.3.6 Ensayos de Tensión 

En la Figura 1ï30 puede observarse el comportamiento de los poliuretanos PCL/PEO durante los 

ensayos de tensión; con propósitos comparativos, las curvas fueron desplazadas del origen y 

ubicadas con una diferencia de 2% de elongación entre ellas. Los datos del punto de fluencia y el 

punto de fractura se resumen en la Tabla 1ï7. Dado que la temperatura de transición vítrea (entre -

58 y -50°C) es menor que la temperatura ambiente (aproximadamente 22°C) en que se realizaron 

los ensayos, todas las muestras son flexibles pero en menor medida para aquellas muestras con 

menor contenido de PEO. En líneas generales, el esfuerzo que soportan los poliuretanos PCL 100/0 

y PEO 0/100 es mayor que el esfuerzo de las composiciones intermedias tanto en la fluencia como 

en la fractura, según puede apreciarse en la Tabla 1ï7. El poliuretano de PCL 100/0 exhibe además 

alta resistencia a la tracción al fracturarse al 55% de elongación, mientras que el poliuretano de 

PEO 0/100 al 8% de elongación ya había mostrado signos de rasgado, a pesar de lo cual su 

estiramiento alcanza al menos 25%. 
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Figura 1ï30. Curvas de Esfuerzo a partir de ensayos de tensión para los poliuretanos PCL/PEO a 

temperatura ambiente. 

 

 

Tabla 1ï7. Puntos de Fluencia y Fractura de los poliuretanos PCL/PEO a partir de las medidas de 

tensión a temperatura ambiente 

 
Fluencia Fractura 

PCL/PEO 

(mol/mol) 

Elongación 

(%) 

Esfuerzo 

(MPa) 

Elongación 

(%) 

Esfuerzo 

(MPa) 

100/0 
1
 10,1 ± 2,9 9,5 ± 2,4 55,0 ± 19,6 8,0 ± 1,9 

90/10 
1
 18,3 ± 2,5 7,3 ± 0,3 46,2 ± 17,5 6,8 ± 0,2 

80/20 
2
 

 
-- 

  
-- 

 
8,8 ± 1,6 5,8 ± 0,0 

70/30 
1
 17,9 ± 7,7 5,5 ± 0,3 65,8 ± 0,4 5,4 ± 0,4 

60/40 
2
 

 
-- 

  
-- 

 
5,6 ± 0,6 5,5 ± 0,2 

50/50 
1
 9,8 ± 0,6 5,8 ± 0,2 15,3 ± 1,3 4,0 ± 0,3 

40/60 
3
 11,5 ± 1,4 6,8 ± 0,4 11,8 ± 1,7 6,8 ± 0,5 

20/80 
3
 11,4 ± 0,5 7,2 ± 0,2 37,7 ± 4,1 6,8 ± 0,2 

0/100 
3, 4

 7,5 ± 0,1 9,4 ± 0,4 7,9 ± 0,0 9,4 ± 0,4 

1
 Muestras dúctiles, fractura después del punto de fluencia.  

2
 Muestras frágiles, fractura antes de alcanzar el punto de fluencia.  

3
 Rasgado de la muestra.  

4 
Alcanza hasta 25% de elongación después del rasgado. 

 

El comportamiento de la elongación antes de la fractura entre las composiciones PCL/PEO=80/20 

y PCL/PEO=60/40 puede asociarse a un debilitamiento de las zonas intercristalinas en 

composiciones cercanas al 50%w de PCL, en que se presentaría una prominente segregación entre 
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los segmentos de PCL y PEO, según discusión de la sección 1.3.4, haciendo que dentro de las 

zonas amorfas las cadenas de un componente estén en mayor proporción, rodeando las regiones 

correspondientes al otro componente y produciendo grandes límites en extensión entre ellas. Por 

otro lado, en el poliuretano PCL/PEO=70/30, las fases de PCL y PEO estarían uniformemente 

distribuidas y en menores tamaños, lo que implica la existencia de pequeños límites entre estas 

zonas, lo cual se traduce en un mayor estiramiento de la matriz polimérica. 

 

El módulo elástico, E, para la PCL se ha reportado por varios autores cercano a 280MPa para un 

peso molecular alrededor de 2×10
4
 a temperatura ambiente (Averous et al. 2000, Vertuccio et al. 

2009); para el PEO el módulo elástico se ha reportado alrededor de 530MPa con peso molecular de 

3×10
5
 a temperatura ambiente (Ogata et al. 1997, Yu et al. 2013); aunque no corresponden a 

polímeros iguales a los aquí estudiados, estos valores de E se utilizan aquí con fines comparativos, 

presentando valores cercanos al doble de los medidos para los poliuretanos de PCL 100/0 y de 

PEO 0/100 y representados en la Figura 1ï31, lo que apunta hacia una naturaleza de mayor 

flexibilidad de los poliuretanos PCL/PEO respecto a los polímeros de PCL y PEO. Esto puede ser 

asociado a los segmentos de HMDI dentro de las cadenas, ya que estos segmentos se hallan en la 

fase amorfa, adjudicando mayor movilidad a las cadenas. 

 

La Figura 1ï31 muestra los valores de E de los poliuretanos PCL/PEO. 

 
Figura 1ï31. Módulo Elástico, E, medido a temperatura ambiente y obtenido de pruebas de tensión 

para poliuretanos PCL/PEO. La tendencia lineal en composiciones intermedias es asociada al tamaño 

de esferulita. 
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Los valores de E de los poliuretanos PCL/PEO no presentan valores proporcionales respecto a los 

correspondientes de los poliuretanos de PCL 100/0 y PEO 0/100, sino que exhiben módulos de 

menor valor, siendo estos valores concordantes con lo reportado para poliuretanos con segmentos 

de PCL y PEO (Mn~2.000), y peso molecular estimado aproximado de 6×10
4
 (Cometa 2010). El 

tamaño de cristal es determinante en el comportamiento del módulo elástico; a mayor tamaño de 

esferulita se obtiene un módulo elástico más alto, como en el caso de poliuretanos con alto 

contenido de PEO, con lo que podría aplicarse una tendencia lineal al módulo elástico para las 

composiciones intermedias de los poliuretanos PCL/PEO, según el tamaño de la esferulita. 

1.3.7 Análisis Dinámico Mecánico (DMA) 

Partiendo de altas temperaturas en el estado líquido, y ante una aplicación mecánica, el polímero 

responde mediante reordenamiento de grandes tramos de cadenas, a través de movimientos 

cooperativos en los que tramos de cadena arrastran a cadenas adyacentes. En polímeros 

semicristalinos, a temperaturas por debajo de la fusión y mayores que la transición vítrea, la 

movilidad de las cadenas principales a gran escala de la fase amorfa permite también movimientos 

de las lamelas cristalinas, que se deforma de manera similar a como lo haría un mazo de cartas. Al 

disminuir la temperatura, estos movimientos cristalinos se pierden en un proceso de relajación en 

el que el módulo de almacenamiento, Eô, aumenta y se aprecia un pico en el factor de pérdida, 

Tand, al disminuir la temperatura. En temperaturas menores que el punto de fusión, el principal 

proceso de relajación, denominado relajación a, está asociado a la pérdida de movilidad de las 

cadenas que se encuentran en fase amorfa y suele asociarse con la transición vítrea.  

 

El comportamiento del  módulo de almacenamiento, Eô, que se aprecia en la Figura 1ï32, es 

característico de las relajaciones a. La caída del módulo en la relajación comienza alrededor de la 

temperatura de transición vítrea calorimétrica, pero para el poliuretano de PEO 0/100 se produce 

una caída continua hasta la temperatura de fusión, tendencia diferente a la caída característica que 

generalmente se produce en temperaturas superiores a la temperatura de relajación a, Ta. En el 

estado vítreo, antes de la transición vítrea, se aprecia con claridad una menor rigidez en el 

poliuretano de PCL 100/0 respecto a las demás composiciones, manteniendo la tendencia hasta 

aproximadamente 20°C. Los valores de Eǋ a temperatura ambiente, concuerdan con la tendencia 

del módulo elástico, E, medido en los ensayos de tensión, es decir, un menor valor para las 

composiciones intermedias respecto a lo que se esperaría proporcionalmente entre las 

composiciones extremas PCL/PEO=100/0 y PCL/PEO=0/100.  
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Figura 1ï32. Módulo de Almacenamiento Eǋ para poliuretanos PCL/PEO 

 

 

Teniendo presente que Eô está relacionado con la capacidad del polímero de reaccionar de forma 

directa según la deformación aplicada, puede inferirse que mientras los segmentos mayoritarios 

son de PEO, el comportamiento de la matriz polimérica será regida por este componente, pero a 

mayor contenido de PCL, la relación entre Eô y la composición no sigue la misma tendencia, 

situación que podría asociarse a la independencia con que actúan las fases amorfas de PCL y PEO, 

según cuán segregadas estén entre ellas y de acuerdo a si están distribuidas homogéneamente con 

tamaños similares, o si existe una de ellas en mayor cantidad rodeando la otra y manteniéndola en 

regiones aisladas.  

 

Con el objeto de identificar la temperatura en que se presenta la relajación a, Ta,  se suele ubicar 

en el valor máximo del factor de pérdida, Tand, medida a la frecuencia de 1Hz para cada 

composición, según se aprecia en la Figura 1ï33. Sin embargo, para las composiciones con altos 

contenidos de PEO, la forma característica de la curva Tand está distorsionada entre -40 y -20°C, 

sobre todo en las curvas de PCL/PEO=50/50 y PCL/PEO=60/40, por tanto se ubica Ta en los 

puntos máximos de las curvas de Eò de la Figura 1ï34. Los valores de Ta así obtenidos son 

representados en la Figura 1ï35 junto con los valores de Tg provenientes de los resultados de DSC. 

Se aprecia entonces una tendencia similar en ambas temperaturas en que los valores de Ta son 

menores en las composiciones intermedias comparados con las composiciones  
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Figura 1ï33. Factor de Pérdida, Tand, para poliuretanos PCL/PEO 

 

Figura 1ï34. Módulo de Disipación, Eǌ, para poliuretanos PCL/PEO 

 

 

La distorsión de las curvas de Tand en temperaturas mayores que Ta, se presenta solamente con 

altos contenidos de PEO, lo que podría asociarse a la presencia de agua dado el carácter hidrofílico 

del PEO, pero se ha demostrado que los efectos que evidencia la humedad se manifiestan 

solamente a temperaturas inferiores a Tg (Calleja et al. 1991, Gómez Ribelles et al. 1992, Sabater i 

Serra et al. 2007). Dado que en los poliuretanos PCL/PEO hay dos fases amorfas separadas, la 

distorsión en las curvas de Tand también podría relacionarse con una segunda transición vítrea,  

correspondiente a regiones amorfas ubicadas en zonas intercristalinas dentro de los cristales de 

PEO, que no adquirieron la movilidad suficiente en la Ta, pero que a mayores temperaturas si 
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lograron esta relajación. Buscando describir la naturaleza de esta distorsión, se analizan las 

muestras utilizando la espectroscopía de relajación dieléctrica o DRS, cuyos resultados se 

describen en la sección 1.3.8 

 

Figura 1ï35. Representación de la temperatura de transición vítrea a partir de DSC, TgDSC, y su 

equivalente a partir de los datos de DMA, TaDMA, para los poliuretanos PCL/PEO 

 

1.3.8 Relajación Dieléctrica (DRS) 

Muchos polímeros exhiben múltiples relajaciones, en los que las curvas del Factor de Pérdida 

Dieléctrica, eò, presenta varios máximos. Estas relajaciones son designadas como a, b, g, etc. 

según la temperatura decrece. En algunos polímeros semicristalinos la relajación que aparece a 

más alta temperatura es debida a movimientos de las lamelas cristalinas, en polímeros amorfos la 

relajación a, o relajación principal, es debida a movimientos conformacionales, cooperativos, de 

las cadenas del polímero, es decir, tiene el mismo origen  molecular que la  transición vítrea. A una 

frecuencia del orden de 10
-3
Hz, la temperatura en la que aparece el máximo de eò correspondiente 

a la relajación dieléctrica a está cerca de la Tg medida por calorimetría, mientras que a frecuencias 

más altas aparecerá a mayores temperaturas. La cooperatividad es el rasgo característico de la 

relajación a, en la cual el reordenamiento de una cadena de polímero arrastra a varias más, en un 

proceso que globalmente puede involucrar a varias decenas o centenares de unidades monoméricas 

pertenecientes a varias cadenas del polímero.  

 

Las relajaciones secundarias a menores temperaturas son atribuidas a movimientos locales de 

cadena, movimientos no cooperativos. En el análisis dieléctrico todas las relajaciones suceden a 
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mayores temperaturas a medida que la frecuencia aumenta. La ubicación de los valores máximos 

de eò puede hacerse en las curvas de temperatura a frecuencia constante, o en curvas de frecuencia 

a temperatura constante (Avakian et al. 2002). Las relajaciones secundarias se deben a 

movimientos localizados de los enlaces de la cadena principal, involucrando entre 4 y 8 enlaces de 

la cadena (flexión y estiramiento) y a movimientos de cadenas laterales. Cuanto más pequeño es el 

grupo responsable de la relajación ésta aparece a una temperatura menor (Boyer 1968). En los 

poliuretanos PCL/PEO, a pesar de su naturaleza semicristalina, no existe ninguna relajación 

atribuible a la fase cristalina, ya que están ocultas por los procesos como la Conductividad DC o 

los fenómenos de polarización interfacial Maxwell-Wagner (Alig et al. 2006). 

 

Se ha reportado que las cadenas de PEO exhiben tres relajaciones en temperaturas menores que el 

punto de fusión, a, b y g, de mayor a menor temperatura. La relajación debida a movimientos 

cristalinos muchas veces no es observada dada la alta influencia de la conductividad en altas 

temperaturas y a bajas frecuencias. La relajación a se origina en movimientos cooperativos 

correspondientes a segmentos ubicados en regiones no cristalinas. La relajación de más baja 

temperatura, g, ha sido asignada a movimientos locales de la cadena principal, únicamente en la 

fase amorfa, que permiten reorientar los dipolos permanentes de los grupos éter de la cadena bajo 

la acción del campo eléctrico aplicado. También se ha reportado una relajación intermedia entre b 

y g, denominada en por algunos autores como g ', y que  ha sido asignada a la relajación de 

segmentos en la regiones entre fases (Jin et al. 2002). 

 

Para las cadenas de PCL, también se ha reportado que la relajación g de igual manera se asocia a 

movimientos locales dentro de las cadenas, que en este caso reorientan los dipolos presentes en el 

grupo éster, y la relajación a se relaciona con la transición vítrea (Sabater i Serra et al. 2009). 

También se reporta la relajación b, pero como producto de la presencia de humedad dentro de la 

matriz polimérica, tanto en una red entrecruzada (Sabater i Serra et al. 2007), como parte de un 

poli (éster uretano) siendo la PCL el segmento blando (Bogdanov et al. 1999). 

 

En la Figura 1ï36 se presentan las curvas de la Permitividad, eô, y en la Figura 1ï37 las curvas del 

Factor de Pérdida Dieléctrica, eò, para los poliuretanos de PCL 100/0 y de PEO 0/100 a una 

frecuencia de 10
3
Hz en función de la temperatura, y que ilustran la forma de las curvas 

características para los poliuretanos PCL/PEO. La curva de eô permite identificar las relajaciones a 
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para la PCL y el PEO pero no son evidentes las relajaciones b ni g, dada su baja intensidad. Así, la 

curva de eò en efecto permite ubicar adicionalmente la relajaci·n g, y a primera vista parece no 

existir la relajación b, en ninguna de las frecuencias utilizadas. En la curva correspondiente al PEO 

es evidente un aumento pronunciado de eò, a altas temperaturas, que es debido al aumento en la 

conductividad del polímero, lo que impide a bajas frecuencias la ubicación de las relajaciones. 

 

Figura 1ï36. Permitividad,  eô, para los poliuretanos de PCL 100/0 y de PEO 0/100 a 10
3
Hz. 

 
 

Figura 1ï37. Factor de Pérdida Dieléctrica, eò, para los poliuretanos PCL 100/0 y de PEO 0/100 a 

10
3
Hz. 
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Se ubican entonces solamente las relajaciones a y g, según la Figura 1ï38, aunque en 

composiciones intermedias estas relajaciones no pueden ser identificadas como correspondientes a 

la PCL o al PEO de forma independiente. En este proceso, se analizan solamente las frecuencias 

mayores a 10Hz, ya que en menores frecuencias se producen curvas con gran cantidad de ruido, lo 

que no permite identificar pico alguno. Para mayor claridad, se muestran solamente algunas 

curvas, pero en total se analizan 31 curvas por cada composición desde 10 hasta 10
7
Hz. 

 

Figura 1ï38. Factor de Pérdida Dieléctrica, eǌ, a frecuencia constante para poliuretanos PCL/PEO 
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En la Figura 1ï38 se observa que las relajaciones a son más evidentes en elevadas frecuencias y 

altas temperaturas, mientras que las relajaciones g lo son a bajas frecuencias y bajas temperaturas. 

A medida que el contenido de PEO se incrementa, el efecto de la conductividad se hace más 

evidente en bajas frecuencias, lo que solo permite la lectura de la relajación a en elevadas 

frecuencias. Es destacable la coincidencia de la posición de las relajaciones dieléctricas del PEO y 

la PCL en temperatura y frecuencia, pese a sus diferentes orígenes moleculares, lo que representa 

una dificultad al analizar los espectros de relajación en los poliuretanos de diferentes 

composiciones. La Figura 1ï38 también evidencia que las relajaciones a y g para ambos 

componentes, se presentan en temperaturas similares entre sí en cada frecuencia. Esto no debe ser 

identificado como evidencia de una zona amorfa homogénea, ya que existe separación de fases 

entre los segmentos de PEO y PCL, según discusión presentada en la sección 1.3.4. 

 

La curva de eò a 10Hz correspondiente al poliuretano de PEO 0/100, describe una forma entre -90 y -

60°C que podría ser asociada con un posible pico, intervalo en el que se esperaría encontrar la 

relajación b correspondiente al PEO (Jin et al. 2002). Para un mejor análisis, se construyen en escala 

logarítmica las curvas de eò entre 4 y 10
3
Hz, según la Figura 1ï39. Puede apreciarse que efectivamente 

a bajas frecuencias no existe la concavidad que si hay entre las relajaciones a y g en altas frecuencias, 

lo que podría corresponder a la relajación b, y por tanto confirmar su presencia en el poliuretano de 

PEO 0/100. Desafortunadamente, las curvas a bajas frecuencias muestran grandes distorsiones que no 

permiten diferenciar entre ruido y el pico de relajación, además del ya descrito efecto de la 

conductividad en el análisis del PEO, por tanto no es posible ajustar modelo alguno a la relajación b.  

 

Figura 1ï39. Relajaciones a, b y g para el poliuretano de PEO 0/100. Las líneas discontinuas 

corresponden a 4 y 10
3
 Hz. 
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Dado el efecto de la conductividad sobre la curva de eò, los datos recogidos de los ensayos de DRS 

no permiten concluir respecto a la distorsión que se observa en las medidas de DMA de la Figura 

1ï33 para las composiciones ricas en PEO, en mayores temperaturas que la transición vítrea. Por 

tanto no es posible aportar elementos adicionales para describir si se trata de una segunda 

transición vítrea, dados los dos tipos de fase amorfa presentes. 

 

Así, con el objeto de ajustar los datos obtenidos a modelos comúnmente utilizados en la técnica de 

DRS, se identifica el punto máximo en la curva eò, el cual determina la temperatura a la que se 

presentan las relajaciones a y g que pudieron ser identificadas para los poliuretanos PCL/PEO. En 

ambos casos se precisa su correspondiente Tiempo de Relajación, t, en función de la frecuencia, f, 

según la Ecuación (1ï16). 

 

†
ρ

ς“ɇὪ
 (1ï16) 

 

Una vez ubicados los puntos máximos para todas las composiciones, se construyen las curvas Logt 

vs T/1000, tanto para la relajación g como para la relajación a, según la Figura 1ï40 y la Figura 1ï

41 respectivamente. Los puntos fueron leídos solamente en las curvas de eò donde el máximo era 

inequívoco, pues en las curvas correspondientes a las composiciones ricas en PEO, el efecto de la 

conductividad impide su localización. La relación entre temperatura y frecuencia, para las 

relajaciones g,  se expresa en términos del modelo de Arrhenius (Roland 1999), según la Ecuación 

(1ï17) y ajustando los valores Ea y A se obtienen los datos que se presentan en la Tabla 1ï8. 

 

†Ὕ ὃɇὩ ɇ  (1ï17) 

Donde: 

A [s]:  Factor pre exponencial 

Ea [J/mol]:  Energía de activación 

R:  Constante de los gases: 8,314 J.mol
-1
.K

-1
 

T [K]:  Temperatura asociada a la relajación g, donde eǌ es máximo. 

 

Los valores de A y Ea para el poliuretano de PCL 100/0 corresponden con los reportados en la 

literatura: 3,8×10
-16

s y 37,1kJ/mol respectivamente (Sabater i Serra et al. 2009), lo que confirma 
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que durante la relajación g, los segmentos de la PCL en los poliuretanos PCL/PEO presentan los 

mismos movimientos localizados que la PCL en estado puro. Por el contrario, el valor de Ea 

reportado para el PEO, 15kJ/mol (Jin et al. 2002), no es coincidente con el obtenido para el 

poliuretano de PEO 0/100, aunque si se encuentra en el mismo orden de magnitud.  

 

Figura 1ï40. Ajuste al modelo de Arrhenius para las relajaciones g medidas por DRS para los 

poliuretanos PCL/PEO 

 

 

Esto evidencia una diferencia en los movimientos localizados que presenta la fase amorfa del PEO 

en los poliuretanos PCL/PEO. La energía de activación aparente de la relajación ɔ del PEO es 

menor que la de la PCL y en general, al aumentar el contenido de PEO en los poliuretanos, la 

energía de activación, Ea, disminuye. Sin embargo este efecto debe atribuirse solamente a la 
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superposición de las relajaciones debidas a uno y otro componente. Al tratarse de relajaciones 

secundarias, las barreras de energía que se oponen a los movimientos que originan la relajación son 

de tipo local y por lo tanto no es de esperar que la presencia de un componente del copolímero 

tenga influencia sobre la energía de activación del otro componente. 

 
Tabla 1ï8. Valores de las constantes según el ajuste al modelo de Arrhenius en los poliuretanos 

PCL/PEO para las relajaciones g. 

PCL/PEO 

(mol/mol) 

A 

(s) 

Ea 

(kJ/mol) 

100/0 2,8×10
-16

 40 

80/20 1,5×10
-15

 37 

60/40 2,2×10
-15

 37 

50/50 5,6×10
-16

 39 

40/60 5,2×10
-15

 36 

0/100 4,0×10
-14

 34 

 

De manera análoga, la relación entre t y T para las relajaciones a se expresa en términos del 

modelo de Vogel-Fulcher-Tamman-Hesse VFTH (Roland 1999) según la Ecuación (1ï18), 

ajustando los valores to, B, y To, y obteniendo los datos que se presentan en la Tabla 1ï9. 

 

†Ὕ †ȢὩ  (1ï18) 

Donde: 

to[s]: Tiempo de Relajación para un valor infinito de temperatura 

B[K]: Constante 

T0[K]:  Temperatura de Vogel, donde los movimientos de cadena están congelados 

T [K]:  Temperatura asociada a la relajación a, donde eǌ es máximo. 

 

Revisando la literatura, no se hallan reportados valores del modelo VFTH para la relajación a del 

PEO, muy seguramente por la alta conductividad que limita su identificación en la técnica 

dieléctrica. Para los poliuretanos PCL/PEO se encuentran valores de B significativamente menores 

y valores de T0 mayores que en la PCL pura, es decir el diagrama presenta mayor curvatura como 

se puede apreciar en la Figura 1ï41. Para la PCL se han reportados valores de 1,3×10
-13

s, 1.700K y 

167K para to, B, y T0 respectivamente (Sabater i Serra et al. 2009), que se aproximan a los 

obtenidos para el poliuretano de PCL 100/0. 
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Figura 1ï41. Ajuste al modelo de Vogel-Fulcher-Tamman-Hesse para las relajaciones a de los 

poliuretanos PCL/PEO 

 

 
Tabla 1ï9. Valores de las constantes según el ajuste al modelo VFTH de los poliuretanos PCL/PEO 

para las relajaciones a. 

PCL/PEO 

(mol/mol) 

to 

(s) 

B 

(K) 

T0 

(K) 

100/0 1,6×10
-14

 1.320 178 

80/20 8,6×10
-16

 1.329 189 

60/40 4,0×10
-12

 500 212 

50/50 5,7×10
-12

 500 209 

40/60 5,1×10
-12

 499 208 

0/100 6,9×10
-10

 168 228 
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Utilizando las constantes del modelo VFTH, se procede a hallar las temperaturas de relajación a 

correspondientes al tiempo de relajación t=100s, que es el tiempo de relajación ampliamente 

utilizado para hallar la temperatura de transición vítrea dieléctrica, TgDRS, y así ser comparada con 

los valores obtenidos mediante DMA y DSC, según la Figura 1ï42. Es de esperarse que el 

comportamiento de las temperaturas que describen el paso del estado vítreo al estado fundido sea 

similar en las tres técnicas de medición utilizadas. La tendencia común, desde un 100% de PEO, es 

la disminución de la temperatura hasta aproximadamente un 25%w de PCL; con un contenido 

mayor de PCL, TgDRS presenta una total desviación de la tendencia que los resultados de DMA y 

DSC mostraron. 

 
Figura 1ï42. Temperatura de transición vítrea a partir de DSC, TgDSC, su equivalente a partir de 

DMA , TaDMA, y la transición vítrea dieléctrica a partir de DRS, TgDRS, en los poliuretanos PCL/PEO. 

 

 

Es necesario tener presente que el modelo VFTH predice la transición vítrea dieléctrica TgDRS a 

partir de datos experimentales, pero estos están alejados del tiempo de relajación requerido, 

t=100s, dado el ruido en bajas frecuencias y el efecto de la conductividad sobre las curvas de eò, 

siendo t=6,3×10
-6
s el máximo valor disponible. Por tanto, para verificar la tendencia de la 

temperatura de relajación a medida por DRS se construye la Figura 1ï43, en la cual se puede 

apreciar las diferentes tendencias entre los datos estimados a bajas frecuencias y los datos 

experimentales a altas frecuencias, presentando estos últimos un comportamiento menos variable 

que la TgDRS, medida en t=100s, comportamiento que no es replicado por el modelo VFTH a bajas 

frecuencias. Sin embargo, las constantes del modelo VFTH son similares entre el poliuretano PCL 

100/0 y lo reportado para la PCL (Sabater i Serra et al. 2009), pero no hay datos reportados contra 
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los que contrastar los valores del modelo VFTH para el poliuretano de PEO 0/100 y las demás 

composiciones. 

 

Figura 1ï43. Temperaturas de relajación a experimentales (ƶ) mediante DRS y estimadas (ö) 

mediante el modelo VFTH, para los poliuretanos PCL/PEO. 

 

1.3.9 Comportamiento Celular 

Para evaluar el comportamiento celular sobre los poliuretanos PCL/PEO, se realizaron y evaluaron 

unos cultivos usando un ensayo metábolico de la línea celular osteoblástica de ratón, basado en el 

compuesto MTS (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-5-[3-carboxymethoxyphenyl]-2-[4-sulfophenyl]-2H-

tetrazolium), según se describe en el Anexo A. 

 

Como se observa en la Figura 1ï44, la adhesión sobre el poliuretano de PCL 100/0 es similar al 

control de poliestireno tratado para cultivo celular TCPS (Tissue Culture Polystyrene). Al incluir  

PEO en la matriz polimérica, se elimina totalmente la adhesión celular debido a la inhibición de la 

adsorción de proteínas, dada precisamente la presencia del PEO en la superficie (Hubbell 2007, 

Saltzman 2000). Esta limitada adhesión sobre los poliuretanos que contienen PEO, permite que las 

células sean aspiradas fácilmente al utilizarse una micropipeta para succionar el medio y adicionar 

medio nuevo. Por otra parte, se observó durante el cultivo sobre muestras de las composiciones 

PCL/PEO=90/10 y PCL/PEO=80/20, que se redujo la cantidad de células adheridas en el fondo del 

pocillo, y que éstas adoptaban una morfología redondeada en vez de la morfología aplanada y 

extendida, típica de cultivos 2D. Esto podría estar relacionado con la liberación de cadenas de bajo 

peso molecular ricas en PEO y que permanecen disueltas en el medio. Esto podría explicarse 
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debido al bajo peso molecular, pues a pesar que el peso molecular promedio de los poliuretanos 

PCL/PEO es mayor respecto a los macrómeros PCLdiol y PEO4000 (Tabla 1ï5), en el polímero 

final todavía existen cadenas de estos macrómeros, que al no estar enlazadas químicamente a 

cadenas de mayor peso molecular, y para el caso específico de PEO4000, pueden ser disueltas y 

lixiviadas fuera de la matriz polimérica hacia el medio de cultivo, lo que afectaría 

desfavorablemente el desarrollo de las células tanto en la muestra como en el fondo del pocillo. 

 
Figura 1ï44. Adhesión celular sobre los poliuretanos PCL/PEO 

 

 

El contenido de PEO mínimo aquí estudiado corresponde a la composición PCL/PEO=90/10 

(18%w PEO), menor al 25%w reportado como adecuado para la adhesión de fibroblastos (Cometa 

et al. 2010). Esta diferencia de resultados puede atribuirse a la longitud del segmento de PEO, que 

es el doble para el presente estudio respecto a lo reportado en la literatura, lo que podría formar 

zonas hidrofílicas de mayor tamaño lo que trae como consecuencia la inhibición de la adhesión 

celular. También es necesario tener presente que las células utilizadas para evaluar la proliferación 

sobre los poliuretanos PCL/PEO en el presente estudio son osteoblastos, células de características 

y funciones diferentes a aquellas correspondientes a los fibroblastos. 

 

Por tanto, los poliuretanos PCL/PEO en las composiciones estudiadas, exceptuando 100/0, no son 

adecuados para cultivos en dos dimensiones, es decir, con la incorporación del PEO y la PCL 

mediante la síntesis de poliuretanos, se facilita la degradación de la matriz polimérica dado el 

aumento de la hidrofilicidad, como se ha reportado en pruebas de degradación hidrolítica para este 

tipo de poliuretanos (Cometa 2010), pero al mismo tiempo se han perdido las propiedades de 

adherencia característica de la PCL.  





 

2. PARTE II : POLIURETANOS DE ALTO PESO 

MOLECULAR Y LIBERACIÓN DE 

RISEDRONATO DE SODIO 

Se describe en esta sección la síntesis y caracterización de copolímeros a partir de los macrómeros 

PCLdiol y PEO4000, utilizando el HMDI para formar el poliuretano. Con el fin de mejorar las 

propiedades de los poliuretanos PCL/PEO sintetizados y descritos en la sección 1, en esta 

oportunidad se utilizan mayores contenidos de HMDI para aumentar el peso molecular, y a su vez 

se reduce la concentración del PEO, para así obtener materiales que se espera sean aptos para 

permitir la adhesión de osteoblastos. La composición de los copolímeros estudiados en esta sección 

es referida también en relación molar y nombrada además con el sufijo HMW, siendo la expresión 

PCL/PEO-HMW la notación utilizada en esta sección, para así ser diferenciados de los 

poliuretanos PCL/PEO estudiados en la sección anterior. El Risedronato de Sodio (RSD) adsorbido 

en partículas de Hidroxiapatita (HAp), se incorpora a los poliuretanos PCL/PEO-HMW y estudia 

sus efectos en la proliferación de los osteoblastos sobre su superficie. 

2.1 ESTADO DEL ARTE  

La labor de la ingeniería tisular actualmente se enfoca, entre otros,  en el estudio de materiales para 

fines muy específicos: liberación de fármacos y reparación de tejidos. En el campo de la 

regeneración ósea, dos propiedades son importantes para los materiales de implante 

biocoompatibles: la osteoconductividad y la capacidad de osteoinducción.  La osteoconductividad 

es esencialmente una propiedad física, en que los materiales deben permitir la adhesión celular y 

permitir la migración de estas células hacía el interior del implante (poros de tamaño adecuado y 

estructura interconectada).  La osteoinducción es la capacidad de un material  o una sustancia de 

favorecer la diferenciación osteogénica de células progenitoras (por ejemplo, células madre 

mesenquimales procedentes de la médula ósea); esta propiedad puede ser modulada por la 

liberación de factores de crecimiento como los BMPs (Bone Morphogenetic Proteins), o la 

liberación de fármacos. Con este fin, se desarrollan materiales que permitan la liberación de 

fármacos o factores con cinéticas apropiadas para la remodelación del tejido. Para ello, es 



60 MATERIALES COMPUESTOS CON BASE EN MATRICES POLIMÉRICAS 

BIODEGRADABLES PARA USO EN REPARACIÓN Y REGENERACIÓN DE TEJIDO ÓSEO 

 

necesario estudiar y conocer la capacidad de carga de fármaco y su cinética de liberación en los 

materiales implantables dentro del tejido. 

 

A pesar que los poliuretanos PCL/PEO estudiados previamente en esta tesis no permiten la 

adhesión de osteoblastos sobre su superficie dada la presencia del PEO, la capacidad 

osteoconductiva de otros copolímeros en bloque basados en PCL y PEO si está demostrada al 

permitir la adhesión y proliferación celular sobre su superficie (Rechichi et al. 2008, Guan et al. 

2005). También se han realizado investigaciones acerca de la liberación controlada de fármacos en 

este tipo de polímeros amfifílicos (Liu et al. 2008, Wei et al. 2009a); en esencia, se emplean 

copolímeros en bloque del tipo PCL-PEO-PCL, y en forma de nano partículas, para el estudio en el 

tratamiento de tejidos cancerosos (Yadav et al. 2008, Feng et al. 2008, Zhang et al. 2010, Shahin et 

al. 2010) y la administración de diferentes fármacos, como el Honokiol de uso antiinflamatorio y 

quimoterapéutico (Guan et al. 2005, Wei et al. 2009b), Nimodipine para tratar la alta presión 

sanguínea (Hu et al. 2003), o antígenos para la producción de anticuerpos (Zhou et al. 2003). 

 

Enfocando el presente estudio en posibles materiales para la reparación del tejido óseo, un tipo de 

fármaco de especial interés corresponde a los compuestos denominados bisfosfonatos, los cuales 

están caracterizados por la presencia de enlaces FósforoïCarbonoïFósforo, PïCïP, estables al 

calor y a la mayoría de agentes químicos, además de ser completamente resistentes a la hidrólisis 

enzimática. La mayoría de bisfosfonatos inhiben la formación y agregación de cristales de fosfato 

de calcio, Ca3(PO4)2, y además disminuyen su disolución. Estos efectos son producto de la afinidad 

de estos compuestos hacia la superficie de los cristales de Ca3(PO4)2, en este caso perteneciente a la 

HAp ósea, produciendo una disminución de la resorción del tejido óseo, acompañado por un 

balance positivo del calcio y un incremento del contenido mineral en el hueso. Varios 

bisfosfonatos, en especial el Risedronato de sodio, RSD, cuya estructura se aprecia en la Figura 2ï

1, inhiben la resorción local de tejido óseo y cartilaginoso, y ayudan a preservar la estructura de las 

articulaciones. Los bisfosfonatos se depositan donde el mineral óseo está expuesto a los fluidos 

tisulares, en especial donde el hueso es formado y resorbido (Rodan et al. 1996, Fleisch et al. 

2002). Se ha reportado que el RSD disminuye significativamente las fracturas vertebrales y de 

cadera producidas por osteoporosis, siendo 5mg al día una dosis adecuada para mujeres con 

osteoporosis postmenopáusica (Brown et al. 2002, Papapoulos 2001). Sin embargo, la 

administración oral u intravenosa del RSD puede presentar desventajas, ya que sólo una pequeña 

parte llega al lugar que requiere tratamiento; por lo tanto, se requeriría una dosis mayor que puede 
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tener efectos sistémicos peligrosos, como lesiones gastrointestinales serias u osteonecrosis de la 

mandíbula (Abu-Id et al. 2008). Por estas razones, es necesario estudiar materiales capaces de 

liberar bisfosfonatos localmente para concentrar su acción y evitar efectos secundarios 

(Czuryszkiewicz et al. 2005). 

 

Figura 2ï1. Estructura del Risedronato de Sodio Hemipentahidratado, RSD-HPH, y el Risedronato de 

Sodio Anhidro, RSD-Anh. 

 

 

La HAp es fundamental en la estructura del tejido óseo, ya que otorga rigidez y resistencia al 

permanecer entre las fibras de Colágeno. Es necesario distinguir la HAp ósea y la HAp cristalina o 

mineral, siendo esta última empleada como agente adsorbente del RSD. La HAp ósea es análoga a 

la HAp cristalina, Ca10(PO4)6(OH)2; en el hueso, la HAp presenta deficiencias de calcio y de 

grupos hidroxilo, permitiendo a otros iones ocupar su lugar (Carbonato, Potasio, Fluoruro, Citrato, 

etc.). Los cristales de este mineral en el hueso son relativamente pequeños, cercano a 9×6×2nm en 

el tejido recién formado y algo más grande en tejido más viejo. Este pequeño tamaño es lo que 

facilita la incorporación y adsorción de iones externos, y permite su fácil disolución en el medio 

ácido creado por los osteoclastos durante el proceso de remodelamiento (Boskey 2006, Gokhale et 

al. 2001).  

 

Así, el tratamiento mediante RSD adsorbido en partículas de HAp, ha sido formulado como una 

alternativa novedosa en el tratamiento de la osteoporosis (Sahana et al. 2013), y hasta ahora se 

reporta como una referencia única para este tipo de aplicación del RSD en HAp. Sin embargo, no 

se han realizado estudios en que se evalúen tanto las capacidades regeneradoras como las de 

liberación de fármacos en un solo material. 

 



62 MATERIALES COMPUESTOS CON BASE EN MATRICES POLIMÉRICAS 

BIODEGRADABLES PARA USO EN REPARACIÓN Y REGENERACIÓN DE TEJIDO ÓSEO 

 

El presente estudio evalúa la adsorción y liberación del RSD en HAp, sistema que a su vez se 

incorpora en los poliuretanos PCL/PEO-HMW, para posteriormente evaluar su comportamiento 

como sustrato en el cultivo de osteoblastos. 

 

2.2  MATERIALES  Y MÉTODOS 

Se utiliza Risedronato de Sodio Hemipentahidratado (RSD-HPH), con un 99,9% de pureza (USP 

Rockville MD) y protegido de la luz durante su almacenamiento y uso, ya que es susceptible a ser 

degradado (Aluoch et al. 2004). HAp grado reactivo (Sigma-Aldrich) y tamizada hasta tamaño 

inferior a 53mm. Las demás sales utilizadas en la preparación de los medios, como la solución 

acuosa de Cloruro de Potasio (KCl) para el estudio de adsorción, y solución buffer de fosfato 

(PBS) (Phosphate Buffer Solution) se usan en grado reactivo. 

2.2.1 Condiciones y seguimiento de la Polimerización 

En una reacción de polimerización por pasos, como la llevada a cabo para sintetizar los 

poliuretanos del tipo PCL/PEO y PCL/PEO-HMW, dada la naturaleza bifuncional de los dioles 

PCLdiol y PEO4000, y el diisocianato HMDI, estos no solamente reaccionan entre sí, sino también 

reaccionan con los productos de mayor peso molecular; así, entre mayor longitud de cadena va 

adquiriendo el producto, menor la probabilidad de reaccionar entre sus grupos terminales y los 

reactantes originales (Vermette et al. 2001). Como consecuencia, una mayor concentración de 

HMDI en los reactantes, otorga mayor probabilidad a las largas cadenas ya formadas enlazarse 

entre sí y por tanto obtener un alto peso molecular, como en efecto sucede en el caso de los 

poliuretanos PCL/PEO-HMW en comparación con los poliuretanos PCL/PEO, y verificado según 

los resultados obtenidos. 

 

El proceso de polimerización para la síntesis de poliuretanos se realiza de manera análoga a lo 

descrito en la sección 1.2.1 utilizando 13g de reactivos en 100mL de tolueno; el avance de la 

reacción se determina de igual forma que la descrita en la sección 1.2.2. La diferencia radica en el 

aumento del peso molecular y la disminución en la fracción de PEO en el copolímero final. Un 

mayor peso molecular del copolímero se obtiene con una mayor proporción de HMDI, que se 

calcula al utilizar la distribución molecular del PCLdiol y del PEO4000 a partir de los resultados 

de GPC según la Figura 1ï15 y la Figura 1ï16, en lugar de sus pesos moleculares promedio, y de 
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acuerdo las Ecuaciones (2ï1).  Los valores de las sumas se hallan a partir de las distribuciones de 

peso molecular de los macrómeros PCLdiol y PEO4000, y se representan en las Ecuaciones (2ï2). 

 

Balance molar: ά
ὼ

ὓ
 ά

ὼ

ὓ
 
ά

ὓ
 

(2ï1) Balance en masa: ά   ά   ά   ά   

Fracción en masa: ὣ  
ά

ά  ά
 

Donde: 

mPCL, mPEO, y mHMDI, peso utilizado de PCLdiol, PEO4000 y HMDI en la reacción. 

MPCLi, MPEOi, son los pesos moleculares de las fracciones i de los respectivos macrómeros. 

xPCLi, xPEOi, son las fracciones en los macrómeros con peso molecular MPCLi y MPEOi 

respectivamente 

YPCL es la fracción en peso de PCL, libre de isocianato en el copolímero 

MHMDI = 168,19 es el peso molecular del HMDI 
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Combinando las Ecuaciones (2ï1) y (2ï2), se hallan las cantidades de cada macrómero y del 

HMDI en función de la fracción de la PCL, YPCL, y la masa total del copolímero, mT, obteniendo las 

Ecuaciones (2ï3): 
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Así, para obtener mT=13g de copolímero y una determinada YPCL se hallan las cantidades 

necesarias para la polimerización como se muestra en la Tabla 2ï1. 

 

Tabla 2ï1. Cantidades utilizadas de los reactivos, calculadas a partir de la distribución molecular de 

los macrómeros, en la obtención de poliuretanos PCL/PEO-HMW . 

PCL/PEO-HMW  

(mol/mol) 

PCL 

(% w) 

mHMDI  

(g) 

mPCL 

(g) 

mPEO 

(g) 

100/0-HMW 100,0 1,222 11,778 0,000 

99,5/0,5-HMW  99,0 1,215 11,667 0,118 

97/3-HMW  94,2 1,184 11,128 0,688 

90/10-HMW  81,8 1,102 9,734 2,163 

0/100-HMW   0,0 0,534 0,000 12,466 

 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 2ï1, y comparados con los correspondientes de los 

poliuretanos PCL/PEO  de la Tabla 1ï1, es posible determinar que la cantidad de HMDI aumenta 

en mayor medida para el poliuretano de PCL (pasando de 7,7%w al 9,4%w), que para el 

poliuretano de PEO (cambio de 4,01%w al 4,11%w). 

2.2.2 Caracterización de los poliuretanos PCL/PEO-HMW  

Las técnicas de GPC, DSC, DMA, Ensayos de Tensión y Absorción de Agua utilizadas en la 

caracterización de los poliuretanos PCL/PEO-HMW siguen los mismos procedimientos y 

condiciones que las descritas en la sección 1.2. La distribución de peso molecular se midió 

únicamente para los poliuretanos de PCL 100/0-HMW y de PEO 0/100-HMW con el fin de ser 

comparados con los correspondientes poliuretanos de PCL 100/0 y de PEO 0/100 descritos en la 

sección 1.  

2.2.3 Adsorción de Risedronato de Sodio en Hidroxiapatita 

Para la adsorción del RSD en HAp se adapta el método descrito por Al-Kattan y colaboradores 

(AlȤKattan et al. 2010) y se realiza protegiendo el RSD de la luz en cada instante del 

procedimiento. Se disuelven 8mg de RSD-HPH en 8mL de solución de KCl 1mM  y se calienta 

hasta 37°C. A continuación se introducen 80mg de HAp en la solución, para que el RSD sea 

adsorbido manteniendo la temperatura constante durante 3h. Se toman muestras de 30mL y 

completan hasta 2mL con agua destilada, para ser luego analizadas mediante HPLC. Una vez 

cumplidas las 3h, se procede a la separación de la HAp mediante centrifugación, el líquido se 
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descarta y la HAp con el RSD adsorbido, conjunto denominado HAp+RSD, se somete a secado al 

vacío a temperatura ambiente hasta alcanzar peso constante, obteniendo partículas finas que se 

almacenan protegidas de la luz. 

2.2.4 Liberación de Risedronato de Sodio en PBS. 

Las muestras que incluyen HAp+RSD y PCL/PEO-HMW, se preparan con una solución de 

PCL/PEO-HMW en cloroformo 5% w/v (75mg de PCL/PEO-HMW en 1,5mL de cloroformo). Una 

vez alcanzada total disolución, se adicionan 15mg de HAp+RSD, equivalente al 20% w/w de HAp 

respecto al polímero, se suspende y homogeniza mediante agitación manual inmediatamente antes 

de ser goteadas sobre un molde de teflón de 10mm de diámetro. Se realizan 3 adiciones de 80mL de 

esta suspensión sobre el mismo molde, y asegurando que el solvente se haya evaporado antes de la 

segunda y tercera adición, obteniendo una muestra aproximadamente circular de un peso cercano a 

10mg. Todo el proceso se realiza protegiendo las muestras de la luz. El proceso se puede 

observarse en la Figura 2ï2. 

 

Figura 2ï2. Preparación de las muestras para la liberación de RSD, a partir de una suspensión de 

HAp+RSD en solución de PCL/PEO-HMW en cloroformo. 

 

 

Las muestras de poliuretano PCL/PEO-HMW con HAp+RSD incorporada, fueron sumergidas en 

1,5mL de PBS a 37°C durante 24h con el objeto de estudiar la liberación del RSD. En tiempos 

definidos se tomaron 50mL del líquido, para luego completar a 500mL con agua destilada para su 
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posterior análisis mediante HPLC. El PBS fue preparado en concentración 1x acorde con la 

información de la Tabla 2ï2. 

 

Tabla 2ï2. Composición de PBS en concentración 1x para 50mL de solución. 

Sal Cantidad (mg) 

KCl 2,5  

NaCl 400,0  

KH2PO4 10,0  

Na2HPO4 57,0  

2.2.5 Concentración del Risedronato de Sodio mediante HPLC. 

Las muestras de las soluciones de adsorción y liberación fueron analizadas mediante cromatografía 

líquida, procedimiento adaptado de (Aluoch et al. 2004, Jia et al. 2006); se utilizó un cromatógrafo 

equipado con bomba binaria HPLC Waters 1525, adaptado con una columna XBridge Shield RP18 

5mm, 4,6×150mm y diámetro interno de 2,5mm, empleando un detector UV Waters 2489 a una 

longitud de onda de 262nm. Como fase móvil se empleó una mezcla de solución buffer de KH2PO4 

50mM a pH 6,8 y metanol en un flujo de 1mL/min con relación Buffer/Metanol de 88/12 v/v. El 

cromatograma característico del RSD puede verse en la Figura 2ï3, pero un pico plenamente 

definido no es obtenido, ya que no parte de la línea base; así, con el objeto de limitar el área del 

pico que se forma en aproximadamente 1,6min, se le realiza un ajuste a la suma de tres funciones 

del tipo distribución normal mediante mínimos cuadrados, representadas en la Figura 2ï4 y según 

la Ecuación (2ï4) . 

Figura 2ï3. Cromatograma de HPLC típico del RSD 
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Figura 2ï4. Ajuste del pico correspondiente al RSD utilizando funciones de distribución normal. 

 

 

ὃὸ
ὃ

„Ѝς“
Ὡ

ὃ

„Ѝς“
Ὡ

ὃ

„Ѝς“
Ὡ  (2ï4) 

Donde: 

t: Tiempo en minutos 

A: Señal de absorción. 

An: Variables para el ajuste de mínimos cuadrados. 

s: Desviación estándar de la función normal, s=0,03, igual en las tres funciones 

m: Valores medios, constantes m1=1,55min; m2=1,60min;  m3=1,65min 

 

En la Figura 2ï5 se presenta una curva de calibración construida a partir de soluciones patrón de 

concentración conocida. Los valores fueron corregidos pues el fármaco se pesa como RSD-HPH 

de peso molecular 350g/mol, mientras la concentración corresponde al RSD-Anh de peso 

molecular 305g/mol. 
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Figura 2ï5. Curva de Calibración de HPLC de la concentración del RSD-Anh 

 

2.2.6 Cultivos Celulares 

Las muestras para el cultivo celular se preparan solubilizando los poliuretanos PCL/PEO-HMW al 

1% w/v. Una vez alcanzada la total disolución, se divide en tres soluciones para producir tres clases 

de mezclas, con su respectiva identificación, ID: 

Mezcla 1: No sufre modificaciones; ID: PCL/PEO-HMW  

Mezcla 2: Se adicionan partículas puras de HAp; ID: PCL/PEO-HMW -HAp  

Mezcla 3: Se adicionan partículas de HAp+RSD; ID: PCL/PEO-HMW -HAp+RSD. 

En las mezclas 2 y 3 el contenido de HAp es 20% w/w respecto al polímero. HAp+RSD se prepara 

de acuerdo al procedimiento descrito en la sección 2.2.3. 

 

Inmediatamente antes de ser goteada sobre un cubreobjeto de vidrio de 12mm, la mezcla se 

suspende y homogeniza mediante agitación manual. Se realiza una adición de 80mL, y una vez el 

solvente se ha evaporado en condiciones ambientales se somete a 2h al vacío para asegurar la 

eliminación total del cloroformo. Sin ser retiradas de los cubreobjetos de vidrio, las muestras se 

almacenan protegidas de la luz y en recipientes con desecante, hasta ser utilizadas en el respectivo 

cultivo. La preparación de los medios de cultivo, siembra de los osteoblastos y sus métodos de 

evaluación se describen en el Anexo A. 
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2.3 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

2.3.1 Avance de la Reacción 

 

Figura 2ï6. Avance de la reacción para poliuretanos PCL/PEO-HMW  

 

 

En la Figura 2ï6 se observa la evolución de la reacción de polimerización de los poliuretanos 

PCL/PEO-HMW. Es evidente la dispersión de los puntos experimentales haciendo difícil la 

identificación de una tendencia, en especial para el poliuretano de PEO 0/100-HMW; esta 

dispersión puede atribuirse al aumento de la viscosidad de la mezcla reactiva, más prominente que 

la correspondiente al poliuretano de PEO 0/100, teniendo en cuenta el aumento de HMDI utilizado 

en la reacción (Ver discusión de las causas de error del método de titulación inversa en la sección 

1.3.1). Las curvas correspondientes a las composiciones ricas en PCL, desde el poliuretano de PCL 

100/0-HMW hasta PCL/PEO-HMW=90/10-HMW, presentan un comportamiento similar entre sí, 

alcanzando un avance entre 85 y 90%; la curva correspondiente al poliuretano de PEO 0/100-

HMW parece obtener un mayor avance de reacción en menor tiempo, alcanzando entre 90 y 95%.  

2.3.2 Distribución de Peso Molecular 

El mayor peso molecular obtenido por parte del poliuretano de PEO 0/100-HMW comparado con 

el peso molecular del poliuretano de PCL 100/0-HMW, según se observa en la Tabla 2ï3, 

corresponde con un avance de reacción superior para los polímeros de PEO. El poliuretano de PCL 
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100/0-HMW registra un mayor peso molecular que lo obtenido en el poliuretano de PCL 100/0 y 

todavía presenta fracciones correspondientes al macrómero PCLdiol, según se aprecia en la Figura 

2ï7; de otro lado, el poliuretano de PEO 0/100-HMW no registra cadenas correspondientes al 

macrómero PEO4000 según la Figura 2ï8, y presenta un peso molecular mayor que el 

correspondiente al poliuretano de PEO 0/100; esto se atribuye al menor aumento del contenido de 

HMDI (cambio de 4,04%w al 4,11%w de HMDI) que produce pocos grupos y terminaciones de 

cadena capaces de reaccionar, formándose solamente cadenas de alto peso molecular. 

 

 

Tabla 2ï3. Peso molecular promedio para poliuretanos PCL/PEO y PCL/PEO-HMW  

Macrómero 

o Polímero 
╜◌ ╜▪ 

Índice de 

Polidispersidad 

PCLdiol 2.947 1.621 1,8 

100/0 59.344 26.953 1,9 

100/0-HMW 112.093 46.688 2,4 

PEO4000 4.217 3.926 1,1 

0/100 42.966 19.915 2,2 

0/100-HMW 187.060 103.801 1,8 

 

 

Figura 2ï7. Distribución de peso molecular de los poliuretanos de PCL 100/0 y 100/0-HMW  
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Figura 2ï8. Distribución de peso molecular de los poliuretanos de PEO 100/0 y 0/100-HMW  

 

2.3.3 Fase amorfa y fase cristalin a 

Se evidencia una disminución de las temperaturas de fusión, Tm, y de transición vítrea, Tg,  para los 

poliuretanos PCL/PEO-HMW respecto a aquellas correspondientes a los poliuretanos PCL/PEO, 

como puede observarse en la Tabla 2ï4, que resume los datos obtenidos del primer calentamiento  

según la Figura 2ï9. También es evidente una menor temperatura de cristalización, cerca de 0°C en 

contenido mayoritario de PCL, y 30°C en el poliuretano de PEO 0/100-HMW como puede 

observarse en la Figura 2ï10. 

 

 

Tabla 2ï4. Propiedades térmicas de los poliuretanos PCL/PEO-HMW comparados con los 

poliuretanos PCL/PEO, medidos en el primer calentamiento. 

PCL 

(% mol) 

PCL 

(% w) 

PCL/PEO-HMW  PCL/PEO 

Tg  

(°C) 

Tm  

(ºC) 

DH 

(J/g) %Cristal  

Tg 

 (°C) 

Tm  

(ºC) 

DH 

 (J/g) %Cristal  

100,0 100,0 -56,1 37,8 37,8 27,7 -53,2 45,5 65,9 48,4 

99,5 99,0 -54,9 35,8 41,7 -- -- -- -- -- 

97,0 94,2 -55,9 36,4 38,7 -- -- -- -- -- 

90,0 81,8 -58,3 35,0 41,7 -- -54,4 42,2 61,8 -- 

0,0 0,0 -58,1 55,0 112,1 56,1 -50,9 50,8 128,5 64,3 
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Figura 2ï9. Termogramas de DSC, primer calentamiento para los poliuretanos de PCL/PEO-HMW, 

comparados con los poliuretanos PCL/PEO 

 

 

Figura 2ï10. Termogramas de DSC, enfriamiento después de borrar la historia térmica, para 

poliuretanos PCL/PEO-HMW, comparados con poliuretanos PCL/PEO 

 

 

La disminución del valor de Tm se atribuye a la presencia de cristales de menor tamaño, dado el 

alto peso molecular de los poliuretanos, ya que los segmentos de PEO y PCL poseen menor 

movilidad debido a su inclusión dentro de cadenas de gran longitud, impidiendo su organización en 

lamelas. Esto se asocia a la viscosidad del polímero, la cual aumenta con un mayor del peso 

molecular, tanto en solución como en el estado fundido. Así, cuanto más viscoso es el medio hay 

mayor dificultad de difusión de las cadenas para incorporarse a los cristales en crecimiento. Esto es 
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válido tanto en el primer calentamiento (muestras cristalizadas a partir la evaporación del solvente 

de su disolución) y en el segundo calentamiento (muestras cristalizadas a partir del estado 

fundido). Estas limitaciones en la formación de cristales, también explican el menor grado de 

cristalinidad obtenido, siendo evidente en el tamaño de los picos de fusión y a su vez en menores 

valores del calor de fusión, DH, en igual situación durante el segundo calentamiento según  la 

Figura 2ï11. 

 

Figura 2ï11. Termograma de DSC, segundo calentamiento para poliuretanos PCL/PEO-HMW 

comparados con poliuretanos PCL/PEO 

 

 

Se observan picos dobles de fusión durante el primer calentamiento, donde las muestras se fabrican 

a partir de la evaporación de solvente; al igual que los poliuretanos PCL/PEO, esto puede 

explicarse por la presencia de lamelas de PEO dentro de una fase mayoritaria de PCL, que también 

ha formado sus propias lamelas; la formación de estas lamelas se lleva a cabo después de la 

evaporación del solvente pero no de manera simultánea; es de aclarar que a partir de estos 

termogramas no es posible asegurar que cada pico corresponda a uno u otro componente. El 

desdoblamiento del pico de cristalización no se aprecia durante el segundo calentamiento, en que 

las muestras han sido fundidas y posteriormente enfriadas, lo que apunta a una cristalización 

simultánea de cada componente en fases separadas durante el enfriamiento, procesos que no 

influyen entre sí. 
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En los poliuretanos PCL/PEO-HMW, al igual que en los poliuretanos PCL/PEO, existe influencia 

mutua entre los segmentos de PCL y PEO en el momento de la cristalización, principalmente en 

cantidades comparables de cada componente (Nojima et al. 1992). Esta influencia causaría que el 

tamaño de la lamela cristalina sea menor y así reflejado en menores valores de Tm respecto a los 

poliuretanos de PCL 100/0-HMW y de PEO 0/100-HMW. 

 

El aumento en el peso molecular de un polímero implica una mayor longitud de cadena y por tanto 

un mayor impedimento para su organización, lo que se traduciría en un aumento de Tg. Sin 

embargo, el mayor peso molecular de los poliuretanos PCL/PEO-HMW en comparación con los 

poliuretanos PCL/PEO produce el efecto contrario, según se reporta en la Tabla 2ï4. Esto se puede 

explicar por el menor grado de cristalinidad de los poliuretanos PCL/PEO-HMW, lo que adjudica a 

las cadenas en fase amorfa una mayor movilidad y por tanto una menor Tg. 

2.3.4 Absorción de Agua 

La Figura 2ï12 representa la capacidad de absorción de agua de los poliuretanos PCL/PEO-HMW, 

sin incluir el poliuretano de PEO 0/100-HMW que se disuelve totalmente, ni el poliuretano de PCL 

100/0-HMW en la que no fue detectada capacidad de absorción. Se utiliza una escala logarítmica 

para observar en mayor detalle las curvas. 

 

Con tan solo 1%w de PEO, los poliuretanos PCL/PEO-HMW adquieren aproximadamente un 4% 

de agua, aumentando con mayor contenido de PEO. Las únicas composiciones que pueden ser 

comparadas son PCL/PEO=90/10 y PCL/PEO-HMW=90/10-HMW, donde se observa una 

diferencia en la hidratación cercana a 15% en favor del poliuretano PCL/PEO-HMW=90/10-

HMW. De igual manera, parece que la capacidad de absorción ha de ser superior para los 

poliuretanos PCL/PEO-HMW, aunque no es posible confirmarlo con los datos disponibles. Sin 

embargo, esta mayor capacidad de absorción podría explicarse mediante el grado de cristalinidad, 

que es menor para estos polímeros de alto peso molecular; es decir, poseen mayor cantidad de fase 

amorfa que es más susceptible de ser hidratada que la fase cristalina. En la descripción de la 

degradación hidrolítica de este tipo de polímeros en solución acuosa, la fase amorfa se degrada 

preferentemente sobre la fase cristalina (Mondal et al. 2012), lo que se produce como consecuencia 

directa de una mayor absorción de agua por parte de la zona amorfa. 
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Figura 2ï12. Cantidad de agua absorbida por los poliuretanos. Comparación entre PCL/PEO y 

PCL/PEO-HMW  

 

2.3.5 Propiedades Mecánicas 

 

Figura 2ï13. Curvas de Esfuerzo a partir  de los ensayos de tensión para los poliuretanos PCL/PEO-

HMW a temperatura ambiente 

 

 

Según se observa en la Figura 2ï13, los poliuretanos PCL/PEO-HMW presentan menor rigidez 

que los poliuretanos PCL/PEO. Aumentando el contenido de PEO hasta 18%w (PCL/PEO-

HMW=90/10-HMW), los poliuretanos soportan menores esfuerzos a la fractura que los 

poliuretanos de PCL 100/0-HMW y de PEO 0/100-HMW, lo que podría extenderse a las demás 

composiciones intermedias, no evaluadas en este estudio. Además, según los valores de la Tabla 2ï
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5, el poliuretano de PEO 0/100-HMW alcanza los mayores valores del módulo elástico, E, lo que 

concuerda con una naturaleza de mayor rigidez respecto a las demás composiciones. Por tanto, una 

mayor rigidez puede asociarse al grado de cristalinidad. Así, los poliuretanos PCL/PEO tienen 

mayor grado de cristalinidad, por tanto presentan mayor rigidez respecto a los poliuretanos 

PCL/PEO-HMW; de igual manera, a mayor contenido de PEO, mayor cristalinidad y a su vez 

mayor rigidez. 

 
Tabla 2ï5. Propiedades mecánicas de los poliuretanos PCL/PEO-HMW a partir de las medidas de 

tensión a temperatura ambiente 

 
   

Fluencia Fractura  

PCL/PEO 

(mol/mol) 

E  

(MPa) 

Elongación 

(%) 

Esfuerzo 

(MPa) 

Elongación 

(%) 

Esfuerzo 

(MPa) 

100/0 53 ± 3 
 

-- 
  

-- 
 

65 ± 1 4,8 ± 0,0 

99,5/0,5 54 ± 2 
 

-- 
  

-- 
 

58 ± 14 5,2 ± 0,1 

97/3 36 ± 13 
 

-- 
  

-- 
 

64 ± 1 4,2 ± 0,4 

90/10 32 ± 2 
 

-- 
  

-- 
 

45 ± 6 3,5 ± 0,2 

0/100 141 ± 6 12 ± 1 8 ± 0,0 40 ± 0 7,0 ± 0,0 

Muestras dúctiles, es decir, la fractura ocurre después del punto de fluencia. 

 

El módulo de almacenamiento, Eô, representado en la Figura 2ï14, confirma la reducción de la 

rigidez en composiciones intermedias en los poliuretanos PCL/PEO-HMW, en comparación a los 

poliuretanos de PCL 100/0-HMW y de PEO 0/100-HMW, de manera similar al comportamiento 

observado para los poliuretanos PCL/PEO. 

 
Figura 2ï14. Módulo de Almacenamiento, Eô, para poliuretanos PCL/PEO-HMW  
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Asignando la temperatura de relajación a, Ta, al máximo valor del módulo de disipación, Eò, que 

se representa en la Figura 2ï15, de igual manera a lo hecho con los poliuretanos PCL/PEO, el 

comportamiento de Ta también exhibe una reducción en composiciones intermedias respecto a los 

poliuretanos de PCL 100/0-HMW y de PEO 0/100-HMW, según se resume en la Tabla 2ï6. 

 

Figura 2ï15. Módulo de Disipación, Eò, para poliuretanos PCL/PEO-HMW  

 

 

Tabla 2ï6. Tg medido mediante DSC y Ta medido mediante DMA, comparando los poliuretanos 

PCL/PEO-HMW y PCL/PEO 

PCL 

(% mol) 

PCL 

(% w) 

PCL/PEO PCL/PEO-HMW  

Tg (°C) 

DSC 

Ta (°C) 

DMA  

Tg (°C)  

DSC 

Ta (°C) 

DMA  

100,0 100,0 -57,5 -50,0 -56,0 -47,1 

99,5 99,0  --  -- -54,9 -46,3 

97,0 94,2  --  -- -55,9 -51,9 

90,0 81,8  --  --  -- -54,0 

0,0 0,0 -51,0 -42,2 -58,1 -42,1 

 

La presencia de una posible relajación adicional entre la temperatura de relajación a, Ta, y la 

temperatura de fusión, Tm, puede ser considerada en el poliuretano de PEO 0/100-HMW según se 

aprecia en la Figura 2ï16 y ampliada en la Figura 2ï17, distorsión que se trató como una segunda 

transición vítrea en los poliuretanos de PCL/PEO con mayor contenido de PEO. De hecho, al 
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realizar la comparación del comportamiento de Eô en la Figura 2ï18 puede observarse que 

efectivamente ambos poliuretanos con 100% de PEO, describen un segundo punto de inflexión en 

20°C aproximadamente, que podría ser asignado a una relajación entre Ta y Tm. 

 

Figura 2ï16. Factor de pérdida, Tand, para poliuretanos PCL/PEO-HMW .  

 

 

Figura 2ï17. Factor de Pérdida, Tand, para el poliuretano de PEO 0/100-HMW. Se indica la distorsión 

entre -30 y 20°C, asociado a una posible relajación de cadena. 
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Figura 2ï18. Módulo de Almacenamiento, Eô, comparando poliuretanos de PEO 0/100 y 0/100-HMW. 

Se señala un segundo punto de inflexión, asociado a una posible relajación de cadena. 

 

 

Una relajación intermedia entre Ta y Tm, en efecto ha sido descrita en la literatura por R. F. Boyer 

en varias publicaciones, y cuyo trabajo ha sido resumido por D. W. Van Krevelen (Van Krevelen 

et al. 2009). Ellos describen que algunos polímeros semicristalinos revelan un pico en las curvas 

del módulo de disipación, Eò, justo antes de Tm. La temperatura en que este pico presenta su valor 

máximo se denominó Tac, y se asocia a una rotación impedida de las cadenas de polímero dentro 

de los cristales plegados (Van Krevelen et al. 2009). Aunque en el caso de los poliuretanos de PEO 

0/100 y 0/100-HMW, el pico asociado a esta relajación no es evidente en las curvas de Eò, si 

podría asociarse a la distorsión presente entre Ta y Tm en las correspondientes curvas de Tand, 

aunque no hay elementos suficientes para concluir respecto a la naturaleza de esta posible 

relajación. 

2.3.6 Adsorción y Liberación de Risedronato de Sodio. 

El proceso de adsorción del RSD se representa en la Figura 2ï19, la cual describe la concentración 

del RSD dentro de las partículas de HAp presente en las muestras, muestras inmersas en la 

solución de KCl y RSD durante la adsorción. Estos datos se obtienen a partir de las diferencias 

entre la concentración inicial en la solución y la concentración en cada tiempo en que se toma la 

respectiva muestra, y medidas mediante HPLC. Los datos obtenidos se ajustan a un modelo de 

seudo segundo orden, según la Ecuación (2ï5), que de manera empírica ha podido ser ajustado a 

procesos de adsorción de un soluto sobre un adsorbente (Azizian 2004).  
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Figura 2ï19. Concentración de RSD-Anh, [RSD], en las partículas de HAp durante el proceso de 

adsorción. Ajuste al modelo de seudo-segundo orden 

 

 

Ὂ
ὙὛὈ

ὙὛὈ
                             

ὨὊ

Ὠὸ
Ὧɇρ Ὂ  (2ï5) 

Donde: 

[RSD]   Concentración del RSD-Anh en HAp 

[RSDÐ]  Concentración del RSD-Anh en el equilibrio. 66,9mgRSD/mgHAp 

k [min
-1
]  Constante  

 

Al integrar la Ecuación (2ï5) entre los límites F=0 y F=F, t=0 y t=t, se obtiene la Ecuación (2ï6). 

El valor de k hallado es 0,256min
-1 

para la adsorción de RSD en HAp, asignando un valor de 

[RSDÐ]=66,9mgRSD/mgHAp, aproximado al obtenido a las 3h de adsorción, donde al parecer se ha 

alcanzado el equilibrio. 

 

ὙὛὈ
Ὧɇὸ

ρ Ὧɇὸ
ɇὙὛὈ (2ï6) 

 

La liberación del RSD, desde las muestras de poliuretano PCL/PEO-HMW con HAp+RSD 

incorporado, hacia la solución de PBS se representa en la Figura 2ï20, donde se describe la 

concentración de RSD en la solución en que se introduce la muestra con el RSD previamente 

adsorbido. Los valores porcentuales son referidos a la máxima concentración posible en la solución 
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si todo el RSD presente en la HAp de la muestra se liberara, que corresponde a 44,5
ɇ

 y se 

aplica para todas las muestras. Se analizan también muestras de cantidades equivalente de 

HAp+RSD, para efectos de comparación con aquellas muestras en que HAp+RSD está 

incorporado en los poliuretanos PCL/PEO-HMW. Se puede observar un periodo inicial en que el 

RSD no es liberado durante los primeros 10min en las muestras que contienen PEO. Este periodo 

es mayor para el poliuretano de PCL 100/0-HMW que dura hasta 2h. Esto podría indicar que dado 

el carácter hidrofílico del PEO, el RSD se difunde a través del PEO hidratado desde las partículas 

de HAp hacia la solución de PBS,  y en mayor proporción con mayor contenido de PEO. Esto no 

sucede con el poliuretano de PCL 100/0-HMW, pues siendo la PCL hidrofóbica no se hidrata y por 

tanto el RSD no puede pasar a través. 

 

Figura 2ï20. Concentración de RSD en la solución de PBS durante el proceso de liberación de RSD 

desde los poliuretanos PCL/PEO-HMW . Todas las muestras contienen RSD+HAp. 

 

 

La liberación con mayor velocidad y concentración corresponde a la HAp, que durante 1h alcanza 

un máximo correspondiente a 45% aproximadamente. Esto puede asociarse a una mayor superficie 

de contacto, pues no existe polímero que rodee las partículas, permitiendo una mejor difusión del 

RSD. 

 

En la mayoría de muestras se manifiesta una disminución de la concentración de RSD en la 

solución, lo cual puede asociarse con la degradación del fármaco, que en efecto ha sido reportada 

en solución acuosa a 70°C. (Aluoch et al. 2004). Por el contrario, la composición PCL/PEO-
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HMW=90/10-HMW muestra un aumento de la concentración de RSD en la solución durante todo 

el proceso de liberación, lo que podría atribuirse a una continua difusión del RSD a través de la 

matriz polimérica y hacia la solución, situación posible dado el alto contenido de PEO (10%mol), a 

una velocidad superior a la velocidad en que el RSD se degradaría en la solución. 

 

Para verificar si existe degradación del RSD, se comparan los cromatogramas de liberación de las 

muestras de HAp+RSD sin incorporarse al poliuretano, con el correspondiente a una solución 

patrón, en los que puede apreciarse el pico principal en 1,6min asociado al RSD, según se puede 

observar en la Figura 2ï21. 

 

Figura 2ï21. Cromatogramas HPLC de liberación de RSD desde muestras de HAp+RSD. Se evidencia 

la degradación del RSD en solución por el cambio de posición del pico en aproximadamente 2,1min 

 

 

En los cromatogramas de liberación es evidente un pico adicional en aproximadamente 2,1min y 

que no está presente en la curva patrón; este pico parece desplazase hacia tiempos más largos de 

detección y con mayor intensidad a medida que el tiempo de liberación aumenta, y a su vez el pico 

en 1,6min disminuye su intensidad. Estas observaciones pueden asociarse a la formación de 

productos de degradación que forman el pico en 2,1min, lo que se produce simultáneamente con la 

disminución del RSD en la solución, verificando por tanto la degradación del RSD en solución. 
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2.3.7 Comportamiento celular. 

A pesar del menor contenido de PEO en los poliuretanos PCL/PEO-HMW en comparación con los 

poliuretanos PCL/PEO, las células sembradas sobre estos materiales no presentan buena 

adherencia; aunque la presencia de las células fue evidente durante el cultivo, las células se separan 

del material, debido a la tensión de cizalla que el líquido ejerce sobre ellas durante los cambios de 

medio, lavados y la fijación al cultivo final. Por tanto, se decide incorporar fibronectina (FN) a 

todas las muestras con o sin HAp, según procedimiento descrito en el Anexo A, con el fin de 

favorecer la adhesión celular. FN es una glicoproteína presente en la matriz extracelular, en el 

plasma y en otros fluidos corporales, y posee prominentes propiedades adhesivas hacia otras 

proteínas; entre sus funciones se destaca su participación en la migración celular durante la 

curación de heridas, así como la regulación del crecimiento y diferenciación celular (Ayad et al. 

1998).  

 

Figura 2ï22. Adhesión de osteoblastos 3h después de la siembra sobre muestras de PCL/PEO-HMW*  

sin incorporación de FN. 

 
* Imagen tomada utilizando microscopio de fluorescencia. El núcleo celular y el citoesqueleto son 

teñidos con DAPI y Phalloidin respectivamente, según procedimiento descrito en el Anexo A. 

 

Según puede apreciarse en la Figura 2ï22, las células se adhirieren y extienden sobre los 

poliuretanos PCL/PEO-HMW después de 3h en cultivo. No se observan células redondeadas o 

despegadas, como si era evidente sobre los poliuretanos PCL/PEO de menor peso molecular.  No 
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fue posible seguir cultivando las  muestras de PCL/PEO-HMW=90/10-HMW durante el periodo 

planteado porque las muestras se desprendían de su soporte de vidrio haciéndose inmanejables, 

debido al hinchamiento del PEO; este desprendimiento también sucedió en tiempos más largos 

para las muestras de PCL/PEO-HMW=99,5/9,5-HMW y PCL/PEO-HMW=97/3-HMW, pero en 

menor medida y sin comprometer la integridad de la muestra. Así, se descartan la muestras que 

contienen el poliuretano PCL/PEO-HMW=90/10-HMW para posteriores cultivos. 

 
 

Se procedió entonces a la siembra sobre las muestras PCL/PEO-HMW-HAp y PCL/PEO-HMW-

HAp+RSD, con el fin de evaluar el efecto del RSD en el comportamiento de los osteoblastos. En la 

Figura 2ï23 se presentan los datos de absorbancia de las muestras de los cultivos después de 

aplicar el procedimiento colorimétrico utilizando Alamar Blue, según se describe en el Anexo A.  

 

Figura 2ï23. Ensayo de Alamar Blue. Proliferación celular de osteoblastos sembrados sobre muestras 

basadas en poliuretanos PCL/PEO-HMW  

 

 

La absorbancia leída está relacionada con la actividad metabólica de los osteoblastos; entonces, 

considerando una actividad metabólica constante por célula, una creciente absorbancia se relaciona 

con una mayor población celular, es decir, las células proliferan. En las muestras del poliuretano de 

la PCL 100/0-HMW-HAp y 100/0-HMW-HAp+RSD, no hay una marcada evolución en la 

absorbancia;  eso puede ser debido a que las células ya están en confluencia desde el primer tiempo 

de cultivo ensayado (4 días), por lo cual no se aprecia un cambio significativo; en efecto, es sabido 

que los osteoblastos presentan una curva de proliferación logarítmica hasta llegar a confluencia, 

donde la proliferación cesa y las células empiezan a diferenciarse, momento en que inician la 
































































































