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Tabla 1. Resultados Espectrometría de masas ICP/MS, Lodolitas conglomeráticas negras (BCM I y 
BCM II), arcillolitas fosilíferas verdes (gf-C), clastos cementados rojos (rc-C), arcillolitas 

laminadas de hierro naranjas (OIL-C) 

Unit 
Symbol 

Analyte 
Symbol 

Detection 
Limit Analysis Method 

cm-19  BCM 
II 

cm-26 BCM 
I cm-32 gf-C cm-35 rc-C 

cm-43 OIL-
C 

 in % Ca 0,01 TD-MS 0,03 0,06 0,15 0,07 0,02 

 Fe 0,01 INAA 46,1 38,4 36,8 41,9 36,5 

 Mg 0,01 TD-MS 0,66 0,72 2,05 0,53 0,25 

 Na 0,01 INAA < 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 K 0,01 TD-MS < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 

in ppb Au 2 INAA < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 

 Hg 10 TD-MS < 10 130 10 < 10 < 10 

in ppm Ag 0,05 
MULT INAA/TD-ICP-

MS < 0.05 < 0.05 0,07 < 0.05 < 0.05 

 Cu 0,2 TD-MS 129 246 68,8 75,9 60,2 

 Cd 0,1 TD-MS 1 1,3 0,2 < 0.1 < 0.1 

 Mn 1 TD-MS > 10000 > 10000 2870 5650 1590 

 Pb 0,5 TD-MS < 0.5 0,5 4,5 < 0.5 1,8 

 Ni 0,5 
MULT INAA/TD-ICP-

MS 12500 14400 7170 11500 3160 

 Zn 0,5 
MULT INAA/TD-ICP-

MS 353 407 253 305 157 

 As 0,5 INAA < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 12,6 

 Ba 1 
MULT INAA/TD-ICP-

MS 7 12 13 14 3 

 Be 0,1 TD-MS 0,8 2,3 0,7 0,6 0,3 

 Bi 0,02 TD-MS < 0.02 0,03 0,22 < 0.02 0,49 

 Br 0,5 INAA < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 

 Co 0,1 
MULT INAA/TD-ICP-

MS 2600 3040 282 385 37,2 

 Cr 2 INAA 9670 17500 15300 23500 13800 

 Cs 0,05 
MULT INAA/TD-ICP-

MS < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 

 Hf 1 INAA < 1 < 1 < 1 < 1 2 

 Ga 0,1 TD-MS 4,2 4,8 13,2 3,9 23,8 

 Ge 0,1 TD-MS 1 0,6 0,4 0,4 0,3 

 In 0,1 TD-MS < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0,2 

 Li 0,5 TD-MS 0,9 1 10,9 < 0.5 10,7 

  Nb 0,1 TD-MS < 0.1 < 0.1 2,6 < 0.1 4,6 

 Mo 0,05 TD-MS 1,13 1,44 1,14 0,79 3,97 

 Rb 0,2 TD-MS < 0.2 < 0.2 < 0.2 0,3 < 0.2 

 Re 0,001 TD-MS < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 

 Sb 0,1 INAA < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 1 
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Unit 
Symbol 

Analyte 
Symbol 

Detection 
Limit Analysis Method 

cm-19  BCM 
II 

cm-26 BCM 
I cm-32 gf-C cm-35 rc-C 

cm-43 OIL-
C 

 Sc 0,1 INAA 39,3 55,7 48 46,1 58,3 

 Se 0,1 
MULT INAA/TD-ICP-

MS 0,2 0,6 2,4 2,4 2,7 

 Sn 1 TD-MS < 1 < 1 < 1 < 1 2 

 Sr 0,2 TD-MS 1 2,4 3,1 2,7 1,9 

 Ta 0,1 
MULT INAA/TD-ICP-

MS < 0.1 < 0.1 0,2 < 0.1 0,4 

 Te 0,1 TD-MS 0,2 0,3 0,3 < 0.1 0,7 

 Th 0,1 
MULT INAA/TD-ICP-

MS < 0.1 < 0.1 2,2 < 0.1 4,3 

 Tl 0,05 TD-MS 0,05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 

 U 0,1 
MULT INAA/TD-ICP-

MS < 0.1 < 0.1 0,7 < 0.1 1,7 

 V 1 TD-MS 89 716 82 25 160 

 Zr 1 TD-MS 2 3 48 2 77 

 W 1 INAA < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

 Y 0,1 TD-MS 10,7 17,7 4,6 3 1,7 

  La 0,1 TD-MS 11,5 10,3 3,9 4 3,1 

  Ce 0,1 TD-MS 0,1 0,1 8,6 35,2 5,2 

  Pr 0,1 TD-MS 5,6 8,3 1,2 1,1 0,8 

  Nd 0,1 TD-MS 24,4 35,5 5 4,7 2,9 

  Sm 0,1 TD-MS 6,3 9,9 1,2 1,2 0,6 

  Eu 0,05 TD-MS 1,7 3,02 0,29 0,33 0,1 

  Gd 0,1 TD-MS 4,4 8 1,1 0,9 0,4 

 Tb 0,1 TD-MS 0,7 1,6 0,1 0,1 < 0.1 

  Dy 0,1 TD-MS 4,5 10,7 1 0,9 0,3 

 Ho 0,1 TD-MS 0,8 2 0,2 0,2 < 0.1 

  Er 0,1 TD-MS 2,4 6,5 0,7 0,5 0,3 

 Tm 0,1 TD-MS 0,4 1,1 0,1 < 0.1 < 0.1 

  Yb 0,1 TD-MS 2,7 8,3 0,8 0,9 0,4 

 Lu 0,1 TD-MS 0,4 1,2 0,1 0,1 < 0.1 

G Mass  INAA 1,01 0,745 0,981 0,583 0,91 
 suma de REE/FE  0,00017 0,00032 0,00008   
 Ce anom= log (Ce/(2/3La + 1/3Nd))  -2,52225 -2,59931 -0,01508 0,60106 -0,08300 

 Eu anom= 2Eu / (Sm + Gd), normalizad 
PAAS? 

1,37764 1,45418 1,08109 1,35861 0,86874 

 (La/Yb)n   4,25926 1,24096 4,87500 4,44444 7,75000 
 Y/Ho   13,37500 8,85000 23,00000 15,00000  

 La/sm 
>1 en 

MORB-
E 

 1,82540 1,04040 3,25000 3,33333 5,16667 

 Zr/Nb     18,46154  16,73913 

 


