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Resumen 
 
La búsqueda de elementos que permitan mejorar el comportamiento de las 
estructuras en los últimos tiempos, ha permitido desarrollar un sinnúmero de 
alternativas interesantes, dentro de las que se destacan las barras de pandeo 
restringido. Dentro de las dificultades que se han presentado con este tipo de 
elementos disipadores, se encuentra la falta de criterios para determinar su vida útil y 
una fácil revisión instantes después de una exigencia sísmica. Por medio de 4 probetas 
se ha comenzado con la posibilidad de establecer criterios para determinar la 
capacidad de este tipo de elementos aún después de tener exigencias altas, 
encontrando resultados favorables en el desarrollo de estos disipadores para nuestro 
medio. Se encuentra que los disipadores tipo barras de pandeo restringido son 
favorables para nuestras construcciones, ya que permiten su fabricación sin tener que 
invertir en elementos de gran tecnología, con unos resultados satisfactorios.  
Para este proyecto, primero se establecen los tipos de probetas a ensayar, se exponen 
los resultados obtenidos y se realiza la evaluación de los datos correspondientes. Por 
último se exponen las conclusiones y las recomendaciones de los disipadores de 
energía ensayados y evaluados.  
 
 
PALABRAS CLAVE: 
Disipador 
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Abstract 
 

The search for elements that can improve the behavior of structures in recent 
times, has allowed to develop a host of interesting alternatives, which will include 
restricted buckling rods. Within the difficulties that have been presented with this 
kind of dissipating elements, are the lack of criteria to determine its service life 
and an easy review, moments after a seismic loads. Through four test specimens I 
have begun to establish criteria to determine the capacity of this type of elements 
even after having high solicitations, finding favorable results in the development of 
these dissipators for our environment. We found that the buckling bracing type 
restricted dissipators are favorable in our buildings, because its manufacture is 
easy without having to invest in a high technology elements, and with satisfactory 
results. 
For this project, first there where established the type of the test specimens, then 
it shows the results and the assessment of data. At last there are the conclusions 
and recommendations of the energy dissipators tested and evaluated. 
 
Keywords: 
Dissipators 
Energy 
Buckling 
Hysteretic 
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Introducción 
 
El uso de elementos dúctiles que permitan disipar la energía en las edificaciones es 
algo que se ha venido implementando en estas con el paso del tiempo. El 
desarrollo de las barras de pandeo restringido no es algo nuevo en el medio, solo 
que no tiene la popularidad y la investigación local que debería llevar esta forma 
de disipación de energía. El daño controlado en algunos elementos es de vital 
importancia para garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento de los 
elementos principales, siendo estos quienes deben sufrir daño sin colapso en las 
últimas instancias del sismo de diseño. Las barras de pandeo restringido son 
elementos secundarios que cobran gran importancia en la eventualidad de un 
movimiento sísmico de gran magnitud, por que son las encargadas de absorber 
gran parte de la energía convirtiéndola en deformación y daño en sus núcleos de 
acero, protegiendo los elementos principales y resguardando la integridad de los 
usuarios de la edificación. Lo llamativo del sistema es la facilidad de reparación, ya 
que solo basta con cambiar estos elementos altamente deteriorados en un sismo, 
por unos nuevos a un costo moderado, recuperando la confiabilidad del sistema y 
protegiendo el patrimonio personal. 
La mayoría de los sistemas de barras de pandeo restringido que se conocen 
presentan un núcleo de acero oculto, ya que el elemento de restricción al pandeo 
restringe la visualización de su interior. Debido a la necesidad de buscar criterios 
para establecer el momento en que estos elementos deben ser reemplazados, se ha 
ensayado una alternativa de barra de pandeo restringido con un núcleo a la vista, 
logrando visualizarse las deformaciones presentadas durante su uso, esto con el 
fin de poder verificar su comportamiento positivo y tratar de establecer en que 
momento debe ser reemplazado por uno con sus cualidades intactas. 
En este documento se presentan los resultados de una serie de ensayos 
encaminados a proponer una alternativa de disipación de energía eficiente para 
resolver los problemas estructurales que deben enfrentar las edificaciones en el 
momento de un sismo de gran magnitud en Colombia. 
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Definición del problema 
 
En Colombia es poco empleado en el diseño de las edificaciones elementos 
aisladores o disipadores de energía, esto debido al poco conocimiento que se tiene 
por parte de muchos diseñadores estructurales respecto al tema, y por la falta de 
alternativas viables a ser empleadas en el país. Adicionalmente las pocas empresas 
con voluntad de comercializar los diversos disipadores de energía lo hacen con 
elementos importados y con un costo alto, lo cual aleja las posibilidades 
económicas sobre el uso de estos elementos, por lo tanto este trabajo pretende 
presentar una alternativa viable en la solución a este problema. 
A nivel mundial se ha empleado el uso de barras de pandeo restringido con 
resultados positivos, abriendo el camino para ser enfocados en nuestro medio 
siempre y cuando se adapten a las situaciones locales.  
El empleo de estructuras rígidas y costosas es algo que poco a poco ha venido 
siendo desplazado por estructuras dúctiles y más económicas presentado 
alternativas para la construcción que controla el daño estratégicamente y no solo 
hace sus elementos más fuertes sin tener en cuenta la economía. 
Existe una gran variedad de elementos de disipación de energía en el mercado 
externo dependiendo del estilo de la edificación, pero su comercialización ha 
creado sobrecostos que pueden ser controlados empleando las metodologías y la 
investigación que se ha venido desarrollando en el país a lo largo de los últimos 
años. Por lo tanto se requiere alternativas eficientes y económicas para ser 
empleadas por los arquitectos y los diseñadores estructurales locales.       
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Objetivos 

Objetivo general 
 

Determinar si el dispositivo de disipación de energía ensayado es una alternativa 
técnica y económica, en la implementación del sistema sismo resistente en 
edificaciones nuevas y en el mejoramiento del comportamiento sísmico de 
edificaciones existentes. 
Presentar alternativas viables de elementos de disipación de energía para ser 
empleados en el medio colombiano. 
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Objetivos específicos 
 

Diseñar, analizar y construir a escala un disipador pasivo de energía de tipo 
barra de pandeo restringido. 
Realizar el montaje instrumentado para ensayar en laboratorio el disipador 
construido. 
Elaborar las curvas de comportamiento histerético del disipador ensayado. 
Elaborar las curvas de cargas axiales en las diferentes etapas de prueba del 
disipador. 
Identificar los posibles problemas a tener en cuenta en el momento del diseño 
del disipador tipo ensayado. 
Establecer la viabilidad técnica en el uso de este tipo de disipador. 
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Antecedentes 
 
Dentro de los trabajos realizados con anterioridad en el tema en Colombia se 
encuentran los siguientes: 
 ǲModelamiento sísmico no lineal de estructuras de concreto con disipadores de 

energíaǳ ȋJuan Carlos Reyes Ƭ Néstor Rubiano, 2002). Universidad de los 
Andes. 

 ǲReforzamiento de estructuras con disipadores de energía por arriostramiento excéntricoǳ ȋTamasco ʹͲͲʹȌ 
 ǲRehabilitación de un pórtico de concreto reforzado mediante disipadores de 

energía pasivos metálicos construidos en Colombiaǳ ȋMarín Ƭ Ruízǡ ʹͲͲͶȌǡ  
 ǲRespuesta experimental de edificios a escala con disipadores de energíaǳ 

(Guillermo Toro & María Carolina Turga, 2004). Universidad de los Andes. 
 ǲDisipadores pasivos de energía de tipo viscoso y viscoelástico en estructurasǳ 

(Libardo, 2004). 
 ǲComparación técnica de la rehabilitación de pórticos de concreto reforzadoǣ 

utilizando muros cortina y disipadores de energía pasivos, metálicos e histeréticos construidos en ColombiaǳȋFuentes Ƭ Martínezǡ ʹͲͲͷȌ 
 ǲDisipadores histeréticos de energía sísmicaǳ ȋBarrios Ƭ Yamínǡ ʹͲͲͷȌ 
 ǲModelación de disipadores de energía metálicos por flexión tipo ADASǳ 

(Walter Mosquera, 2008). Universidad Nacional. 
 ǲDisipadores de energía tipo ADAS para diseño sísmico de estructurasǳ ȋDiego 

Pardo, 2008). Universidad Nacional. 
 



  
 

 

Abril de 2011 

 

 Página 

22 
 
 
 

 

  

Justificación 
 
En nuestro país en la normatividad sismo resistente son permitidas diversas clases 
de análisis estructural de las edificaciones, en los modelos matemáticos se permite 
realizar una serie de procesos, entre los cuales se cuenta con el análisis elástico 
lineales afectado por coeficientes que relacionan la disipación de energía con el 
sistema estructural empleado. De acuerdo al análisis de Doralba Valencia1, los 
coeficientes de disipación no concuerdan en su totalidad con los permitidos por la 
respectiva norma. Esta práctica empleando espectros elásticos de diseño deberá 
ser reevaluada a futuro, por lo tanto surge la necesidad de buscar alternativas de 
disipación de energía para ser empleadas en los espectros amortiguados de 
diseño, que son más cercanos a la realidad, permitiendo un comportamiento más 
controlado y un conocimiento más preciso en la predicción del modo de disipación 
de energía sísmica por parte de nuestras edificaciones.  
 
 
 

                                                        
1 VALENCIA RESTREPO, Doralba. Evaluación del coeficiente de disipación de energía, R, para algunos tipos de 
estructuras de acero. Tesis de Maestría (Maestría en Ingeniería Estructuras). Bogotá D.C. Universidad Nacional de 
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1. Marco teórico 
 

1.2 Dinámica estructural 
 

La dinámica estructural se encarga de estudiar el comportamiento (movimiento) 
de un sistema ante cargas. Existen muchos tipos de cargas dinámicas, que 
dependen básicamente de su tipo de acción en el tiempo. 
Para definir una carga dentro del contexto de un análisis dinámico o transitorio, 
debe especificarse la dirección y la magnitud de la carga en cualquier instante. La 
carga puede provenir, ya sea de cargas dependientes del tiempo que están siendo 
aplicadas directamente a la estructura, o de movimientos dependientes del tiempo 
en los apoyos de la estructura, como el caso de un pórtico de acero sometido a 
carga sísmica.  
El término respuesta se utiliza a menudo para describir los efectos de las cargas 
dinámicas sobre las estructuras. De manera más específica, una respuesta a cargas 
dinámicas puede representar el desplazamiento, la velocidad o la aceleración en 
cualquier punto de una estructura en un lapso. 
 Un movimiento oscilante de un cuerpo se denomina vibración. Si la vibración 
tiene lugar en ausencia de fuerzas externas pero está acompañada por fuerzas de 
fricción internas o externas, o de ambas clases es una vibración libre amortiguada. 
Cuando las fuerzas de fricción también están ausentes, el movimiento resultante es 
una vibración forzada. 
Una estructura tendrá n grados de libertad si n componentes de desplazamiento se 
requieren para definir la deformación de la estructura en cualquier tiempo. Por 
ejemplo, una masa M amarrada a un resorte que tiene masa insignificante 
comparada con M, representa un sistema de un grado de libertad (Figura. 1a). Un 
sistema de dos masas interconectadas por resortes sin peso (Figura. 1b) 
representa un sistema de dos grados de libertad. La viga con la masa 
uniformemente distribuida de la Figura. 1.c tiene un número infinito de grados de 
libertad porque se requiere un número infinito de componentes de 
desplazamiento para describir completamente su deformación en cualquier 
instante. 
En razón de que el comportamiento de una estructura bajo carga dinámica es 
usualmente complejo, por lo general los análisis correspondientes se efectúan 
sobre representaciones idealizadas de la estructura. 
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Figura. 1: Respuesta dinámica de sistemas de un solo grado de libertad 

 

 
En tales casos, es a menudo conveniente representar una estructura por uno o más 
pesos adimensionales interconectados entre sí y a los puntos fijos por medio de 
resortes sin peso. Por ejemplo, el comportamiento dinámico de la viga que aparece 
en la Figura. 1.c, puede aproximarse agrupando su masa distribuida en varias 
masas concentradas a lo largo de la viga. Estas masas se unirían luego por 
miembros que tienen rigidez de flexión pero no tienen masa. Tal representación se 
denomina a menudo un modelo de masas globalizadas equivalente. 
El modelo de análisis consta de un masa concentrada m soportada por un 
elemento de rigidez k, con un coeficiente de amortiguamiento viscoso c propio del 
sistema sometido a carga sísmica caracterizada por un desplazamiento del suelo  ɖ୥ ሺ ሻ y una carga  ܲሺݐሻ  .    

La respuesta del sistema consiste en determinar el desplazamiento de la masa en 
cualquier instante con respecto a su posición inicial general  ɖ୲ ሺ ሻ. Este parámetro 
se calcula en función del desplazamiento del terreno y del desplazamiento de la 
masa respecto a su base: ɖ୲ ሺ ሻ ൌ ɖ୥ሺ ሻ ൅ ɖሺ ሻ                Ecuación 1 

Para estas condiciones, la ecuación de equilibrio dinámico será:  ɖሷ ൅  ɖሶ ൅ Ɉɖ ൌ െ ɖሷ୥ ൅         Ecuación 2 

Donde 
 
   ɖሷ       representa la fuerza inercial de la masa de la estructura 
   ɖሶ         amortiguamiento inherente del sistema 

kx fuerza elástica del sistema 
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A partir de esta ecuación de la dinámica estructural se plantea el equilibrio en 
forma de 
energía: 
ூܧ  ൌ ௄ܧ ൅ ௦ܧ ൅ కܧ ൅  ு      Ecuación 3ܧ

 
donde: 
 ூ =Energía suministrada por el sismoܧ 
 ௄=Energía cinética en la estructuraܧ 
 ௦=Energía de deformación de la estructuraܧ 
 క= Energía de amortiguamiento viscosoܧ 

 ு=Energía de amortiguamiento histeréticoܧ 
 
El objetivo del disipador de energía es aumentar el amortiguamiento histerético de 
la estructura, es decir aumentar  ܧு  de tal manera, que para una energía sísmica ܧூ  , la energía de deformación elástica sea minimizada. Esto significa que la 
estructura presentará deformaciones más pequeñas, que cuando no tiene el 
sistema disipativo. El incremento de ܧு  , permite que ܧ௦   sea pequeño (reducido) 
para altos niveles de ܧூ. 
 

1.3 Características del material ‒ acero 
 

 
Los aceros destinados a usos estructurales pueden clasificarse por su composición 
química, sus propiedades a tensión y por los métodos de fabricación, en acero al 
carbono, aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA), aceros al carbono 
tratados térmicamente, y aceros aleados para construcción tratados térmicamente. 
En la Figura. 2 se observa una curva típica de esfuerzo-deformación para un tipo 
de acero de cada grupo, con el fin de ilustrar los niveles crecientes de resistencia 
proporcionados por cada uno de ellos. La posibilidad de esta amplia gama de 
resistencias mínimas especificadas, así como de otras propiedades materiales, 
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permite a los diseñadores seleccionar un material económico que presente un 
desempeño acorde con la función exigida para cada tipo de aplicación. 
 
Figura. 2: Curvas típicas de esfuerzo - deformación para aceros estructurales 

 
 
La siguiente tabla presenta los aceros más utilizados. Estos tipos de acero son 
soldables, pero los materiales y los procedimientos de soldadura para cada tipo 
deben concordar con los métodos aprobados. La información sobre soldadura para 
cada uno de ellos la suministra la American Welding Society (AWS). 
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Tabla 1: Propiedades mínimas especificadas para perfiles y placas de acero estructural 
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Aceros al Carbono 

 
Las características del acero al carbono son: 
El máximo contenido especificado para los elementos de aleación no sobrepasa las 
siguientes cantidades: manganeso 1.65%, silicio 0.60%, cobre 0,60%. 
El mínimo especificado para el cobre no sobrepasa el 0.40%. 
No se especifica un contenido mínimo para otros elementos añadidos con el fin de 
obtener un efecto deseado de aleación. 
El acero A36 es el principal acero al carbono para puentes, edificios y muchos 
otros usos estructurales. Asimismo, éste proporciona un punto de fluencia mínimo 
de 36 klb/pulg2 en todos los perfiles y placas estructurales de hasta 8 pulgadas de 
espesor. 
El carbón el principal elemento que aumenta la resistencia en los aceros al 
carbono y de baja aleación. En general, cada 0.01% de aumento en el contenido de 
carbono aumenta el punto de fluencia en cerca de 0.35 kg/mm2. Sin embargo, esto 
está acompañado por un aumento en la dureza y por reducciones de la ductilidad, 
tenacidad de muesca y soldabilidad; aumento de las temperaturas de transición y 
mayor susceptibilidad al envejecimiento. De ahí que sea aconsejable limitar el 
contenido de carbono de los aceros estructurales. El máximo permitido es de 
0.30% dependiendo de los otros elementos químicos presentes. 
Placas de acero, perfiles y barras para uso estructural, así como miembros que 
soportan carga en edificios, puentes, barcos y otras estructuras, generalmente se 
ordenan de acuerdo con las exigencias de la norma ASTM A6 y se hace referencia a 
ellas mediante la expresión aceros de calidad estructural . Esta especificación 
contiene exigencias generales para entrega relacionados con análisis químico, 
variaciones admisibles en dimensiones y peso, imperfecciones admisibles, 
acondicionamiento, marcado y pruebas a tensión y flexión de un grupo grande de 
aceros estructurales. 
 

Propiedades de Tensión 

 
Las propiedades de tensión del acero generalmente se determinan a partir de 
pruebas de tensión sobre pequeñas probetas, de acuerdo con los procedimientos 
estándares de la ASTM. El comportamiento de los aceros en estas pruebas está 
estrechamente relacionado con el comportamiento de los miembros de acero 
estructural sometidos a carga estáticas. Rara vez se necesita hacer pruebas de 
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compresión para los aceros estructurales, ya que los puntos de fluencia y los 
módulos de elasticidad determinados a tensión y a compresión son casi los 
mismos. En la Figura. 3 podemos determinar los siguientes intervalos de 
deformación. Cuando una probeta se somete a carga, se observa un intervalo 
elástico inicial en el cual no hay deformación permanente. Así, si se suprime la 
carga, la muestra de acero regresa a sus dimensiones originales. 
 
Figura. 3: Curvas esfuerzo deformación para aceros estructurales deformados más allá de la 
deformación plástica 

 
 
La razón del esfuerzo a la deformación dentro del rango elástico es el modulo de 
elasticidad, o modulo de Young, E. 
Las deformaciones que están más allá del rango elástico en la prueba de tensión se 
denominan rango inelástico. Para los aceros laminados y los HSLA de baja aleación 
y alta resistencia, este rango tiene dos partes; la que se observa primero es un 
rango plástico en el cual la deformación aumenta sin que aumente de manera 
considerable el esfuerzo. A esta le sigue una zona de endurecimiento por 
deformación, en la cual el aumento de la deformación está acompañado por un 
significativo aumento del esfuerzo. 
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Las curvas para aceros tratados térmicamente, por lo general no exhiben un rango 
plástico claramente marcado ni una gran cantidad de endurecimiento por 
deformación. 
En la Figura. 3 los aceros al carbono y los HSLA muestran un punto de fluencia 
superior y uno inferior. El punto de fluencia superior es el valor registrado por lo 
común en las pruebas a tensión y por ello se denomina simplemente punto de 
fluencia. 
 
Figura. 4: Diagrama esfuerzo - deformación hasta la zona de endurecimiento por deformación 

 
 
La cantidad de deformación inelástica que ocurre antes de alcanzarse la 
resistencia a la fluencia es muy pequeña. La resistencia a la fluencia tiene en 
esencia la misma importancia en diseño que el punto de fluencia, por eso estos dos 
términos se denominan colectivamente esfuerzo de fluencia. El máximo esfuerzo 
alcanzado en una prueba a tensión es la resistencia del acero a la misma. Después 
de que alcanza este esfuerzo, las deformaciones crecientes están acompañadas por 
esfuerzos decrecientes, finalmente se presenta la fractura. 
El límite de proporcionalidad es el esfuerzo correspondiente a la primera 
desviación visible del comportamiento elástico lineal. Este valor se determina 
gráficamente a partir de la curva esfuerzo-deformación. Ya que la desviación de la 
acción elástica es gradual, dicho límite depende mucho del criterio individual y de 
la exactitud y sensibilidad de los instrumentos de medición de deformación 
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utilizados. Este punto tiene pequeña importancia práctica y por lo general no es 
registrado en una prueba de tensión. 
 

Ductilidad 

 
Ésta es una propiedad importante de los aceros estructurales. Permite la 
redistribución de esfuerzos en miembros continuos y en puntos de altos esfuerzos 
locales, como son los agujeros u otras discontinuidades. 
En una prueba a tensión, la ductilidad se mide por el porcentaje de elongación 
sobre una determinada longitud de referencia o por el porcentaje de reducción del 
área de la sección transversal. El primero se determina al unir las piezas de la 
probeta después de la fractura, observando el cambio en la longitud de referencia 
y dividiendo el aumento por la longitud de referencia original. De manera similar, 
el segundo se determina a partir de las mediciones de la sección transversal de la 
probeta efectuadas antes y después de la prueba. 
Ambos tipos de mediciones de ductilidad son un índice de la capacidad de un 
material para deformarse en el rango inelástico. Sin embargo, no hay criterio de 
aceptación general sobre la ductilidad mínima requerida para diversas 
estructuras. 

Relación de Poisson 

 
El cociente entre la deformación transversal y la longitud bajo carga se conoce 
como la relación de Poisson. Esta relación es aproximadamente la misma para 
todos los aceros estructurales, es decir, 0.30 en el rango elástico y 0.50 en el rango 
plástico, la Figura. 5 muestra esta propiedad. 
En las curvas de esfuerzo deformación observadas con anterioridad, los valores 
del esfuerzo estaban basados en el área original de la sección transversal, y las 
deformaciones estaban basadas en la longitud de referencia original. Tales curvas 
se denominan curvas esfuerzo-deformación de tipo ingeniería (Figura. 6). Sin 
embargo, puesto que las dimensiones originales cambian significativamente 
después de la iniciación de la fluencia, las curvas basadas en valores instantáneos 
de área y de longitud de referencia con frecuencia se consideran de mayor 
importancia. Estas curvas se conocen como curvas esfuerzo-deformación 
verdaderas. 
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Figura. 5: Cambio de forma de un elemento en tensión 

 

 
 
 
Figura. 6: Relación entre esfuerzo verdadero y deformación verdadera. Acero de 50 Klb/pulg2 

 

 
 
La curva muestra que cuando se considera área disminuida, el esfuerzo verdadero   
realmente aumenta con el aumento en la deformación hasta que ocurre la fractura 
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en vez de disminuir después de que se alcanza la resistencia a la tensión, como en 
la curva esfuerzo-deformación de ingeniería. Además, el valor de la deformación 
verdadera en la fractura es mucho mayor que en la deformación de ingeniería en la 
fractura. Aunque, hasta cuando comienza la fluencia, la deformación verdadera es 
menor que la deformación de ingeniería. 
 

Efecto de la tasa de deformación sobre las propiedades a tensión 

 
 
Las propiedades a tensión de los aceros estructurales, se determinan con 
frecuencia a tasas de deformación relativamente bajas con el fin de obtener 
información apropiada para el diseño de estructuras sometidas a cargas estáticas. 
Sin embargo, el diseño de estructuras sometidas a tasas de carga altas, como las 
ocasionadas por cargas de impacto, puede ser necesario considerar la variación de 
las propiedades a tensión con tasa de deformación. 
La Figura. 7 muestra los resultados de pruebas a tensión hechas rápidamente 
sobre un acero al carbono, dos aceros HSLA y un acero aleado destinado a 
construcción. Las pruebas se aplicaron a tres tasas de deformación y a tres 
temperaturas con el fin de evaluar los efectos interrelacionados de estas variables 
sobre la resistencia de los aceros. Los valores mostrados para las tasas de 
deformación más lentas e intermedias en las curvas correspondientes a 
temperatura ambiente reflejan el esfuerzo de fluencia y la resistencia a la tensión, 
usuales a temperatura ambiente, respectivamente. (En la determinación del 
esfuerzo de fluencia, la norma ASTM E8 permite una máxima de deformación de 
1/16 pulg. por pulg. por min., o de 1.04E-3 pulg. por pulg. por seg. En la 
determinación de la resistencia a la tensión, la E8 permite una tasa máxima de 
deformación de 0.5 pulg. por pulg. por min., u 8.33E-3 pulg. por pulg. por seg. 
Las curvas de las Figura. 7a y Figura. 7b muestran que la resistencia a la tensión y 
la resistencia a la fluencia determinada mediante la paralela trazada por el 0.2% 
de deformación, aumentan para todos los aceros a medida que aumenta la tasa de 
deformación tanto a -50°F como a temperatura ambiente. El mayor aumento de la 
resistencia a la tensión es aproximadamente 15%, para el acero A514, en tanto que 
el mayor aumento de la resistencia a la fluencia es aproximadamente 48% para el 
acero al carbono A515. Sin embargo la Figura. 7c muestra que a 600°F, el aumento 
de la tasa de deformación tiene una influencia relativamente pequeña sobre la 
resistencia a la fluencia. Pero una tasa de deformación más rápida ocasiona una 
ligera disminución de la resistencia a la tensión en la mayor parte de los aceros. 
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Figura. 7: Efectos de la tasa de deformación sobre las resistencias de los aceros estructurales a la 

fluencia de tensión, a temperaturas bajas, normal y elevada. 

 
 
La ductilidad de los aceros estructurales, medida por elongación o por reducción 
del área, tiende a disminuir con la tasa de deformación. Otras pruebas han 
mostrado que el módulo de elasticidad y la relación de Poisson no varían de 
manera significativa con la tasa de deformación. 
 

1.4 Disipadores de energía 
 

 
El propósito básico de la incorporación de dispositivos de disipación pasiva de 
energía en una estructura es el de absorber o consumir una porción importante de 
la energía sísmica, reduciendo así las demandas de disipación de energía por 
ductilidad en los miembros estructurales principales y minimizar así su posible 
daño estructural y degradación de resistencia. Por lo general las normas 
recomiendan determinados sistemas estructurales para distintas intensidades 
sísmicas y pretenden evitar los colapsos de las edificaciones, más no garantizan 
limitar el daño por sismo para mantener su operabilidad, ni para permitir su 



  
 

 

Abril de 2011 

 

 Página 

35 
 
 
 

 

  

reparación económica. Es decir, se enfocan fundamentalmente en proteger la vida 
de sus ocupantes. 
En casi todos los edificios diseñados según los actuales reglamentos, su 
sobrevivencia a los sismos intensos depende directamente de la habilidad de sus 
sistemas estructurales de disipar histeréticamente por trabajo inelástico la energía 
absorbida durante el sismo o de su ǲductilidadǳǤ Los Reglamentos de diseño 
sísmico contienen una serie de requisitos que permiten a las estructuras 
desempeñarse dentro de su rango inelástico sin pérdida de estabilidad, disipando 
energía histeréticamente, esto es mediante incursiones frecuentes de sus 
materiales, dentro de sus rangos de deformaciones inelásticas. 
 
Figura. 8: Sistemas convencionales de resistencia lateral 

 
 
Algunos de estos innovadores conceptos, aún viven su desarrollo tecnológico, en 
tanto que otros como el de la ǲdisipación pasiva de energíaǳǡ están dando ya 
resultados muy satisfactorios. 
Se trata entonces de incrementar este amortiguamiento interno, mediante la 
incorporación de amortiguadores suplementarios en la estructura en lugares 
estratégicos, coordinadamente con el arquitecto y el propietario del edificio. 
El proceso de rehabilitación post-sísmica se inicia con la recopilación de los 
documentos originales con los cuales se construyó el edificio, es decir, los planos 
estructurales de cimentaciones y arquitectónicos, los estudios de mecánica de 
suelos y las memorias de cálculo. Por eso se deben tener en cuenta los siguientes 
factores. 
 
 



  
 

 

Abril de 2011 

 

 Página 

36 
 
 
 

 

  

 
Figura. 9: pórtico con mecanismo de disipación de energía 

 
 
 

1.5 Respuesta histerética2 

Materiales y elementos estructurales elásticos e inelásticos 

 
Desde el punto de vista técnico [Popov, 1968], la elasticidad de un material se 
define como la capacidad de éste de volver a sus dimensiones originales, después 
de que se haya retirado una fuerza impuesta, recobrando totalmente la forma que 
tenía antes de imponer la fuerza. Por lo tanto, el comportamiento elástico implica 
la ausencia de cualquier deformación permanente debido a que se haya aplicado y 
retirado la fuerza. 
Algunos materiales exhiben una relación esencialmente lineal entre esfuerzos y 
deformaciones, como muestra la Figura. 10 (a), y se denominan materiales 
linealmente elásticos. Otros materiales muestran alguna curvatura y en sus 
relaciones esfuerzo deformación, como se muestra en la Figura. 10 (b); y se 
denominan materiales no linealmente elásticos. En ambos casos la curva de carga 
y de descarga es la misma. Un tercer caso es el material inelástico, en el cual la 

                                                        
2 GARCIA REYES, Luis Enrique. Acero estructural, EN: DINÁMIC A ESTRUCTURAL APLICADA AL DISEÑO SÍSMICO. Bogotá. 
Colombia. Universidad de los Andes. Bogotá. Colombia. 1998. P.118-120 



  
 

 

Abril de 2011 

 

 Página 

37 
 
 
 

 

  

descarga no ocurre siguiendo la misma trayectoria de la carga y se presenta 
deformación permanente, como muestra la Figura. 10 (c). 
 
Figura. 10: Material: a)linealmente elástico, b) no linealmente elástico, y c) inelástico 

 

 
Fuente: GARCÍA, 1998. 

 
Esta distinción entre materiales elásticos e inelásticos es algo ambigua; debido a 
que prácticamente todos los materiales presentan las dos características cuando se 
observan las relaciones esfuerzo-deformación en todo el rango de esfuerzos 
posibles, hasta llevarlos a la falla. En general la clasificación anterior hace 
referencia al comportamiento del material en el rango inicial de carga, cuando los 
esfuerzos y las deformaciones son pequeñas. 
 
 
Figura. 11: Curva esfuerzo deformación del acero de refuerzo 

 

 
Fuente: GARCÍA, 1998. 
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En la Figura. 11 se muestra la curva esfuerzo-deformación para el acero de 
refuerzo y en la siguiente figura la del concreto no confinado. Allí puede verse que 
el acero es linealmente elástico hasta que llega al punto de fluencia, mientras que 
el concreto no es propiamente linealmente elástico en ningún momento. 
 
Figura. 12: Curva esfuerzo deformación del concreto no confinado 

 
Fuente: GARCÍA, 1998. 

 
El área baja la curva esfuerzo-deformación de cualquier material que se lleva hasta 
la falla, es una medida de la capacidad del material para absorber energía por 
unidad de volumen, y se denomina tenacidad del material (toughness, en inglés). 
Entre mayor sea el área bajo la curva, el material tiene mayor tenacidad. Los 
materiales inelásticos muestran características especiales cuando la carga no se 
aumenta monotónicamente hasta la falla. Se entiende por ensayo monotónico 
aquel en que se carga el material sin que haya inversión en el sentido de las 
fuerzas aplicadas. 
 
En la Figura. 13, basada en [Popov, 1968] se muestra un material que fue cargado 
desde 0 hasta el punto A; luego fue descargado, y tomó la trayectoria AB. Tanto en 
la parte inicial de la carga como en la descarga, el material tuvo una respuesta 
esencialmente elástica con el módulo de elasticidad inicial del material. A pesar de 
esto, debido a que entró en el rango inelástico antes de llegar al punto A, se 
presenta una deformación permanente. Además, la energía de deformación que 
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había acumulado hasta el punto A, no fue liberada totalmente en la descarga; por 
lo tanto, el material disipó la energía correspondiente al área sombreada. En el 
rango inelástico, sólo una parte pequeña de la energía absorbida por el material se 
recupera al descargarlo. 
En la Figura. 13 puede observarse que al cargar nuevamente el material a partir 
del punto B; se comporta como un material elástico, hasta que encuentra la curva 
original en el punto 
C; y que al seguirlo cargando sigue la curva original. Si en el punto D se retira 
nuevamente la carga, el material llega al punto E de cero esfuerzo aplicado. 
Cargándolo nuevamente en el sentido contrario a partir del punto E, desde F el 
material comienza a comportarse inelásticamente. Vale la pena anotar que el 
esfuerzo fa, en el punto D. Esto se conoce como efecto de Bauschinger, quien fue el 
primero en observarlo, y por esto lleva su nombre. 
 
 
Figura. 13: Efecto de carga y descarga, con inversión del sentido de carga 

 

 
Fuente: GARCÍA, 1998. 

 
Cuando al material se le imponen una serie de ciclos de carga, descarga, y carga en 
el sentido opuesto; en los cuales los esfuerzos sobrepasan el límite elástico del 
material, se obtiene este tipo de comportamiento y se conoce con el nombre de 
respuesta histerética. 
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La histéresis es un fenómeno por medio del cual dos, o más, propiedades físicas se 
relacionan de una manera que depende de la historia de su comportamiento 
previo. Por lo tanto, hace referencia al comportamiento de los materiales 
estructurales cuando se ven sometidos a deformaciones o esfuerzos alternantes 
que están fuera del rango de respuesta lineal, o elástica, ante una solicitación; ya 
sea de fuerza o de deformación impuesta. Una gran parte de la energía que es 
capaz de disipar el material estructural en el rango inelástico de respuesta se 
asocia con el área comprendida dentro de los ciclos de histéresis. 
 

Acero estructural3 

 
El comportamiento histerético de elementos de acero laminados en caliente es 
mucho más simple que el de concreto reforzado, dado que se trata de elementos 
hechos de un solo material. Las bondades del comportamiento del acero como 
material se traslada a los elementos construidos con él. No obstante, todos los 
problemas asociados con estabilidad local de las alas y el alma, estabilidad general 
del elemento, alabeo, fractura frágil, etc.; se agravan dado que el elemento va a 
trabajar en el rango inelástico. Los problemas de comportamiento histerético del 
acero estructural se relacionan principalmente con la necesidad de proveer 
secciones estables en el rango inelástico, lo que se denomina secciones compactas; 
y la forma como se realicen las conexiones entre elementos, especialmente cuando 
se requiere que éstas sean resistentes a momentos. 
En la Figura. 14, basada en [Popov y Bertero, 1973], se ilustra cualitativamente el 
comportamiento histerético de una viga en voladizo de acero estructural. En la 
Figura (a) se muestra la viga ensayada y la columna de apoyo, de mayor sección, la 
cual tiene atiesadores soldados para evitar distorsiones y falla dentro del panel de 
la conexión. En la Figura (b), se muestra la respuesta de la viga cuando su conexión 
a la columna de apoyo es soldada; al no haber problemas en la junta; los ciclos de 
histéresis son totalmente estables, aún después de un número muy alto de ellos. 
En la Figura. 14 (c) se muestra el ensayo de una conexión pernada. Las porciones 
relativamente planas de los ciclos de histéresis están relacionadas con 
resbalamiento de los conectores. La rigidización posterior está asociada con el 
asiento sobre los tornillos. 
 

                                                        
3 GARCIA REYES, Luis Enrique. Acero estructural, EN: DINÁMIC A ESTRUCTURAL APLICADA AL DISEÑO SÍSMICO. Bogotá. 

Colombia. Universidad de los Andes. Bogotá. Colombia. 1998. P.128-130 
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Figura. 14: Respuesta histerética de viga de acero estructural en voladizo 

 

 
Fuente: GARCÍA, 1998. 

 
En la Figura. 15 se muestra cualitativamente la respuesta histerética de una 
columna de acero sometida a fuerza axial constante, y a una fuerza horizontal 
alternante. 
Debido al temblor de Northridge, California, USA, suburbio de la ciudad de los 
Ángeles, ocurrido el 17 de Enero de 1994, [SAC Joint Venture, 1995]; se 
presentaron daños graves en más de 100 edificios de acero cuyo sistema 
estructural consistía en pórticos soldados resistentes a momento, sin diagonales 
de arriostramiento. Los daños estuvieron concentrados en las conexiones de vigas 
con columna. Se presentaron problemas en edificios de un piso hasta de 26 pisos; 
incluyendo desde algunos que estaban en construcción, hasta edificios con más de 
30 años de construidos. Hubo daños graves en lugares donde las aceleraciones 
registradas localmente fuero relativamente moderadas. Los edificios que estaban 
localizados en las zonas que fueron afectadas por las mayores aceleraciones, 
tuvieron daños muy graves, cercanos al colapso. 
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Figura. 15: Respuesta histerética de una columna de acero estructural 

 

 
Fuente: GARCÍA, 1998. 

 
Lo indicado en [SAC Joint Venture, 1995], que se transcribe a continuación, habla por sí soloǣ ǲLos pórticos resistentes a momentos de acero soldado se utilizan 
ampliamente en todos los Estados Unidos y en el resto del mundo, especialmente 
en edificios en altura. 
Con anterioridad al temblor de Northridge, este tipo de construcción era 
considerado uno de los mejores sistemas estructurales sismo resistentes.; debido a 
que existía muy pocos casos de daños graves a este tipo de estructuras en sismos 
ocurridos anteriormente, y no existe evidencia de que se hayan producido 
colapsos de este tipo de edificios construidos de acuerdo con la práctica actual 
dentro de los Estados Unidos. No obstante, el daño grave generalizado dentro de 
este tipo de estructuras, ocurrido a raíz del temblor de Northridge; exige que esta 
premisa se reviseǳǤ 
 
En la Figura (a), basada en [SAC Joint Venture, 1995], se muestran algunos de los 
problemas que fueron detectados en vigas y columnas, en las cercanías de la 
conexión. 
En la Figura (b) se muestran algunos de los problemas que fueron detectados 
dentro del panel de las conexiones. 
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Figura. 16: Tipo de problemas en la zona del nudo en estructuras de acero 

 

 
Fuente: GARCÍA, 1998. 

 
Estos hechos condujeron a cambios de emergencia en los requisitos de acero 
estructural de los códigos de construcción, los cuales limitaron el uso de este tipo 
de estructuras mientras se realizan amplias investigaciones experimentales que 
permiten establecer los criterios de diseño y construcción que deben emplearse 
para evitarlos. Estas investigaciones todavía están en curso. Por esta razón, deben 
esperarse próximamente cambios importantes en la normativa de este tipo de 
estructuras. 
El tipo de problemas directos se limitó a estructuras aporticadas resistentes a 
momentos. En las estructuras de acero cuyo sistema de resistencia sísmica 
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consistía en pórticos arriostradas con diagonales, no se manifestaron problemas y 
su comportamiento fue satisfactorio. 
 

1.6 Conceptos de ductilidad, tenacidad, y capacidad 

de disipación de energía4 
 
En este momento es conveniente introducir algunos términos asociados con la 
respuesta inelástica de elementos estructurales, los cuales se emplean 
posteriormente para definir y calificar diferentes patrones de comportamiento. 
Figura. 17: Curva fuerza desplazamiento . material elastoplástico 

 

 
Fuente: GARCÍA, 1998. 

 
Iniciamos con el concepto de ductilidad. Si tenemos un sistema elastoplástico, 
como el mostrado en la figura anterior, se muestra la carga y posterior descarga 
del sistema. El sistema responde elásticamente al inicio de la carga, hasta que llega 
a la fuerza de fluencia, Fy. En este sitio hay un desplazamiento asociado, uy, el cual 
se puede obtener de uy= Fy / k. Si el sistema se sigue cargando, la respuesta es 
totalmente plástica. En el punto de desplazamiento um se descarga el sistema. Esta 
descarga en el sistema elastoplástico ocurre en una línea que tiene la misma 
pendiente, k, de la curva de carga original. La ductilidad de desplazamiento que 
alcanza el sistema se puede definir como: ɊサɊ Ɋ  

 

                                                        
4 GARCIA REYES, Luis Enrique. Acero estructural, EN: DINÁMICA ESTRUCTURAL APLICADA AL DISEÑO SÍSMICO. Bogotá. 
Colombia. Universidad de los Andes. Bogotá. Colombia. 1998. P.148-152 
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Esta ductilidad se denomina ductilidad solicitada, o demanda de ductilidad; pues 
corresponde a la máxima ductilidad que se le solicita al sistema. La capacidad de 

ductilidad, corresponde a la máxima ductilidad que se le puede exigir al sistema, y 
se determina de la misma ecuación pero empleando uu. 
 
Figura. 18: Ductilidad dentro de los ciclos de histéresis, material elastoplástico 

 

 
Fuente: GARCÍA, 1998. 

 
Cuando se tiene una respuesta histerética, como la mostrada en la Figura. 18 
anterior, la ductilidad solicitada en el sentido positivo se determina utilizando: 
ାߤ  ൌ ఓ೘శఓ೤శ , donde  Ɋ୷ା ൌ ୊౯శச  

 
Y el sentido negativo: 
ߤ  ൌ ఓ೘షఓ೤ష , donde  Ɋ୷ି ൌ ୊౯ச  

 
Esta definición de ductilidad sólo es estrictamente exacta para un material 
elastoplástico. 
Cuando el material responde de una manera diferente al sistema elastoplástico, el 
concepto es extensible; pero debe manejarse con algo de cautela, pues muchas 
veces, cuando se trata de sistemas que responden de una manera diferente al 
sistema elastoplástico, el mismo parámetro se denomina coeficiente de daño, y se 
utiliza el mismo símbolo para determinarlo. 
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Siempre debe indicarse el parámetro que se utilizó para determinar la ductilidad, 
pues el no hacerlo puede conducir a interpretaciones erradas. Cuando la ductilidad 
se determina en el diagrama esfuerzo-deformación de un material, la ductilidad se 
denomina ductilidad de deformación. Cuando la ductilidad se mide utilizando 
curvatura, como puede ser el caso en un diagrama Momentos  െ ߶, se denomina 
ductilidad de curvatura. 
Si se utiliza la rotación, ߶ , sobre la elástica, como es el caso de la rotación que 
ocurre en una articulación plástica se denomina ductilidad de rotación. Si se utiliza 
la deflexión, o desplazamiento ߜ, se denomina ductilidad de desplazamiento. Los 
diferentes valores de ductilidad son directamente comparables. 
En general, en los elementos de concreto reforzado, las ductilidades de 
deformación ߤఌ , medidas en el material en una fibra de la sección tienen valores 
mucho mayores que las ductilidades de rotación ߤథ ; las cuales por último son a su 

vez, mayores que las ductilidades de desplazamiento ߤఋ , a pesar de que describan 
el mismo fenómeno. Las siguientes definiciones dadas en la norma AIS 100-97 
[AIS, 1997] y en las nuevas normas sismo resistentes colombianas NSR-98 [AIS, 
1998], resumen lo anterior: 
Ductilidad- Capacidad que tiene un material estructural de resistir, sin fallar, 
deformaciones que lleven a material estructural más allá del límite elástico, o 
límite donde las deformaciones son linealmente proporcionales al esfuerzo o 
fuerza aplicada. 
(Véase capacidad de disipación de energía, pues muchas veces estos términos son 
confundidos.) Dependiendo del parámetro que describe las deformaciones, la 
ductilidad puede hacer referencia, entre otras, a: 
Ductilidad de curvatura- cuando la ductilidad se mide con respecto a la 
curvatura de la sección del elemento estructural. La curvatura se define como el 
cociente entre el momento flector aplicado y la rigidez de la sección 
Ductilidad de rotación- cuando la ductilidad se mide con respecto a la rotación 
que tiene un sector longitudinal del elemento estructural. La rotación se define 
como la pendiente de la línea elástica del elemento medida con respecto a la 
posición original del eje longitudinal del elemento, 
Ductilidad de desplazamiento- cuando la ductilidad se mide con respecto al 
desplazamiento o deflexión que tiene el elemento estructural. El desplazamiento 
se mide con respecto a la posición original del eje longitudinal del elemento, y 
Ductilidad de deformación- cuando la ductilidad se mide con respecto a la 
deformación unitaria de una fibra paralela al eje neutro de la sección. 
El término tenacidad, (toughness en inglés) fue definido para un material, como el 
área bajo la curva esfuerzo-deformación de cualquier material que se lleva hasta la 
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falla, y es una medida de la capacidad del material para absorber energía por 
unidad de volumen. 
Este concepto ha sido extendido en la ingeniería sísmica a los elementos 
estructurales, donde se define como la capacidad de resistir una serie de 
oscilaciones en el rango inelástico de respuesta sin que se presente una 
disminución crítica de su resistencia. En muchas situaciones se prefiere a término 
ductilidad, dado que no se presta a equívocos. 
Para efectos de ilustrar la posibilidad que se presenten interpretaciones erradas 
con el término ductilidad, en la Figura. 19 se muestra la respuesta de dos 
elementos estructurales, que se llevan monotónicamente a la falla por flexión. Los 
dos sistemas tienen la misma resistencia a la fluencia, My, y tienen la misma 
capacidad de ductilidad de rotación, que se ha fijado arbitrariamente para esta 
presentación en 航提 噺 び. El sistema A, tiene una rigidez cuatro veces mayor que la 
rigidez del sistema B. 
 
Figura. 19: Elementos con la misma ductilidad 

 

 
Fuente: GARCÍA, 1998. 

 
Es evidente a partir de la figura que aunque los dos sistemas tienen la misma 
ductilidad, su tenacidad, expresada en un sentido estricto como el área bajo la 
curva, es mucho mayor para el elemento B. Debe, por lo tanto, tratarse con cuidado 
el término ductilidad, pues muchas veces el comportamiento de dos elementos con 
la misma ductilidad ante cargas similares, es totalmente diferente. 
Ahora se explica qué se entiende por capacidad de disipación de energía. 

Supongamos que tenemos dos sistemas dinámicos compuestos por elementos 
estructurales que tienen la misma rigidez; uno de ellos es totalmente elástico, y el 
otro tiene posibilidades de responder inelásticamente. Al someterlos a una 
excitación dinámica, como puede ser el registro acelerográfico de El Centro de 
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1940; se obtienen respuestas en desplazamiento, cuyo desplazamiento máximo es 
diferente si al sistema inelástico se le exigió más allá del límite elástico. En la 
siguiente figura se muestran dentro de un diagrama de fuerza-desplazamiento, los 
dos sistemas. El valor de ue corresponde al nivel máximo de desplazamiento a que 
llega el sistema elástico. A este nivel de desplazamiento le corresponde un nivel de 
fuerza en el elemento, Fe. Puede decirse que este nivel de fuerza es el nivel de 
resistencia mínimo que se requiere del sistema para que éste responda en el rango 
elástico, ante la solicitud dada. 
 
Figura. 20: Definición de la capacidad de disipación de energía 

 

 
Fuente: GARCÍA, 1998. 

 
Ahora definimos el coeficiente de reducción de resistencia. R0, por medio de: 
 RͲα FeFy α  ݕߤ݁ߤ

 
De la ecuación anterior, puede verse que: 
   ൌ    Ͳ 

 
Y   ൌ Ɋ  Ͳ α   Ɉ Ͳ 

 
 



  
 

 

Abril de 2011 

 

 Página 

49 
 
 
 

 

  

Con base en lo anterior puede decirse que la capacidad de disipación de energía de 
un sistema inelástico de un grado de libertad, corresponde a la capacidad que tiene 
el sistema para reducir la fuerza solicitada de un valor que tendría el sistema si 
permaneciera elástico, Fe, a un valor de fluencia, Fy. Esta capacidad de disipación 
de energía se mide por medio del coeficiente de reducción de resistencia R0. Se ha 
utilizado el subíndice 0 para enfatizar que se trata de un coeficiente de reducción 
de resistencia para sistemas de un grado de libertad. Este coeficiente está asociado 
con el coeficiente de reducción de resistencia R que emplean los códigos de diseño 
sísmico, pero para sistemas de varios grados de libertad. 
Las siguientes definiciones dadas en la norma AIS 100-97 [AIS, 1997] y en las 
nuevas normas sismo resistentes colombianas NSR-98 [AIS, 1998], resumen lo 
anterior y enfatizan el hecho de que R, sin subíndice, hace referencia a sistemas de 
varios grados de libertad: 
Capacidad de disipación de energía ‒ es la capacidad que tiene un sistema 
estructural, un elemento estructural, o una sección de un elemento estructural, de 
trabajar dentro del rango inelástico de respuesta sin perder su resistencia. Se 
cuantifica por medio de la energía de deformación que el sistema, elemento o 
sección es capaz de disipar en ciclos histeréticos consecutivos. Cuando hace 
referencia al sistema de resistencia sísmica de la edificación como un todo, se 
define por medio del coeficiente de capacidad de disipación de energía R. El grado 
de capacidad de disipación de energía se clasifica como especial (DES), moderado 
(DMO), y mínimo (DMI). 
Coeficiente de capacidad de disipación de energía, R ‒ Coeficiente que se 
prescribe para cada sistema estructural de resistencia sísmica, cuyo valor depende 
del tipo de sistema estructural que se utiliza en el sistema, Es una medida de la 
capacidad de disipación de energía general del sistema de resistencia sísmica 
cuando los movimientos sísmicos hacen que responda inelásticamente. 
 

1.7 Obtención de un espectro de respuesta 

reducido 
 

 
El espectro de diseño contemplado en las Normas Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismorresistente NSR 98 y los Espectros elaborados en los Estudios 
de micro zonificación Sísmica para las ciudades de nuestro país están construidos 
para una fracción del amortiguamiento del 5% con respecto al crítico, este es un 



  
 

 

Abril de 2011 

 

 Página 

50 
 
 
 

 

  

amortiguamiento viscoso adecuado para representar un espectro elástico de 
diseño, sin embargo cuando las estructuras se encuentran solicitadas por efectos 
de sismo, entran a trabajar en rango inelástico, generando un amortiguamiento 
adicional llamado amortiguamiento histerético que podría asociarse a un 
amortiguamiento viscoso equivalente para que sumado con el amortiguamiento 
inicial den como resultado un amortiguamiento efectivo al que debe trabajarse el 
espectro de diseño. 
El amortiguamiento varía dependiendo del nivel de esfuerzo con el que se 
encuentre solicitada la estructura y de acuerdo a los materiales pero la mayoría de 
códigos de construcción del mundo no reconocen esta variación del 
amortiguamiento y tipifican sus espectros de diseño con un amortiguamiento del 
5% para todo tipo de estructura y con todo tipo de materiales5. 
A continuación se presenta una tabla que recomienda valores de amortiguamiento 
de la estructura para diferentes materiales y niveles de esfuerzo: 

 
Tabla 2: Amortiguamiento recomendado para varios tipos de estructuras 

 

 
 Fuente: Dynamics of Structures, Anil K. Chopra. 

 
El aumento del amortiguamiento de la estructura es inversamente proporcional al 
valor de pseudo aceleraciones leído en un espectro de diseño y por lo tanto a 
mayor amortiguamiento, menor es la fuerza sísmica que solicita la estructura. 
Para la obtención del espectro reducido debido a un amortiguamiento mayor se 
utilizara el procedimiento del ATC 406

 cuyo procedimiento se expone a 
continuación: 

 

                                                        
5 Dynamics of structures, Anil K Chopra, pag 453.  
6 Applied Technology Council. Seismics Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings. Sección 8-14  
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El amortiguamiento que ocurre cuando una acción sísmica lleva a una estructura al 
rango inelástico puede verse como una combinación de amortiguamiento viscoso 
inherente en la estructura y amortiguamiento histerético. El amortiguamiento 
histerético puede ser representado por un amortiguamiento viscoso equivalente 
usando alguna formulación disponible en la literatura. 
El amortiguamiento equivalente Ⱦeq asociado con el máximo desplazamiento al 
que es llevada la estructura por una acción sísmica dpi puede ser estimado por la 
siguiente ecuación: 
 Ⱦeqα紅待ΪͲǤͲͷ 
 
Donde: 
 
 紅待= Amortiguamiento histerético representado como amortiguamiento viscoso 
equivalente. 
0.05 = 5% de amortiguamiento viscoso inherente a la estructura (se asume como 
constante)3 紅待 puede ser calculado de la siguiente manera 
 紅待 噺 なね講 継帖継聴潮 

 
 
Donde: 
ED = Energía disipada por amortiguamiento 
ES0 = Máxima Energía de Deformación 
Los términos de energía se pueden cuantificar con una grafica del espectro de 
capacidad contra una gráfica de aceleración Espectral Vs Desplazamiento 
Espectral de la siguiente manera: ED es la energía disipada por la estructura en un 
ciclo de histéresis y ES0 es la máxima energía de deformación asociada a dicho ciclo. 
La energía disipada por amortiguamiento entonces es: 

 継帖 噺 ね 茅Área del rombo 継帖 噺 ね盤欠椎沈穴椎沈 伐 に畦な 伐 に畦に 伐 に畦ぬ匪 継帖 噺 ね盤欠槻穴椎沈 伐 穴槻欠椎沈匪 
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Y la Máxima Energía de Deformación asociada es: 
 継鎚墜 噺 欠椎沈穴椎沈【に 

 
Figura. 21: Espectro de capacidad para cálculo de ED y Eso 

 
 
 
Entonces el amortiguamiento histerético que se puede representar como 
amortiguamiento viscoso equivalente es: 
 紅待 噺 なね講 ね盤欠槻穴椎沈 伐 穴槻欠椎沈匪欠椎沈穴椎沈【に 噺 に講 欠槻穴椎沈 伐 穴槻欠椎沈欠椎沈穴椎沈  

 
Esta formulación se realiza con base en un ciclo histerético idealizado y por esta 
razón el amortiguamiento puede ser sobreestimado respecto a los niveles reales 
de amortiguamiento, teniendo en cuenta que los ciclos de histéresis no son 
perfectos y que la energía disipada en la realidad puede también disiparse n forma 
de calor, ruido u otra forma, se incluye en el ATC 40 un factor de modificación k 
que ajusta el valor del amortiguamiento encontrado dependiendo de si el 
comportamiento histerético es estable, si tiene considerables reducciones de área 
bajo la curva (Energía disipada por amortiguamiento) o si definitivamente es un 
comportamiento histerético pobre con grandes reducciones y perdidas de rigidez. 
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Se debe hacer entonces la siguiente corrección para encontrar el amortiguamiento 
equivalente: 
 Ⱦeqα腔紅待ΪͲǤͲͷ 
 
 
Donde k se puede encontrar de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
 
Tabla 3: Valores del factor de modificación de amortiguamiento ATC40 

 

 
 

1.8 Rehabilitación de edificaciones usando 

disipación de energía pasiva7 
 

 
En general un movimiento sísmico induce una energía en la estructura que se 
transforma en energía elástica de movimiento, energía elástica de deformación y 
energía disipada de forma tal que se cumple el balance de energía planteado en la 
siguiente ecuación: 
 

 
La relación mostrada, se presenta gráficamente: 

                                                        
7 REYES, Juan Carlos y RUBIANO, Néstor. Modelación inelástica de edificios de concreto con disipadores de energía histeréticos. 
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Figura. 22: Balance de energía 

 

 
Fuente: Reyes 

 
Se puede apreciar la influencia de la incorporación de dispositivos disipadores de 
energía de la reducción de la energía histerética disipada en la estructura en forma 
de daño estructural. La energía disipada en la estructura se puede presentar en 
forma de amortiguamiento viscoso, afectando directamente c, o en forma de 
amortiguamiento histerético, es decir daño estructural modificando s k (Asociada 

con el área encerrada por los ciclos de histéresis). 
En las metodologías lineales es común incluir tanto el amortiguamiento viscoso 
como el histerético mediante una disminución en la demanda sísmica. El espectro 
de entrada sísmica es amortiguado al valor correspondiente de amortiguamiento 
viscoso intrínseco que oscila entre el 3% y el 7%; de forma tal que se omite c en el 
análisis espectral. El amortiguamiento histerético se incluye indirectamente 
mediante el coeficiente de disipación de energía (R), aceptando que al diseñar la 
estructura para fuerzas sísmicas inferiores sufrirá un daño y de esta forma 
disipara la energía en exceso. 
La rehabilitación de edificios usando disipación pasiva de energía busca 
incrementar el amortiguamiento de la estructura para reducir su nivel de daño y 
concentra el daño en puntos de fácil intervención. Ya que los disipadores pasivos 
reaccionan a los movimientos estructurales, su efectividad depende de la 
capacidad de deformación de la edificación. En una estructura muy rígida estos 
dispositivos no alcanzan a trabajar antes de producirse daño. 
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Existen dispositivos dependientes de la velocidad y dispositivos dependientes del 
desplazamiento según el tipo de amortiguamiento que proporcionen. Los 
dispositivos dependientes de la velocidad trabajan de acuerdo con los niveles de 
velocidad alcanzados por la estructura durante un movimiento sísmico. Los 
dispositivos dependientes de la velocidad además de incrementar el 
amortiguamiento también pueden aumentar la rigidez del sistema (ver Figura. 23). 
 
Figura. 23: Efecto de diferentes dispositivo disipadores de energía 

 

 
 
Los disipadores dependientes del desplazamiento se clasifican como dispositivos 
de fricción y dispositivos histeréticos. El amortiguamiento de los dispositivos 
histeréticos es suministrado en la medida en que sufren daño, razón por la cual 
estos amortiguadores deben ser fabricados con materiales de comportamiento 
histerético estable. Este amortiguamiento es comparable y reemplaza o adiciona al 
que proporciona la estructura cuando trabaja inelásticamente, con la ventaja 
adicional de la presencia de daño localizado en dispositivos con alta capacidad de 
disipación de energía. Una forma convencional de tratar el amortiguamiento que 
se presenta en los ciclos de histéresis es asociar la energía disipada con 
amortiguamiento viscoso equivalente, mediante la siguiente expresión: 
 紅待 噺 なね講 継帖継聴潮 
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Figura. 24: Amortiguamiento equivalente 

 
 

 
 
 
Donde E D es la energía disipada (área encerrada en los ciclos de histéresis) y ES0  es 

la energía elástica total. 
Los documentos ATC-40 y FEMA-273-274. Actualmente la paliación de esta 
expresión es muy debatida, sin embargo proporciona una excelente ayuda para 
visualizar el problema. 
Metodología de Análisis Lineal Elástica 
En este modelo la estructura se supone lineal elástica pero se utiliza la rigidez 
fisurada de los elementos (rigidez secante representativa hasta el momento de 
fluencia) y la rigidez real de los disipadores. Para los elementos viga-columna 
existe una extensa discusión sobre el nivel de fisuración a usar ya que esta varía 
dependiendo de la forma, resistencia y nivel de carga de los elementos. La NSR-98 
recomienda el 35% de la inercia inicial para la fisuración en vigas y el 70% para 
columnas (basado en el ACI-318- 95), mientras que el ATC-40 y FEMA-273 
recomiendan el 50% para vigas y el 70% para columnas. 
Este método tiene serias limitaciones para modelar estructuras con disipadores 
aunque puede usarse con el fin de tener una valoración preliminar de la posible 
influencia de los amortiguadores. Además, se considera que la aplicación de esta 
metodología para diseño es útil solo en edificaciones con disipadores que 
permanezcan elásticas durante eventos sísmicos y en las cuales los disipadores no 
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proporcionen amortiguamiento en el modo fundamental superiores al 30% ni un 
nivel de resistencia superior a un tercio de la resistencia total del edificio. 

En un modelo lineal los efectos de los amortiguadores se puede tener en cuenta 
mediante un procedimiento como el siguiente: 
1. Suponer un amortiguamiento efectivo suministrado por la estructura 
rehabilitada (entre el 5% y el 30%) y calcular el cortante basal con el espectro 
amortiguado a este valor. (ver Figura. 25) 
2. Calcular las fuerzas horizontales equivalentes en cada piso ( i F ). 
3. Calcular los desplazamientos ( 1 u ) de la estructura en cada piso con un modelo 

lineal elástico. 
 
Figura. 25: Espectro amortiguado (adaptado de ATC 40) 

 

 
 
4. Calcular el amortiguamiento viscoso efectivo de la estructura 紅奪脱脱 al 
Desplazamiento 憲怠, el cual se calcula sumando el amortiguamiento viscoso 
intrínseco de la estructura 岫紅岻 con el amortiguamiento viscoso o histerético 
equivalente suministrado por todos los dispositivos. 
 紅勅槌 噺 紅 髪 紅待 噺 のガ髪 なね講 継帖継聴潮 
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1.9 Sistemas de control 
El control estructural ante acciones sísmicas se está planteando como una 
alternativa al diseño sismorresistente convencional, basado en la ductilidad y el 
hiperestatismo estructural. Los sistemas sismorresistentes avanzados tienen por 
objetivo el control de los desplazamientos de una estructura haciendo uso de 
alguno (o varios) de los siguientes recursos: i) la modificación de las propiedades 
dinámicas del edificio, de forma que éste reduzca su 'input' energético o evite 
actitudes resonantes; ii) la disipación de energía introducida al sistema a partir de 
dispositivos mecánicos; iii) el control con dispositivos que ejerzan fuerzas que 
contrarresten la acción sísmica. 
 
Figura. 26: Sistemas de control estructural ante acción sísmica 

 

 
 
Una primera clasificación permite hablar de sistemas de control pasivo, sistemas 
de control activo, sistemas de control semiactivo y sistemas de control híbrido, tal 
como se indica en la Figura. 26. Los sistemas de control pasivo se basan en 
elementos que responden de forma inercial a la acción sísmica y, a diferencia del 
resto de sistemas, no precisan de aporte energético para su funcionamiento. Los 
sistemas activos, semiactivos e híbridos están formados por actuadores de fuerza 
y/o elementos pasivos, controladores a tiempo real y dispositivos sensores 
instalados en la estructura. Estos elementos trabajan conjuntamente a través de un 
algoritmo de control de la respuesta estructural en bucle cerrado. Los sistemas 
pasivos se clasifican en sistemas de aislamiento de base, de disipación de energía y 
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en osciladores resonantes (Jara, 1994). Los aisladores de base, situados sobre la 
cimentación y soportando el edificio, desacoplan parcialmente el edificio del 
movimiento del terreno, disminuyendo el "input" energético transmitido a la 
superestructura y consecuentemente su respuesta estructural. Los disipadores de 
energía no alteran el "ínput" energético, que depende básicamente del período 
fundamental y de la masa del edificio, manifestando su eficiencia maximizando la 
energía disipada y disminuyendo la respuesta estructural. Los sistemas inerciales 
acoplados o "tuned mass dampers" (TMD) introducen masas adicionales, 
normalmente situadas en la parte alta de los edificios, cuya excitación absorbe 
parte de la energía cinética introducida por el terremoto. Las propiedades más 
valiosas de los sistemas pasivos son su robustez (no dependen de fuentes de 
energía y son mecánicamente simples) y el coste competitivo de los edificios que 
los utilizan en comparación con los construidos de forma convencional. Existen en 
la actualidad unos centenares de edificios construidos en el mundo con estos 
sistemas, algunos sometidos a terremotos severos como el de Kobe. 
Los sistemas activos contrarrestan los efectos del sismo directamente mediante 
actuadores situados en el seno estructural. La gran demanda de energía que 
comporta su actuación ante un sismo severo y la complejidad de los algoritmos de 
control los convierte en sistemas poco robustos. Ante la necesidad de una 
respuesta efectiva ante excitaciones dinámicas comprendidas en una banda amplia 
de frecuencias y de un menor consumo energético, se desarrollan los sistemas 
híbridos y semiactivos. Los sistemas híbridos son muy similares a los sistemas 
activos, sin embargo en ellos intervienen elementos pasivos que permiten reducir 
el consumo energético del sistema ante un evento sísmico. Los sistemas 
semiactivos emplean dispositivos de control pasivo, sin consumo energético, cuyas 
características resistivas permiten ser modificadas y controladas a tiempo real 
mediante actuadores de bajo consumo (por ejemplo, válvulas de caudal variable) a 
través de sistemas y algoritmos de control parecidos a los empleados en los 
sistemas activos e híbridos. 
 

Sistemas de control estructural ante acciones sísmicas 

 

Sistemas de control pasivo 

Los dispositivos pasivos son elementos de carácter reactivo cuya respuesta no es 
controlable y depende únicamente de las condiciones de trabajo (o de contorno) 
en que se encuentren. Son sistemas que intervienen alterando las propiedades 
dinámicas del edificio, provocando una reducción de su respuesta estructural. 
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Entre sus ventajas se encuentra su competitividad económica y la robustez de su 
comportamiento. Los sistemas de control pasivo pueden clasificarse en: i) sistemas 
de aislamiento de base, ii) sistemas disipativos y ii) sistemas inerciales acoplados. 
 
CONTROL PASIVO CON AISLAMIENTO DE BASE 
 
El aislamiento de base es una estrategia de diseño que se fundamenta en el 
desacoplamiento de la estructura del movimiento del suelo para proteger a ésta 
del efecto de los terremotos. Se consigue a partir de dispositivos flexibles al 
movimiento horizontal y rígidos al desplazamiento vertical, situados entre los 
cimientos y la superestructura. Su presencia alarga el período fundamental del 
conjunto, con lo cual desacopla de forma parcial la superestructura del 
movimiento del terreno y limita su "input" energético. Es frecuente la introducción 
de amortiguamiento estructural para limitar los desplazamientos de la 
superestructura a valores aceptables. 
Si bien éstos no se pueden considerar antecesores de los sistemas modernos, existe 
constancia de la protección por el aislamiento de base ya desde la antigüedad. Kirikov 
(1992) describe varios procedimientos empleados por los sumerios, griegos, romanos y 
bizantinos entre otros, para proteger sus construcciones frente a los terremotos. El 
sistema más usual consistía en ubicar una capa fina de arena debajo de la cimentación, 
actuando en forma de aislamiento de base. 
El aislamiento de base es más recomendable en estructuras rígidas sobre terrenos 
firmes. El principal inconveniente que se presenta en estructuras con una elevada 
relación altura - anchura son los elevados momentos de vuelco que pueden suponer la 
pérdida del equilibrio. Además, al incrementarse la altura las ventajas obtenidas al 
variar el período de vibración disminuyen. 
Los primeros aisladores de base utilizados en edificios en su concepción actual fueron 
de neopreno, en una escuela de primaria en Skopje, Macedonia, terminada en 1969. El 
principal inconveniente de estos dispositivos era su elevada flexibilidad vertical, razón 
por la cual no se han vuelto a emplear. 
Los aisladores de neopreno zunchado intercalan placas delgadas de acero en un bloque 
cúbico o cilíndrico de neopreno. Su rigidez vertical aumenta considerablemente, 
manteniendo su flexibilidad lateral. Estos aisladores se han combinado con algunos de 
los sistemas disipadores de energía, para tener, en conjunto, una estructura flexible con 
disipación en la base (Skinner et al. 1975a y b; Skinner y McVerry 1975; Kelly et al. 
1977). En el año 1978 se fabricaron los primeros sistemas de neopreno reforzado de uso 
práctico. En el año 1991, en Japón, ya existían más de 58 edificios construidos con 
sistemas de neopreno reforzados de varios tipos (SMIRT11 1991). 
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Los dispositivos de neopreno zunchado dotan de flexibilidad al edificio pero su 
capacidad disipativa resulta baja. Robinson y Tucker (1977) y Robinson (1982) 
realizaron pruebas con un disipador de neopreno zunchado con núcleo de plomo (su 
geometría puede se apreciada en la Figura. 27), logrando un aumento de la capacidad 
disipativa de su precursor que permite un mejor control en el desplazamiento de base. 
 
Figura. 27: Disipadores de neopreno zunchado con núcleo de plomo 

 

 
 
Un segundo grupo de aisladores de base corresponde a los de fricción. Éstos 
trabajan de forma distinta a los aisladores de neopreno, al limitar la fuerza máxima 
transmitida a la estructura mediante el coeficiente de fricción. Su principal ventaja 
es el coste y no tener prácticamente limitación en la carga vertical que puede 
transmitir. 
Un inconveniente de estos sistemas es la modelización de la fricción a lo largo del 
tiempo y en función de la velocidad de deslizamiento y de la presión actuante. 
 
En este sentido, Constantinuou et al. (1987) determinaron experimentalmente la 
variación de la fricción en una interfase de teflón y acero. Posteriormente, Mokha 
et al. (1990 a y b) realizaron estudios experimentales de aisladores con superficies 
de teflón, determinando que este material reduce la transferencia de frecuencias 
altas a la estructura. Kelly (1981) e Ikonolmou (1982) proponen el uso de placas 
de teflón en los aisladores de base, tal como se indica en la Figura. 28. Zayas et al. 
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(1987) proponen un sistema de aislamiento basado en el movimiento pendular del 
edificio sobre las superficies cóncavas de los aisladores de base (Figura. 29). 
 
Figura. 28: Aislador de base de fricción 

 
 
El período del péndulo (convertido en modo de vibración fundamental de la 
estructura) depende solamente del radio de curvatura de la superficie deslizante 
del aislador. El aislador proporciona una rigidez relativa al desplazamiento lateral 
directamente proporcional al peso de la estructura e inversamente proporcional al 
radio de curvatura. Uno de los elementos de interés de este dispositivo es su 
capacidad en proporcionar períodos y desplazamientos largos manteniendo su 
capacidad portante (Zayas et al. 1998), de utilidad ante la presencia de terremotos 
del tipo "near-fault", caracterizados por la presencia de pulsos largos. 
 
Figura. 29: Aislador pendular 
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CONTROL PASIVO CON DISIPADORES DE ENERGÍA 
 
Dado que la presente tesis se desarrolla en el ámbito de control con disipadores de 
energía, se ha creído conveniente desarrollar su estado del arte de forma más 
amplia en los apartados específicos posteriores. 
 CONTROL PAS)VO MED)ANTE S)STEMAS )NERC)ALES ACOPLADOS ȋǲTUNED MASS DAMPERSǳȌ 
 
El "Tuned mass damper" (TMD), tal como se indica en la Figura. 30, consta de los 
siguientes componentes: i) un oscilador de un grado de libertad, ii) un mecanismo 
de muelle y iii) un mecanismo de amortiguamiento. Habitualmente se instala en la 
parte superior de los edificios, y la masa y la rigidez del muelle se determinan de 
forma que la frecuencia de oscilación sea la misma que la frecuencia fundamental 
de la estructura. 
 
Figura. 30: TMD en su concepción clásica 

 

 
El TMD se ha demostrado efectivo para reducir la vibración del viento (McNamara, 
1977; Kenny, 1984) y también para resistir fuerzas sísmicas (Kaynia et al. 1981). 
La mayor desventaja del TMD es que requiere una gran masa e importante 
disponibilidad de espacio para su instalación. Para compensar este problema, 
recientemente se ha propuesto el uso de cubiertas con aislamiento respecto a la 
estructura inferior (Villaverde, 1998) o tanques de agua (Nagase, 2000) tal como 
se indica en la Figura. 31, para ser usados como masas pendulares. 
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Figura. 31: TMD basado en el empleo de tanques de agua 

 
 

 
 
Otro inconveniente del sistema es que su efectividad se reduce a una banda 
estrecha de frecuencias cercanas al período fundamental del edificio, y pueden 
presentarse situaciones en las que el edificio se sitúe fuera de su período 
fundamental: i) en un edificio esbelto se pueden manifestar con distinta intensidad 
modos de vibración diferentes al fundamental, en función de las características de 
la excitación, ii) durante terremotos severos la estructura puede llegar a 
comportarse plásticamente, alargando el período de la estructura y comportando 
una pérdida de sintonía con el TMD. 
 

Sistemas de control activo 

Un sistema de control estructural activo tiene la configuración básica mostrada en 
la Figura. 32 consiste en: i) sensores situados en la propia estructura empleados 
para medir variables correspondientes a la excitación externa, o variables de la 
respuesta estructural, o de ambos tipos; ii) sistemas controladores que, basándose 
en las medidas de los sensores y a través de un algoritmo de control, calculan la 
fuerza a aplicar por los actuadores para contrarrestar los efectos sísmicos; y iii) 
actuadores, habitualmente alimentados por fuentes de energía externas, para 
ejercer las fuerzas (Soong et al. 2000). 
Cuando se miden únicamente variables correspondientes a la respuesta 
estructural, la configuración de control se denomina "feedback control", ya que la 
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respuesta estructural sirve para hacer correcciones continuas de las fuerzas 
aplicadas. 
Se entiende por "feedforward control" el proceso que determina las fuerzas de 
control a partir de la excitación medida. Si son empleadas para el control medidas 
de ambos tipos, el proceso es denominado "feedback-feedforward control" 
(Suhardjo et al. 1990). 
 
Figura. 32: Esquema de funcionamiento de un sistema de control activo "feedback-feedfordward" 

 

 
 
Un ejemplo de control activo es el amortiguador de masa activo (AMD, "Active 
Mass Damper"). Una masa auxiliar, móvil, usualmente inferior al 1% de la masa 
total de la estructura, es instalada en una de las últimas plantas del edificio, con un 
actuador conectado a ella (tal como se muestra en la Figura. 33). Si el algoritmo es 
adecuado, la fuerza inercial que presenta la masa oscilante debe contrarrestar los 
efectos de la acción sísmica y reducir la respuesta estructural a valores aceptables 
(Spencer y Sain 1998). 
En comparación con los sistemas pasivos, los sistemas activos presentan 
numerosas ventajas. Entre ellas: i) mayor efectividad en control de la respuesta 
estructural; ii) efectividad menos sensible a las condiciones locales del suelo y a las 
características del terremoto; iii) aplicación ante solicitaciones diversas: un 
sistema activo puede ser usado tanto para control estructural ante vientos fuertes 
como terremotos; y iv) selección de los objetivos de control; lo cual permite 
enfatizar, por ejemplo, el confort humano sobre otros aspectos del movimiento 
estructural en momentos no críticos, e incrementar la seguridad estructural ante 
una acción dinámica severa (Soong et al. 2000). Sin embargo, también presenta 
serios inconvenientes: i) elevado coste en mantenimiento, ii) dependencia 
respecto a fuentes de alimentación externas, iii) la respuesta dinámica de edificios 
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con muchos grados de libertad y un posible comportamiento no lineal resulta 
imprevisible, y su control a partir de un número limitado de sensores y actuadores 
plantea un problema dinámico complejo. 
 
Figura. 33: Edificio con control de desplazamientos mediante AMD 

 

 
 

Sistemas de control híbrido 

 
Los sistemas híbridos son la combinación de sistemas activos y pasivos, tal como 
se indica en la Figura. 34. Debido a que el control se consigue a partir de la 
actuación de un dispositivo pasivo, los sistemas híbridos suponen mejoras con 
relación a los activos: i) en caso de fallo del componente activo, y aunque de forma 
menos efectiva, el sistema pasivo sigue ejerciendo funciones de control y ii) los 
requerimientos energéticos son inferiores. Dos de los sistemas híbridos que han 
despertado mayor interés son el HMD ("Hibrid Mass Damper") y el aislamiento de 
base con control activo del desplazamiento de base. 
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Figura. 34: Esquema de funcionamiento de un sistema de control híbrido 

 

 
 
El HMD dispone de una masa oscilante pasiva que por sí misma reduce la 
respuesta del edificio ("Tuned Mass Damper"), y de un actuador activo, el cual 
mejora la eficiencia del sistema y además le da mayor robustez frente a cambios 
dinámicos de la estructura (Spencer y Sain 1998). 
 
Figura. 35: Aislamiento de base con control activo del desplazamiento 
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En el sistema de aislamiento de base con control activo (Figura. 35), su 
componente pasivo desacopla parcialmente la estructura del terreno, a costa de un 
desplazamiento significativo entre subestructura y superestructura. El objetivo del 
componente activo es el de controlar este movimiento mediante un actuador. 
Desde un punto de vista práctico, es importante que el control se consiga con una 
única fuerza, y que la demanda energética de ésta se encuentre dentro de unos 
límites aceptables. Sin embargo, la evaluación de dicha fuerza de control entraña 
una cierta dificultad relacionada tanto con el comportamiento no lineal del 
aislamiento con las incertidumbres asociadas a la modelización del sistema global 
estructura - aislamiento y de la excitación (Barbat et al. 1993; Barbat et al. 1995). 
 

Sistemas de control semiactivo 

 
Los sistemas semiactivos tienen un esquema de funcionamiento (Figura. 36) muy 
similar a los sistemas activos, diferenciándose de éstos en que el control 
estructural se obtiene a partir de dispositivos de carácter reactivo, cuyas 
características mecánicas (rigidez o amortiguamiento) son controlables, lo cual 
permite modificar las propiedades dinámicas de la estructura con costes 
energéticos muy reducidos. 
 
Figura. 36: Esquema de funcionamiento de un control semiactivo 

 

 
 
Algunas de las técnicas de control empleadas por los sistemas semiactivos son: i) 
la fricción variable, ii) el movimiento de masas de líquido en el interior de tanques 
("Tuned Sloshing Dampers") o columnas dentro del edificio ("Tuned Liquid 
Column Dampers"), iii) la incorporación de dispositivos hidráulicos o 
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oleodinámicos de rigidez o amortiguamiento variable, y iv) amortiguadores con 
fluidos de viscosidad controlable a partir de campos eléctricos o magnéticos. 
 

 

Figura. 37: Dispositivo para control semiactivo 

 
 
Dentro del tercer grupo, Kobori et al. (1993) realizan un estudio de aplicabilidad 
de un dispositivo hidráulico, formado por un pistón que se desplaza en el seno de 
un cilindro, cuyas dos cámaras pueden estar conectadas en circuito abierto o 
cerrado. El dispositivo, denominado VSD ("Variable Stiffness Device), permitía 
introducir o liberar la actuación de un brazo rigidizador entre dos plantas. Kajima 
Corporation construyó un edificio prototipo en Tokio con tres plantas, equipado 
con este dispositivo, capaz de resistir fuertes vientos y terremotos extremos. En 
esta misma línea, Serino y Ruso (1997) desarrollan y construyen, con la ayuda de 
FIP Industriale, un dispositivo que permite modificar la rigidez entre dos plantas a 
través de su conexión con un "K-brace". Kurata et al. (1994, 1996) desarrollan un 
dispositivo de amo rtiguamiento variable, VHD ("Variable Hydraulic Damper"), a 
través de una válvula de flujo variable, la cual permite modificar la pérdida de 
carga entre ambas cámaras de un cilindro hidráulico, tal como se indica 
esquemáticamente en la Figura. 37. 
Los líquidos controlables tienen la propiedad de variar sus características 
reológicas ante campos eléctricos ("electroreological fluids" o fluidos ER) o ante 
campos magnéticos ("magnetoreological fluids" o fluidos MR). La característica 
esencial de estos líquidos es su reversibilidad de fluido con viscosidad lineal a 
estado semisólido en milisegundos cuando están expuestos a un campo eléctrico 
(para fluidos ER) o a un campo magnético (para fluidos MR). En la Figura. 38 se 
puede observar un dispositivo basado en el comportamiento de un fluido 
magnetoreológico. Se trata de un pistón de doble efecto, soportado por eje con 
doble apoyo sobre la carcasa. El cilindro tiene la particularidad de formar parte de 
un circuito magnético. Entre pistón y cilindro se abre un paso entre ambas 
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cámaras. El estado que presenta el fluido permite un desplazamiento restringido o 
relativamente libre, en función de que el campo magnético esté o no activado. Una 
posible integración del dispositivo en el seno estructural sería la que se indica en 
la Figura. 39 (Spencer y Sain 1998). 
 
Figura. 38: Esquema de un amortiguador MR 

 
 

Figura. 39: Control estructural semiactivo mediante un amortiguador MR 

 
 



  
 

 

Abril de 2011 

 

 Página 

71 
 
 
 

 

  

1.10 Disipadores de energía 
 
Una primera clasificación distingue entre disipadores histeréticos y viscoelásticos. 
Los dispositivos histeréticos se basan en: i) la plastificación de metales por flexión, 
torsión, cortante o extrusión y ii) fricción entre superficies. Son dispositivos que 
dependen básicamente del desplazamiento. Los disipadores viscoelásticos pueden 
basarse en: i) sólidos viscoelásticos, ii) fluidos conducidos a través de orificios y 
iii) fluidos viscoelásticos. Su comportamiento depende fundamentalmente de la 
velocidad. 
 

Disipadores histeréticos 

 

Disipadores por plastificación de metales 

La plastificación de metales en disipadores se puede producir a partir de esfuerzos 
estructurales o bien a partir del proceso de extrusión. Cualquier esfuerzo, sea de 
torsión, flexión, cortante o axial puede conducir a procesos de plastificación en 
metales. El acero ha sido sin duda el metal más empleado en disipadores. Entre sus 
virtudes están las posibilidades constructivas que ofrece (fácil mecanizado y 
soldabilidad), su bajo coste y su elevada ductilidad. Resultados experimentales 
indican que el acero ensayado bajo condiciones cuasiestáticas puede llegar a 
manifestar valores del límite de fluencia y de tensión máxima de rotura inferiores 
en un 17% y 3% respectivamente a los obtenidos con velocidades de deformación 
del 10%/s (Wakabayashi 1986). Pese a estos resultados, la caracterización de los 
disipadores se ha venido realizando a partir de ensayos cuasiestáticos. 
Probablemente, dada la alta variabilidad de la acción sísmica, y observado el buen 
comportamiento de los modelos adoptados basándose en la caracterización 
estática, la observación de una caracterización dinámica aumenta la complejidad 
del problema de forma desproporcionada. 
Investigaciones realizadas por Nakashima et al. (1996) concluyen que, para 
reducir la respuesta estructural, es preferible disipar energía a partir de rangos 
bajos de fuerza y desplazamiento. En esta dirección se han ensayado disipadores 
con aceros de bajo límite elástico y con gran capacidad de alargamiento en relación 
a los aceros de construcción convencionales (Nakashima 1995a) y de 
determinadas aleaciones de aluminio (Rai et al.1998). Estos disipadores se han 
basado en la plastificación por esfuerzo cortante, dando como resultado 
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dispositivos de elevada rigidez, esfuerzos de plastificación de valores reducidos y 
gran uniformidad en la distribución de deformación plástica. 
 
DISIPADORES POR FLEXIÓN 
 
Se han desarrollado numerosos dispositivos que plastifican debido a esfuerzos 
flectores. Skinner et al. (1975b) estudiaron el comportamiento de dos placas en 
forma de U que disipan energía por flector puro al enrollarse por efecto del 
desplazamiento relativo entre sus extremos (Figura. 40). Su comportamiento 
histerético se demostró muy estable. 
 
Figura. 40: Disipador por flexión 

 

 
Figura. 41: a) sistemas ADAS b) respuesta histerética en los primeros ciclos de carga 
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Uno de lo s disipadores más conocidos y estudiados (Alonso 1989, hittaker et al. 
1989, Scholl 1990, Su y Hanson 1990, Bergman y Hanson 1990) es el conocido con 
el nombre de ADAS (Added Damping And Stiffness). Es un dispositivo formado  
por un conjunto de chapas en paralelo, de espesor constante y sección variable en 
X, tal que, frontalmente, es similar a dos trapecios unidos por la base menor 
(Figura. 41a). El número de chapas en paralelo resulta variable, permitiendo 
ajustar el disipador a las necesidades de la estructura a la cual se incorpora. Cada 
placa del dispositivo se encuentra impedida de giro en ambos extremos, de forma 
que un desplazamiento relativo entre éstos en dirección perpendicular al plano de 
la placa produce una distribución de momentos flectores lineal, simétrica y con 
doble curvatura. El ancho del disipador se proporciona linealmente con la 
distribución de momentos flectores, lo cual deriva en una generalización de la 
plastificación en un corto intervalo de desplazamiento. La plastificación se produce 
de forma uniforme y estable, optimizando el proceso de disipación de energía. La 
figura 2.16b muestra su respuesta histerética en sus primeros ciclos, manifestando 
una notable flexibilidad en comportamiento elástico. 
El dispositivo indicado en la Figura. 42 es conocido como sistema TADAS, al igual 
que el ADAS, está formado por un conjunto de placas trapezoidales de acero 
paralelas y de espesor constante. El hecho de que las placas se encuentren con un 
extremo empotrado y el otro articulado, condiciona la forma trapezoidal, que 
posibilita también una distribución global de la plastificación. La base mayor de la 
placa se conecta al nivel de viga a una estructura porticada, mientras que la otra se 
articula con una unión de bulón a dos contravientos dirigidos a la base de los 
pilares del pórtico. Con un desplazamiento relativo entre extremos de la placa 
perpendicular a su plano, se consigue la plastificación por flexión por curvatura 
simple. Al incorporar este sistema en un pórtico de acero a escala natural se ha 
observado que las reducciones en la respuesta son similares a las obtenidas con el 
ADAS (Tsai et al. 1993). 
 
Figura. 42: Sistema TADAS 

 
Kobori et al. (1992) investigan el comportamiento de un disipador construido en 
una placa de acero mecanizada con la geometría indicada en la Figura. 43a. Debido 
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a los espacios vacíos que deja entre disipadores se le conoce genéricamente como 
disipador de tipo panal, y se comercializa con el nombre de "Honeycomb". Su 
geometría tiene como objeto una plastificación lo más uniforme posible en la zona 
disipativa. Su comportamiento histerético (Figura. 42b) se ha revelado muy 
estable y de forma casi rectangular, con una respuesta más próxima a la rígido-
plástica que en el caso del ADAS, la cual es más flexible. 
 
Figura. 43: a) disipador Honeycomp. b)Respuesta histerética 

 
Benavent et al. (1997a, 1998) desarrolla dos disipadores, uno establecido a partir 
de la flexión de pernos (Figura. 44) y el otro basado en la plastificación por 
cortante, que permiten ser colocados como diagonales de arriostramiento, 
logrando así unos elementos prácticamente independientes de las acciones 
verticales y que resultan muy fáciles de instalar. Los disipadores están avalados 
por una amplia campaña de ensayos, a partir de la cual se establecen modelos de 
predicción del comportamiento y de su capacidad última disipativa bajo la acción 
sísmica. 
 
Figura. 44: Sistema DUR 

 

 
 



  
 

 

Abril de 2011 

 

 Página 

75 
 
 
 

 

  

DISPOSITIVOS A CORTANTE 
 
El sistema estructural de los brazos excéntricos (Popov 1980) es el precursor de 
los disipadores a cortante. La mayoría de los disipadores adoptan una geometría 
similar: sección en doble T con alma rigidizada. Popov observó que este sistema 
era de una gran ductilidad (la UBC97 considera a las estructuras que lo incorporan 
de máxima ductilidad), y que permitía ciclos histeréticos estables y de gran 
capacidad disipativa siempre que la rigidización fuera correcta. Kasai y Popov 
(1986) establecían criterios simples para determinar la aparición de abolladura en 
el alma, los cuales han sido posteriormente validados para dispositivos 
disipadores (Rai et al. 1998, Tsai et al. 1998). 
 
Los paneles de cortante son placas de acero rigidizadas (Figura. 45). Su estructura, 
con rigidizadores distanciados, obliga a espesores relativamente importantes para 
evitar el problema de la abolladura. Los aceros de alta ductilidad y bajo límite 
elásticos (80 Mpa, 40-60% de alargamiento) se muestran de gran interés para 
permitir espesores mayores a igualdad de esfuerzo cortante, con una inferior 
necesidad de rigidización (Nakashima 1995a). 
 
Cahís et al. (1997) ensaya un diseño preliminar del disipador de cortante sobre el 
que versa su tesis doctoral. Su cuerpo disipativo está construido a partir de un solo 
bloque de acero de construcción (Figura. 46) mecanizado por fresado, lo que 
permite incluir rigidizadores de pequeñas dimensiones y sin necesidad de 
soldadura en la zona de plastificación. Los primeros resultados obtenidos 
señalaban una elevada rigidez bajo comportamiento elástico, un desplazamiento 
de inicio de plastificación pequeño (0.5 mm) y disipación de energía a partir de 
ciclos histeréticos estables. 
 
Tsai et al. (1998) analizan el comportamiento de un dispositivo de cortante con 
sección en doble T y alma rigidizada (Figura. 47), diseñado para actuar como nexo 
entre un pórtico y su arriostramiento en A. Su unión con los brazos de 
arriostramiento, mediante bulones, admite sólo la acción horizontal, libre de 
momento y de acción vertical. Con ello se consigue desacoplar el sistema rígido del 
sistema flexible y reducir solicitaciones de montaje. 
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Figura. 45: Disposición de páneles de cortante en una estructura metálica porticada 

 

 
 
 

 

Figura. 46: Disipador por cortante con su cuerpo disipador construido a partir de un proceso de 

fresado 
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Figura. 47: Disipador por cortante 

 
 
Ray y Wallace (1998) desarrollan un dispositivo (Figura. 48) a partir de placas 
soldadas de aluminio mediante procedimiento TIG. El disipador permite cargas de 
plastificación reducidas con espesores superiores a los necesarios con acero dúctil. 
Para evitar problemas de fragilidad, los rigidizadores del alma están únicamente 
soldados a las alas, practicándose además un normalizado final de tensiones. El 
resultado más significativo es la elevada ductilidad que se consigue con algunas de 
las aleaciones usadas, que llega incluso al 30 % en ensayo a tracción. 
Debido a una insuficiente rigidización, los dispositivos manifiestan abolladura del 
alma, la cual deriva en una disminución de su capacidad disipativa. Durante la 
misma investigación confirman el buen comportamiento del modelo propuesto 
por Kasai y Popov (1986) para la predicción de la abolladura. 
 
 
Figura. 48: Disipador por cortante con aleaciones de aluminio y soldadura TIG 
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DISIPADORES BASADOS EN LA EXTRUSIÓN DE METALES 
 Robinson y Greenbank ȋͳͻ͹ͷǡ ͳͻ͹͸Ȍ diseñan ǲPinguin Vibration Damperǳ ȋPVDȌǡ el 
cual permite disipar energía a partir de la extrusión del plomo. La Figura. 49 
representa un esquema de este sistema, en el cual el plomo pasa por un orificio y, 
forzado a un cambio de sección, disipa energía. Su respuesta histerética resulta 
muy estable, tras muchos ciclos de desplazamiento. Un modelo de 200 KN, apto 
para desplazamientos de hasta 10 mm y que disipa desde 0.05 mm, mantiene su 
curva histerética sin modificaciones apreciables tras 144000 ciclos a una amplitud 

de 4 mm (Monti et al. 1998). 
 
Figura. 49: Disipador por extrusión 

 

 
 

Disipadores por fricción 

 
Los sistemas de fricción disipan energía, basándose en el rozamiento existente 
entre dos superficies en contacto bajo presión y en el deslizamiento entre ellas. La 
fuerza de fricción en cada conexión es igual al producto de la fuerza normal por el 
coeficiente de rozamiento. 
Existen diversos dispositivos basados en la disipación por fricción. Pall y Marsh 
(1982) proponen un sistema (Figura. 50a) que permite ser emplazado en la 
intersección de un arriostramiento en X. Sus curvas histeréticas son prácticamente 
rectangulares (Figura. 50b) con lo cual la energía disipada por ciclo es máxima 
para un determinado valor de la fuerza de deslizamiento. El mecanismo desliza 
ante una carga predeterminada, regulable a partir de la presión ejercida por 
pernos a través de una llave dinamométrica. Filiatrault y Cherry (1987, 1990) 
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desarrollan un método simplificado de diseño sísmico para estructuras que 
incorporan este sistema disipativo. A partir de un estudio paramétrico determinan 
la distribución en altura de la fuerza umbral óptima de deslizamiento y establecen 
un espectro de diseño para su determinación práctica. Rao et al. 1996) plantean un 
dispositivo de fricción para ser empleado como conector entre una estructura 
porticada y un muro de mampostería armada (Figura. 51), y establecen también 
un método de determinación de la fuerza umbral que proporciona la respuesta 
estructural óptima. 
El mayor inconveniente que presentan estos disipadores es que el coeficiente de 
fricción, durante el desplazamiento, depende de la velocidad, de la presión normal 
y de las condiciones de las superficies en contacto. Consecuentemente, resulta 
difícil garantizar un coeficiente de fricción independiente del tiempo y de las 
condiciones de los disipadores. Sin embargo, se ha observado que la variación del 
coeficiente de fricción durante el desplazamiento no afecta significativamente a la 
respuesta estructural si la estructura permanece en rango lineal elástico, mientras 
que esta influencia puede ser significativa si ésta entra en rango no lineal (Bozzo y 
Barbat 1995). 
 
 
Figura. 50: a) Disipador por fricción. b) Respuesta histerética 
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Figura. 51: "Slotted bolt friction damper" 

 
 
Kar et al. (1998) diseñan un disipador de fricción de concepción distinta a los dos 
anteriormente descritos. Mientras que los primeros generan las fuerzas de fricción 
a través de uniones atornilladas, este disipador las obtiene a partir del 
deslizamiento entre una serie de anillos interiores y exteriores (Figura. 52). El 
deslizamiento va acompañado de un aumento progresivo de la presión entre las 
superficies en contacto de los anillos, debido a la interferencia que se produce 
entre éstos durante su desplazamiento. Resultados de los ensayos efectuados 
mostraron que el comportamiento histerético (Figura. 52b) resulta  estable, 
repetible y predecible. Su acción sobre la estructura es autocentradora ("self-
centering"), y su respuesta fuerza - desplazamiento resulta prácticamente 
independiente del contenido frecuencial de la excitación sísmica. Sus 
características mecánicas y geométricas permiten la incorporación del disipador 
en una diagonal rigidizadora o en un arriostramiento en X. 
 
Figura. 52: a) Disipador Shapia. b) Relación carga desplazamiento 
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Disipadores con comportamiento viscoelástico 

 
Los disipadores viscoelásticos han sido empleados con éxito, durante los últimos 
treinta años, para reducir la respuesta de edificios altos ante la acción del viento 
(Mahmoodi et al. 1987). De forma más reciente se ha estudiado su utilización con 
fines sismorresistentes. Los disipadores viscoelásticos sólidos están formados por 
chapas metálicas unidas por capas finas de material viscoelástico (Figura. 53a), y 
presentan unos ciclos histeréticos característicamente elípticos (Figura. 53b). Su 
acción disipativa se basa en el aumento del amortiguamiento estructural. 
Presentan algunas ventajas con relación a los disipadores histeréticos: i) no 
precisan de una fuerza umbral para disipar energía; y ii) no cambian de forma 
significativa los períodos de vibración, con lo cual resulta posible linealizar el 
comportamiento estructural y realizar una modelización más sencilla. Como 
inconvenientes están: i) la poca variación del período fundamental no evita el 
comportamiento resonante; ii) los materiales viscoelásticos, en general, son 
sensibles a los cambios en temperatura, frecuencia y deformación, y resulta 
necesario minimizar la influencia de estas variables en sus rangos de servicio en 
estructuras sismorresistente para que su comportamiento resulte predecible; iii) 
para conseguir un aumento del amortiguamiento estructural a valores que 
reduzcan significativamente la respuesta estructural ante un sismo severo es 
necesaria una gran cantidad de dispositivos. En un estudio experimental llevado a 
cabo por Aiken et al. (1990) se analizaba la actuación de disipadores viscoelásticos 
en una estructura de 9 plantas, en escala 1/4, solicitada en mesa vibrante por 
señales procedentes de diversos terremotos. Entre sus conclusiones destacaban: i) 
que las características dinámicas del edificio no varían de forma muy significativa: 
la frecuencia fundamental pasaba de 2.04 Hz a 2.76 Hz. para un aumento de la 
fracción de amortiguamiento del 0.74% al 8.07% con dispositivos (Aiken y al. 
1990), ii) el incremento en temperatura del dispositivo debido a la acción sísmica 
apenas afectaba alas propiedades dinámicas del sistema y iii) que la teoría de 
viscoelástica lineal se puede aplicar para describir el comportamiento de los 
disipadores. 
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Figura. 53: a) Disipador viscoelástico. b) Respuesta histerética 

 

 
 

1.11 Diseño sismoresistente con disipadores de 

energía 

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS 

Las estructuras sismorresistentes con disipadores cuentan con los siguientes 
elementos (Dorka et al. 2000): i) un sistema principal que concentra las acciones 
horizontales ("primary horitzontal stiffening system" o PHS), ii) un sistema 
secundario ("secondary horitzontal stiffening system" o SHS) que soporta la mayor 
parte de las cargas verticales; iii) elementos de unión entre el sistema primario y 
secundario ("seismic links" o SL), donde se sitúan los disipadores histeréticos (= 
"Hysteretic devices" o Hydes). La efectividad del sistema es tanto mayor cuando mayor 
es la rigidez del sistema primario en relación al sistema secundario. 

 
Figura. 54: Tres aplicaciones de sistemas sismoresistentes con disipadores a) acción relativa ‒ 

b)acción absoluta ‒ c)aislamiento de base 
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El sistema sismorresistente con disipadores investigado de forma más extensiva es el 
de acción relativa (Figura. 54). Consiste en una estructura principal flexible porticada, 
la cual soporta acciones gravitatorias, y un sistema más rígido resistente a las acciones 
horizontales, el cual concentra el proceso disipativo y del que forman parte los 
disipadores de energía. A esta configuración se la ha denominado "energy 
concentration type flexible-stiff mixed estructure" (Akiyama 1985), y algunos 
investigadores la consideran como un sistema dual no estándar (Rakicevic et al. 
2000). 
Normalmente, los disipadores se colocan cuando la estructura principal porticada ya 
soporta la mayor parte de la carga vertical, de forma que el sistema disipativo se 
limita a resistir las acciones horizontales (Ruiz et al. 1995). 
Tal como se indica en la Figura. 55, el sistema dual no estándar (con disipadores), a 
efectos de análisis del comportamiento y dimensionamiento, se divide en dos 
subsistemas: uno constituido por la estructura porticada convencional (subsistema 
flexible) y otro consistente en el sistema disipativo (subsistema rígido). 
Establecer que los dispositivos no están condicionados por las acciones verticales es 
una hipótesis adoptada con frecuencia, y que se cumple, en mayor o menor grado, en 
función de la configuración adoptada por el conjunto del sistemas disipativo. En la 
Figura. 56 se representan las configuraciones más recurridas. En los casos C, E y F 
resulta conveniente efectuar el montaje del sistema disipativo con la mayor parte de la 
carga vertical presente, pues ésta puede afectar negativamente al comportamiento de 
las diagonales y al de los propios disipadores. 

 
Figura. 55: Subsistemas estructurales de una estructura sismoresistente con disipadores de energía 
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El sistema A se ha propuesto o utilizado con los siguientes disipadores: i) disipadores 
tipo viscoelástico (Aiken et al. 1990; Soong y Mahmoodi 1990), ii) para disipadores 
con lámina curvada a flexión (Skinner et al. 1975b), iii) sistema DUR (Benvanent et al. 
1997a), iv) sistemas de fricción (Kar et al. 1998). El sistema B se emplea básicamente 
en el dispositivo de fricción de Pall y Marsh (Pall y Marsh 1982; Filiatrault y Cherry 
1990). Ambos sistemas presentan como ventajas: i) independencia de las cargas 
verticales, ii) menor inclinación de las barras que en el arriostramiento en A, lo cual 
supone menores cargas en las diagonales y menores componentes verticales en los 
disipadores. Como inconvenientes respecto a los arriostramientos en A se cuentan: i) 
la pérdida de diafanidad y poca capacidad de incluir aberturas y ii) la mayor longitud 
de las diagonales y su mayor propensión al pandeo. 
El sistema C se ha propuesto o empleado para la sujeción de una amplia variedad de 
dispositivos: i) del sistema ADAS (Su y Hanson 1990; Foti et al. 1998), con el 
dispositivo TADAS (Tsai et al. 1993) y ii) en varios tipos de disipadores por 
plastificación por cortante (Tsai et al. 1998; Rai y Wallace 1998). El sistema C facilita 
la inclusión de un paso en su seno, sin embargo supone inconvenientes: i) las 
diagonales y los disipadores pueden verse afectados por cargas verticales debidas a 
flechas diferidas en el hormigón o debidas a cargas posteriores a la fijación del 
sistema, o por acciones verticales de origen sísmico y ii) la mayor inclinación de las 
diagonales produce mayores componentes verticales en los disipadores. 
El sistema E impone una carga vertical considerable a los propios dispositivos, por lo 
cual deben manifestar una determinada resistencia respecto a este componente. Este 
sistema se ha propuesto, en el caso de los disipadores tipo panal o "honeycomp", por 
la misma empresa que los comercializa, Kajima Corporation. 
 
Las configuraciones D y E se proponen para la rehabilitación de edificios porticados 
con particiones de mampostería, reforzando adecuadamente las mismas o partiendo 
de su capacidad real para su aprovechamiento como elementos estructurales frente a 
acciones sísmicas (Bozzo et al. 1998). Es este último caso, los disipadores actuarían 
además limitando el valor máximo de las acciones transmitidas a los cerramientos de 
acuerdo con su capacidad. Para compatibilizar las deformaciones de la estructura 
porticada y los cerramientos, se habilitarían espacios entre ambos rellenados con 
material flexible, tal como se aprecia en la Figura. 56. Otro aspecto a considerar dentro 
de las disposiciones constructivas es la distribución vertical del sistema disipativo. 
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Figura. 56: Sistemas de conexión entre disipadores y la estructura aporticada 

 
 

En la Figura. 57 se pueden observar disposiciones con arriostramientos en A y en 
diagonal. Si bien es cierto que los arriostramientos resultan eficientes para reducir los 
desplazamientos laterales, resulta que, en comportamiento elástico, aumentan 
notablemente el cortante de base. La introducción de mecanismos disipativos en el 
sistema de respuesta horizontal permite controlar de forma efectiva los 
desplazamientos de entre piso con valores aceptables del cortante de base (Foti et al. 
1998). Sin embargo, disposiciones como las de los pórticos 3 y 6, efectivas en la 
reducción de desplazamientos de entre piso y en cortante de base, distribuyen de 
forma no uniforme las acciones sobre los cimientos, acusando los pilares 
correspondientes a los pórticos arriostrados unas mayores acciones normales y 
cortantes. Esta situación podría resultar asumible en terrenos firmes, pero puede 
resultar especialmente crítica en suelos blandos (Bozzo y Barbat 1999). Ruiz et al. 
(1995) analizaron numéricamente el comportamiento de los pórticos 4, 5 y 6, 
asumiendo un comportamiento elastoplástico bilineal en todas sus diagonales y a 
partir de los acelerogramas correspondientes a un suelo blando, presentando los 
pórticos 4 y 5 momentos de vuelco inferiores al 10 % a los obtenidos con la 
configuración del pórtico 6. 
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Figura. 57: Distribución vertical sistema disipativo. 

 

 
 

Otro aspecto a considerar en la distribución vertical, en sí resulta más conveniente 
instalar disipadores en todas las plantas o sólo en algunas de ellas. 
Dorka y Bayer (2000) realizan un estudio comparativo a partir del análisis numérico 
(FEM) del comportamiento ante acción sísmica de edificios en ambas situaciones: i) 
con disipadores en cada planta y ii) con disipadores en cada 5 plantas y rigidización de 
la estructura en el resto de sus plantas. La comparación se realiza en tres edificios, de 
5, 10 y 15 plantas, donde se adopta una configuración sismorresistente dual no 
estándar (Figura. 54). Los resultados muestran un mejor comportamiento de las 
estructuras que presentan la segunda distribución, por varias razones: i) el "input" 
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energético resulta notablemente inferior con la distribución de disipadores cada 5 
plantas y ii) los disipadores concentrados en cada 5 plantas absorben un mayor 
porcentaje de la energía introducida al sistema. 

 
 

Criterios de diseño sismoresistente con disipadores histeréticos 

 
Se ha observado que la energía introducida por el sismo (Et) depende básicamente de 
la masa total del edificio y de su período fundamental, resultando relativamente 
independiente de las características de las fuerzas restituyentes (Housner 1956; 
Akiyama 1985; Nakashima et al. 1996; Inoue et al. 1998). Este hecho sugiere que el 
daño en la estructura principal puede ser reducido de forma efectiva incorporando 
disipadores de energía a la estructura (Inoue et al. 1998). 
La energía total introducida por un terremoto (E), puede ser disipada por 
amortiguamiento viscoso (Wh) y por amortiguamiento histerético (Wp). El resto se 
encuentra en forma de deformación elástica y energía cinética (We) en el instante en 
que se plantea el balance energético (Wakabayashi 1986). En forma de ecuación 
resulta: Eα激椎 髪Wh 髪We 
Housner (1956) asumió que los sistemas dinámicos elastoplásticos cumplían la 
siguiente ecuación: 激椎 髪We 判 E( 

 donde: 継(α警撃陳銚掴は はエ  
 
donde EH es el "input" energético atribuible al daño estructural y Vmax es la máxima 
velocidad alcanzada por el sistema en comportamiento elástico. 
Akiyama (1980) corrobora a través de análisis numérico las suposiciones de Housner 
en sistemas estructurales más complejos, y establece un método de diseño 
sismorresistente basado en una comparación de la energía introducida al sistema y en 
su capacidad disipativa. También desarrolla modelos simples para la determinación y 
distribución del daño estructural. En junio del mismo año, una revisión del Japan 
Building Code incluyó métodos de diseño sismorresistentes compatibles con los 
propuestos por Akiyama. 
Inoue (1998) investiga el comportamiento de estructuras mixtas rígido - flexibles, 
admitiendo que la plastificación se extienda también al sistema flexible. 
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Realiza análisis numéricos suponiendo un comportamiento histerético trilineal, tal 

como se observa en la Figura. 58. Definido el parámetro como el cociente entre el 
cortante de plastificación del sistema rígido y el cortante total al cual plastifica la 
estructura flexible, Inoue obtiene, a partir del concepto de amortiguamiento viscoso 

equivalente (Jacobsen 1960) el valor óptimo del parámetro para el cual se maximiza 
la energía disipada: 
 紅墜椎痛 噺 ͳ 伐 ͳヂk髪 ͳ 

 
  
Donde k representa el cociente entre las rigideces elásticas del disipador (KD) y de la 
estructura principal (Kf). 
Inoue corrobora la anterior expresión a partir de análisis no lineales, observando 
además que cuanto mayor es el valor de K, menor es el daño estructural de la 
estructura principal, concentrándose el proceso de plastificación en el sistema rígido. 
A conclusiones similares había llegado con anterioridad Akiyama (1985) y Harada et 
al. (1995). 
 

Figura. 58: Respuesta trilineal de un sistema mixto rígido - flexible. 

 

 
 

Harada et al. (1995) investigó el comportamiento de un sistema estructural rígido - 
flexible con deformación plástica concentrada en el sistema rígido (Figura. 58), 
proponiendo la siguiente expresión: 
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  ୫ୟ୶஑Ƚୣ ൌ  ȽȽୣ ێێێۏ
ඩ͸Ͷۍ ൅ ͳ͸ ൅ ͳቀ Ƚ Ƚୣൗ ቁଶ െ ͺۑۑۑے

ې
 


 
Donde da representa el coeficiente del cortante de plastificación del sistema Rígido  ൫܌હ ൌ ܌ ܡۿ Τ܏ ۻ ൯, ܠ܉ܕ܎હ    representa el coeficiente del cortante máximo en la estructura 

flexible ܠ܉ܕ܎હ ൌ ܎ ܠ܉ܕۿ Τ܏ ۻ  . El coeficiente e representa el coeficiente de cortante de 
base del sistema porticado actuando solo ሺહ܍ ൌ ܎ ۿ Τۻ  ሻ  , el cual puede también ser ܏ 
expresado en función de la pseudovelocidad ۳܄ሺહ܍ ൌ ૛ૈ ۳܄ Τ܏  ሻ. El coeficiente de܎܂
cortante de base total se puede obtener a partir de las relaciones anteriores: ܂હ ൌ હ܌ ൅ હܠ܉ܕ܎  . En la Figura. 59 se representan las expresiones de los coeficientes de 
cortante para K=5 y K=15. Se observa que el mínimo cortante de base en ambos casos 
se obtiene cuando la relación   Ƚ ȽୣΤ   es aproximadamente igual a 0.2. 
Nakashima (1996) observa, a partir de investigaciones anteriores de aplicaciones 
prácticas de estructuras con disipadores, que la rigidez del sistema rígido raramente 
dobla el valor de la rigidez del sistema flexible. A partir de esta premisa, establece un 

estudio paramétrico donde estudia la influencia del parámetro Ƚ ൌ  ୤  ୤ ൅  ୢൗ  en la 

energía introducida y disipada por el sistema. El estudio se realiza partiendo de un 
sistema dual no estándar (con disipadores), donde la plastificación se concentra en su 
parte rígida, y adoptando un modelo de comportamiento histerético bilineal 
perfectamente plástico. A partir de los resultados obtenidos, concluye que el valor del 
parámetro a no influye de forma apreciable en la energía introducida y disipada, si 
bien valores elevados del parámetro acentúan un comportamiento resonante y un 
ligero aumento de ambos términos energéticos en la zona del espectro donde se 
producen sus valores máximos. En el mismo trabajo, Nakashima comprueba, para 
estructuras de varios grados de libertad con distintos valores de a (desde 0.25 a 0.75), 
que los "inputs" energéticos y la energía disipada en sistemas de varios grados de 
libertad son muy cercanos a los obtenidos en sistemas de un grado de libertad con la 
misma masa y período fundamental, reafirmando la validez de los postulados 
energéticos en diseño sismorresistente. Suponiendo un cortante de plastificación en 
los disipadores proporcional al cortante obtenido en respuesta elástica, observó 

también que cuanto más alto es el valor de , más uniforme es la distribución del daño 
en los disipadores y menor la concentración de daño en caso de que uno de los 
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disipadores tenga un valor del cortante de plastificación ligeramente inferior al 
calculado bajo la hipótesis mencionada. 
Benavent (1997) desarrolla un método de diseño sismorresistente en estado límite, 
basado en criterios energéticos y para estructuras con disipadores elastoplásticos. Se 
centra en estructuras porticadas de acero, admitiendo que en su seno se produzca 
deformación plástica. A partir del "input" energético, propone expresiones que 
permiten determinar el daño estructural y su distribución, la distribución en altura del 
cortante máximo y los valores máximos del "interstory drift". 
Foti et al. (1998) realizan un estudio comparativo entre la respuesta dinámica no 
lineal de edificios porticados con distintas alturas (3, 7 y 15 plantas), en sus formas no 
rigidizada ("bare"), rigidizada ("braced") y con disipadores histeréticos en el seno de 
un sistema dual no estándar. Emplean dos tipos de disipadores: el CFSB (disipación 
por fricción) y el ADAS (disipación por plastificación por flexión del acero). Las 
fuerzas de plastificación y de inicio del desplazamiento de fricción fueron calculadas 
como una fracción de las fuerzas estáticas equivalentes definidas por la UBC-91, 
tomando valores del 50, 75 y 100%. Los autores concluyen que los dispositivos de 
fricción manifiestan una mayor efectividad, en cuanto permiten una mayor reducción 
del "interstory drift" con valores del cortante de base del mismo orden a los 
alcanzados con el ADAS, dando como explicación su acción disipativa desde pequeños 
desplazamientos. El criterio de distribución de las fuerzas de plastificación conduce a 
una relación entre la energía disipada y la fuerza de plastificación que se mantiene 
relativamente uniforme en las distintas plantas, con lo cual estiman que el criterio 
simplificado resulta satisfactorio. 

 

Figura. 59: Relación entre coeficientes de cortante. 
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Predicción de la capacidad disipativa en disipadores 

elástoplásticos 

 
Una primera aproximación al problema de la determinación de la capacidad última 
disipativa se basa en la fatiga en bajos ciclos de deformación. Este tipo de fatiga se 
produce cuando las deformaciones son importantes y de carácter plástico, con lo 
cual los ciclos presentan un comportamiento histerético. La curva que relaciona la 
amplitud de la deformación (de valor constante) y el número de ciclos que 
conducen a la fractura (Figura. 60) empieza en 1/4 de ciclo, a partir de los 
resultados obtenidos ante solicitación monotónica. Se han concentrado muchos 
esfuerzos en ensayos de fatiga y como resultado se ha observado que se cumple la 

relación pN=cte por debajo de 105 ciclos de deformación y para la mayoría de los 

metales, con valores de comprendidos entre 0.5 y 0.6 (Benham et al. 1995). La 
anterior relación, conocida como fórmula de Manson-Coffin resulta lineal si se 

enfrentan log p y log N. 
 
 
Figura. 60: Relación entre amplitud de la deformación plástica y número de ciclos que conducen a la 

rotura. 

 

 
Un criterio de fallo estructural se puede establecer a partir de la probabilidad Pf de 
que el daño acumulado en un miembro estructural o en un componente exceda un 
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valor aceptable , permitiendo ser expresado matemáticamente como (Díaz - 
López et al. 2000):  ୤ ൌ  ሺ ൐  ሻߛ
  
Entre las diversas funciones de daño presentadas hasta la actualidad, la teoría más 
simple y a la vez más recurrida se conoce como ley de Miner (1945), la cual se basa 
en la hipótesis que el daño acumulado es proporcional al número de ciclos 
realizados. El daño acumulado a partir de L grupos con ni ciclos con la misma 
amplitud Dei puede ser evaluado, de acuerdo con la ley de Miner, de la siguiente 
forma:  ୈ ൌ ෍  ୧ ୤୧

୐
୧ୀଵ  

 
 

 
Donde Nfi es el número de ciclos en que se produce el fallo estructural ante ciclos 
de una única y determinada amplitud. Si la hipótesis de linealidad del daño 
acumulado es correcta, ID = 1. En realidad, los valores hallados en la práctica 
superan la unidad (Ballio et al. 1994). 
Naoki et al. (1991) ensayaron disipadores de acero tipo panal de abeja bajo fatiga a 
cortos ciclos y concluyeron que la relación entre la amplitud del desplazamiento y 
la vida del disipador puede ser estimada a partir de la fórmula de Manson-Coffin. 
Ballio et al. (1994) llegaron a la misma conclusión, a partir de series de ensayos en 
perfiles en doble T en ménsula y a los que se imponían ciclos de amplitud 
constante en su extremo libre hasta el agotamiento, observando que los resultados 
se ajustaban a la siguiente la ecuación:  ୊ ൌ  ቆȟ୴ ୷ቇୠ 

 
 
Donde NF correspondía al número de ciclos correspondiente al colapso, ȟ୴ la 
amplitud de la deformación y  ୷ la deformación correspondiente al 

desplazamiento de fluencia. Los parámetros a y b dependían de la geometría del 
elemento estructural. 
A partir de la ecuación anterior y con la aplicación de la ley de Miner, plantearon 
un modelo de predicción de rotura a fatiga en bajos ciclos, validado 
experimentalmente con buenos resultados. 
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Otra línea de investigación en la predicción de la capacidad dispativa última es la 
iniciada por Kato y Akiyama (1973), en la que se asocia a un problema de fatiga 
dúctil. En esta aproximación, para establecer el criterio de rotura, el efecto de la 
acumulación de la deformación plástica hasta un valor crítico resulta más 
importante que el efecto de la fatiga. Observaron que la deformación acumulada en 
un proceso histerético se puede descomponer en zona esqueleto ('skeleton part') y 
en zona Bauschinger ('Bauschinger part') (Figura. 61). Asociaron la fractura dúctil 
con la deformación plástica acumulada en 'skeleton' y la fatiga con la deformación 
plástica acumulada en 'Bauschinger'. Postularon que el fallo ocurre cuando la 
deformación plástica acumulada en 'skeleton' alcanza la deformación máxima en 
ensayo monotónico. Bajo este criterio, la deformación absorbida por Bauschinger 
no se tenía en cuenta. Akiyama et al. (1995) articulan un modelo de predicción de 
la capacidad disipativa de pernos a flexión en el cual se tiene en cuenta la energía 
disipada por efecto Bauschinger y por "skeleton". Benavent (1997) aplica el 
modelo de Akiyama con éxito a un dispositivo disipador que plastifica bajo efecto 
del esfuerzo cortante. 
 
Figura. 61: descomposición de la curva histerética fuerza - desplazamiento. 

 

 
 
 

1.12 Control de oscilaciones de estructuras 

durante un sismo 
 

Sismos como los ocurridos en la ciudad de México (1985), en Northridge (Los Ángeles, 
Estados Unidos, 1994) y en Kobe (Japón, 1995) han sido causa de frustración en 
autoridades e ingenieros, ante las evidencias dramáticas de que las estructuras no 
respondieron a las circunstancias y se dañaron mucho más de lo previsto, con saldos 
enormes en pérdidas humanas y económicas y la afectación de servicios vitales en las 
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urbes. Académicos y alumnos del Pos grado en Ingeniería Estructural de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) desarrollaron una metodología 
innovadora en el ámbito internacional para el diseño de amortiguadores o disipa 
dores de energía que favorecen el control del movimiento estructural de edificaciones 
durante excitaciones sísmicas. El doctor Amador Terán Gilmore, profesor-investigador 
del Departamento de Materiales de la Unidad Azcapotzalco, explicó que durante un 
sismo el nivel de daño de una estructura depende de su grado de desplazamiento, de 
tal manera que la vulnerabilidad aumenta en función del movimiento. Ante esa 
circunstancia el grupo de investigación que encabeza el especialista propone un enfoque integral de diseño sísmico ǲque permita un control más eficiente de la respuestaǳ estructuralǤ  
 

Control del daño 

 Las metodologías antiguas para el diseño de estructuras se basaban en ǲincorporar fuerzasǳǡ ya que se pensaba que mientras más resistentes y rígidas fueran aquéllas, el 
desempeño sería mejor. Pero ahora se sabe que en ciertas circunstancias eso no 
ocurre así y que es necesario buscar el balance entre propiedades como 
desplazamiento, velocidad y aceleración durante un evento telúrico, indicó Terán GilmoreǤ En la actualidad ǲdiseñamos las estructuras mejor que nunca, pero no es 
suficienteǳǢ es indispensable controlar el grado de oscilación de las mismasǡ pues junto 
con ellas se dañan también personas, elementos como los que dividen los espacios 
arquitectónicos, fachadas, muebles y equipos que se encuentren en el interior de una 
construcción. El investigador explicó que el ingeniero estructural tiene que actualizar 
sus conocimientos y procedimientos de diseño, de tal manera que no se enfoquen sólo 
en la creación de estructuras que no colapsen durante sucesos sísmicos severos, sino 
también en el control del daño en las mismas y en su contenido, de acuerdo con su 
función e importancia. Plantea en ese sentido que para atenuar el daño en las 
estructuras se tiene que controlar su movimiento, evitar que se desplace 
excesivamente y que tanto la velocidad como la aceleración no sean muy altas. 

Enfoque integrador 

 
El experto argumentó que es posible lograr lo anterior dependiendo de las soluciones 
en Ingeniería que los especialistas aporten; más allá de las metodologías, lo 
importante es el enfoque integrador de las variables: desplazamiento, velocidad y 
aceleración para controlar la respuesta estructural. 
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En el proyecto de sistemas disipadores de energía que se desarrolla en la UAM se 
considera el control de respuesta, tanto en sistemas tradicionales Ȃedificaciones de 
mampostería y ladrillo, entre otrasȂ como en otros que utilizan técnicas modernas 
como los amortiguadores. 
El doctor en Ingeniería Civil por la Universidad de Berkeley, California, en Estados 
Unidos (Terán), señaló que el proyecto propone metodologías de diseño estructural 
para incorporar esos disipadores de energía a los edificios, con el fin de garantizar un 
cierto tipo de comportamiento durante un movimiento telúrico. 
Esas metodologías consisten en dar a las estructuras un balance de propiedades que 
permita el control del movimiento durante la excitación, objetivo que es posible de 
lograr mediante la utilización de disipadores de energía. ǲResistenciaǡ rigidez y capacidad de disipar energía son propiedades que pueden combinarse para que la estructura no se mueva en gran medidaǳǡ subrayó el 
investigador. 
Terán Gilmore destacó que la importancia de lograr este control radica no sólo en 
atenuar el daño estructural, sino en proteger elementos susceptibles a la velocidad y 
la aceleración; por ejemplo, los equipos médicos y el mobiliario de un hospital que 
pueden volcarse o deslizarse causando percances de consecuencias humanas y 
materiales graves. 
Si bien el proyecto está abocado a controlar el movimiento y por tanto el daño en la 
estructura, también trabaja en el diseño de un sistema que maneje el nivel de 
aceleración con el fin de atenuar las afectaciones en los contenidos de la misma. 
Estas metodologías han sido resultado de la tesis de doctorado del alumno Óscar 
Zúñiga Cuevas, del Posgrado en Ingeniería Estructural de la UA . 

 

1.13 Disipación de energía 
 
Todas las estructuras vibrantes disipan energía producto de esfuerzos internos, 
rozamiento, rotura, deformaciones plásticas, etc. Mientras mayor es la capacidad de 
disipación de energía, menor será la amplitud de las vibraciones. Algunas estructuras 
tienen muy poco amortiguamiento, por lo que experimentan grandes amplitudes de 
vibración incluso para sismos moderados. Los métodos que incrementan la capacidad 
de disipación de energía son muy efectivos para reducir la amplitud de la vibración. 
Los sistemas pasivos de disipación de energía abarcan distintos materiales y 
dispositivos que mejoran el amortiguamiento, rigidez y resistencia de una estructura. 
Estos pueden ser usados tanto para la reducción de amenazas naturales, como para la 
rehabilitación de estructuras dañadas o con estructuras deficientes. En los últimos 
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años, se han emprendido serios esfuerzos para convertir el concepto de disipación de 
energía, o amortiguamiento adicional, en una tecnología factible y un número 
considerable de estos dispositivos han sido instalados en estructuras a lo largo de 
todo el mundo. En general, todos se caracterizan por su capacidad de mejorar la 
disipación de energía de los sistemas estructurales en los cuales se instalan. Esto 
puede ser alcanzado ya sea por la conversión de energía cinética en calor, o por la 
transferencia de energía entre modos de vibración. El primer método incluye 
dispositivos que operan en base a principios tales como la fricción, fluencia de 
metales, transformaciones de fase en metales, deformaciones de sólidos viscoelásticos 
o fluidos. El segundo método incluye la incorporación de osciladores adicionales, los 
cuales actúan como absorbedores de vibraciones dinámicas. 

Estructuras inteligentes 

 
Una de las más significativas innovaciones tecnológicas en el campo de la 
ingeniería estructural ha sido, sin duda, el desarrollo de las llamadas ǲestructuras inteligentesǳ (EI). Aunque a simple vista son similares a la estructuras 
convencionales, las EI están dotadas de un sistema computacional que se encarga 
simultáneamente de monitorear los movimientos del edificio a través de un 
sistema de sensores, y de accionar, si es necesario, uno o varios dispositivos 
electro-mecánicos con el propósito de reducir tales movimientos al mínimo 
posible. La Figura. 62 ilustra esquemáticamente este concepto. 

 

 
Figura. 62: Esquema de una estructura inteligente 
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La ǲinteligenciaǳ del sistema radicaǡ en primer lugarǡ en la ubicación estratégica de 
los dispositivos, y en segundo lugar, en conocer cuál es la intensidad de las fuerzas 
que éstos entregan a la estructura, como también el instante en que dichas fuerzas deben aplicarseǡ de modo de ǲcontrarrestarǳ las fuerzas debidas al sismoǤ 
Existe hoy en día una gran variedad de EI, cuya eficacia ha sido probada por 
numerosas investigaciones en todo el mundo. La gran mayoría de ellas se 
encuentran en Japón, donde existe un incentivo especial para que las empresas 
inviertan en el desarrollo de nuevas tecnologías. La Figura. 64 y la Figura. 63, 
muestra el amortiguador activo denominado HIDAX, recientemente desarrollado 
por la compañía japonesa Kajima Corporation, líder mundial en esta fascinante 
tecnología. 
Es importante resaltar que si bien resulta poco atractivo actualmente usar los 
tipos más sofisticados de EI en Chile por razones de costo, no es menos cierto que 
algunos tipos muy simples pero muy eficientes de EI podrían ser hoy desarrolladas 
a un costo muy competitivo usando nuestra propia tecnología y conocimientos. 
Es muy probable que en un futuro próximo, y gracias al constante abaratamiento 
de la tecnología, muchos de los edificios importantes que se construyan en el 
mundo sean EI. Seguramenteǡ el mayor costo de tal ǲinteligenciaǳ estará en el conocimiento 
experto que surge del trabajo mancomunado entre la investigación científica y la 
industria, lo cual constituye un gran desafío para la ingeniería y las universidades. 
Figura. 63: Esquema de instalación en un piso de un marco estructural 

 

 
 

Figura. 64: Amortiguador HIDAX 
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1.14 Disipadores mecánicos de energía 
 
El diseño sismorresistente tradicional de edificios reduce las fuerzas dinámicas 
inducidas por sismos severos por medio de la capacidad de disipación de energía 
disponible en vigas, columnas y sus conexiones. 
La disipación de energía se suele concentrar en los extremos de los componentes 
estructurales debido, entre otros motivos, a la facilidad de proporcionar detalles 
que incrementen su ductilidad. Un diseño sismorresistente satisfactorio debe 
asegurar que para un determinado nivel de demanda de ductilidad global, la 
ductilidad seccional y de material disponible, no sea superada. Considerando, 
especialmente, las incertidumbres inherentes en la definición de la acción 
dinámica. 
En los últimos quince años se ha producido un esfuerzo importante de 
investigación destinado a encontrar sistemas estructurales dúctiles como por 
ejemplo, muros de corte acoplados a pórticos excéntricos, en los que sea posible 
localizar la disipación de energía. Más recientemente y con el fin de mejorar estos 
eficientes sistemas estructurales, se han propuesto técnicas avanzadas de diseño 
sismorresistente que incluyen aisladores dinámicos y disipadores mecánicos de 
energía. Estos sistemas estructurales permiten localizar las demandas de 
ductilidad, reduciendo significativamente la acción dinámica en la estructura si se 
compara con la acción que sería inducida a una estructura tradicional. 
El aislamiento de base se puede dividir conceptualmente en dos categorías: 
aisladores dinámicos con neoprenos reforzados y aisladores dinámicos de fricción 
(Kelly 1993). Los aisladores dinámicos con neoprenos reforzados reducen las 
fuerzas sísmicas incrementando el periodo estructural a valores cercanos a 2-3 
segundos. A diferencia de ellos, los aisladores dinámicos de fricción reducen la 
acción sísmica disipando energía en la junta deslizante del edificio y la cimentación 
(Bozzo et.al.1989) Los aisladores dinámicos con neoprenos reforzados han sido 
ampliamente investigados y probados en laboratorio, por ello son los sistemas más 
comúnmente empleados en la construcción. Sin embargo estos aisladores tienen 
algunas limitaciones, tales como ser sensibles a las frecuencias de un terremoto y 
su vulnerabilidad a la presencia de pulsos largos que ocurren en registros 
cercanos al epicentro de un sismo. En contraste con los aisladores de neoprenos, 
los aisladores de fricción son poco sensitivos al contenido de frecuencias de un 
sismo y también son más económicos. Sin embargo, en este segundo tipo de 
aisladores, las amplificaciones no lineales en el rango de periodos cortos también 
pueden incrementar significativamente los desplazamientos, en particular debido 
a la presencia de pulsos largos y la proximidad de una falla. Ambos sistemas de 
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aislamiento de base tienen claras ventajas frente al diseño tradicional de edificios. 
Ello, es evidente considerando el gran número de edificios ya construidos en el 
mundo que emplean estos sistemas. A diferencia de los sistemas de aislamiento 
descritos anteriormente, los disipadores mecánicos de energía son una técnica 
moderna que evita los inconvenientes antes indicados pudiéndose aplicar con 
significativas ventajas en nuestro medio. En primer lugar se emplean en edificios 
de cualquier altura, por ejemplo las torres gemelas de Nueva York emplean un 
sistema de disipación de energía frente a la acción del viento, y no necesitan de la 
construcción de pisos adicionales ni de instalaciones especiales para el agua, luz o 
desagüe. Su principal ventaja es su fácil instalación y construcción y en realidad su 
único inconveniente es disponer de especialistas que tengan experiencia en su 
diseño y análisis. Emplear estos sistemas necesita un análisis no lineal, paso a paso 
en el tiempo, con registros realistas para el emplazamiento del edificio, y ellos sin 
un experto en el tema podría incrementar los costos de proyecto. Esta dificultad, 
sin embargo, ya ha empezado a superarse en nuestro país, a medida que se 
desarrolla la ingeniería, se dispone de herramientas de cálculo más sofisticadas y 
se cuenta con ingenieros especializados en países más avanzados que difundan 
estos métodos en nuestro medio. 

 

  


