
        DESCRIPCION: FABRICACION DE LA MEZCLA EN FRIO

- Dosificación de materiales (agregados pétreos, emulsión asfáltica y agua).

- Proceso de mezclado, el mezclado debe ser homogéneo a fin de garantizar el rompimiento

de la emulsión.

- La emulsión asfáltica en su estado líquido es de color café y a medida que se va rompiendo

logra un color negro.
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