
        DESCRIPCION: COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION

- Después del rompimiento se procede a la colocación y nivelación de la mezcla en frío

dentro del molde dispuesto para tal fin.

- La compactación se hace con un vibro compactador combinado de 4 toneladas de peso

estático marca komatsu ideal para compactar este tipo de mezclas.

- Tenemos la muestra ya lista fabricada el día 9 de mayo del 2001, se toma como día cero.
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